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Versions du document

DTA n° 13/18-1401_V4

Version Description Rapporteur Président
Cette version annule et remplace I'Avis Technique 13/18-
1401_V3.
Cette 3eme révision intégre les modifications suivantes :
. Changement de la dénomination commerciale du
procédé de chape rapide ;
. En locaux P4/P4S, ajout des revétements a base de
résine ;
V4 . Modification des performances mécaniques de la GILLIOT Christine DUFOUR Christophe
chape a 24h ;
. Modification des surfaces de fractionnement de la
chape durcie de 60 m2 a 100 m2 ;
. Ajout de produits associés weber latex et weberprim
époxy pour la préparation du support ;
. Changement du site de fabrication du liant ;
o Mises a jour de jurisprudences.
Cette version annule et remplace I'Avis Technique 13/18-
1041_V2.
Révision d’office a la suite de la revue annuelle des familles
d’Avis Techniques. Le Groupe Spécialisé n°13 a acté les
jurisprudences suivantes:
e Pour la mise en ceuvre de parquets en locaux P2-
P3, la pose de parquets massifs avec lames de
V3 largeur supérieure a 120 mm nécessite une CORDIER Virginie DUFOUR Christophe

cohésion de surface de la chape de 1 MPa minimum.

e L'utilisation des pompes a chapes pour la
fabrication des procédés dont le temps de prise est
inférieur a 1h est exclue.

e Remplacement du tableau des délais de mise en
ceuvre des revétements de la chape en locaux P2-
P3 par un renvoi aux textes de mise en ceuvre.

Descripteur :

weberniv turbo est un liant hydraulique a mélanger avec de I'eau et du sable pour réaliser des chapes ou formes de pentes
a prise et durcissement rapides.

Ces chapes sont destinées a étre revétues.
Le délai de remise en service de la chape est de 30 heures.
En locaux P4-P4S, le délai de recouvrement de la chape par le carrelage est de 15 h et de 48 h pour les résines.
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1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-aprés a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a
conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-aprés :

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Zone géographique
Cet avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine.

1.1.2. Ouvrages visés

La chape weberniv turbo est utilisée exclusivement a I'intérieur des batiments en pose adhérente, désolidarisée ou flottante.

Cette chape peut étre employée dans des locaux ne dépassant pas le classement U4 P4S E3 C2 ainsi que dans le cadre de la
réalisation de la couche désolidarisée des planchers chauffants de type C en locaux P3 au plus (suivant NF DTU 65.14 P1-1-1).

En locaux P4-P4S, les revétements définis au § 4 du CPT « Sols P4/P4S - Travaux neufs » (e-cahier du CSTB n° 3526) et les
revétements de sols résine définis dans le NF DTU 54.1 ou sous Avis Technique avec un emploi en locaux P4-P4S sont visés.

En neuf
e En pose adhérente et désolidarisée dans des locaux classés U4 P4S E3 C2 au plus,
e En pose flottante dans les locaux U4 P3 E2 C2 au plus.

En rénovation sur anciens revétements
e Enlocaux P2-P3, uniquement en pose désolidarisée,
e En locaux P4-P4S, en pose désolidarisée ou en pose adhérente uniquement aprés dépose du revétement.
En rénovation pour les locaux P4 et P4S, le présent document vise uniquement les locaux sans changement de destination.

1.1.3. Nature des supports visés

La chape weberniv turbo s'utilise en travaux neufs ou en rénovation sur les supports suivants :
En intérieur
e Enneuf:
o supports en magonnerie conformes au NF DTU 26.2,
o planchers béton conformes au NF DTU 21,
o dallages sur terre-plein conformes au NF DTU 13.3,

e En rénovation :
o les supports visés en travaux neufs remis a nu,
o sur anciens carrelages ou assimilés scellés selon NF DTU 52.1 ou collés selon NF DTU 52.2,
o sur anciens revétements telles que dalles semi-flexibles ou peinture de sol en locaux P2-P3 uniquement.
La description détaillée de ces supports est précisée au paragraphe 2.4.1.

1.1.4. Epaisseur de la chape

Le tableau 1 précise les épaisseurs nominales minimales d'application.

Epaisseurs nominales minimales (mm)

Locaux P2 et P3 Locaux P4 et P4S
. 15
Chape adherente sans étre localement < 10 30
Chape désolidarisée 50
Sur film (polyéthyléne par exemple) 35 sans étre localement < 45
Chape flottante sans étre localement < 30

Sur isolants de classe SC2 ou SC1

Tableau 1 - Epaisseurs nominales minimales d'application

1.1.5. Revétements

En locaux P3 au plus, les revétements pouvant étre mis en ceuvre sur la chape réalisée en weberniv turbo sont : carrelage,
parquet, sols plastiques, sols textiles, sols résine, peintures.
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Pour la mise en ceuvre de parquets en locaux P2-P3, la pose de parquets massifs avec lames de largeur supérieure a 120 mm
nécessite une cohésion de surface de la chape de 1 MPa minimum.

Pour la mise en ceuvre de résines en locaux P2-P3, la cohésion de surface de la chape doit étre au minimum de 0,7 MPa (locaux
P2) et de 1 MPa (locaux P3).

En locaux P4-P4S, les revétements définis au § 4 du CPT « Sols P4/P4S - Travaux neufs » (e-cahier du CSTB n°® 3526) sont
visés ainsi que les revétements de sols résine définis dans le NF DTU 54.1 P1-2 ou sous Avis Technique avec un emploi en
locaux P4-P4S.

1.2. Appréciation

1.2.1. Aptitude a I'emploi du procédé

La chape rapide weberniv turbo présente des caractéristiques mécaniques élevées bien adaptées a une utilisation dans des
locaux a fortes sollicitations.

Sa prise et son séchage rapides permettent une remise en service rapide du sol (dés 30h).

Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci.

Le contréle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ
du présent avis. Le titulaire du présent avis conserve l'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

Prévention des accidents, maitrise des accidents et maitrise des risques lors de la mise en ceuvre et de I'entretien

Le procédé dispose d'une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L'objet de la FDS est d'informer ['utilisateur de ce procédé sur
les dangers liés a son utilisation et sur les mesures préventives a adopter pour les éviter, notamment par le port d'équipements
de protection individuelle (EPI).

Comportement au feu

Réaction au feu du mortier (liant weberniv turbo + sable) : incombustible Al (décision 96/603/CE et arrété du 21 novembre
2002)

1.2.2. Durabilité

La durabilité de la chape weberniv turbo peut étre appréciée comme équivalente a celle d'une chape traditionnelle en mortier
de ciment conforme au NF DTU 26.2.

Sa constance de composition est de nature a lui conférer un comportement fonctionnel régulier.

1.2.3. Impacts environnementaux

Le procédé ne dispose d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance
environnementale particuliére. Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude a I'emploi du procédé.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Sans objet.
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2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

Le procédé est commercialisé par le titulaire.

2.1.1. Coordonnées

Titulaire :

Société Saint Gobain Weber France SAS
2/4 rue Marco Polo

ZAC des portes de Sucy

94370 Sucy En Brie

Tél. : 01 49 82 83 00

E-mail : contact@saint-gobain.com

Internet : www.fr.weber
Renseignements Techniques : 01.45.13.45.20

2.1.2. Identification, conditionnement et stockage

La marque commerciale, I'identification de I'usine productrice, la date de fabrication et les conditions d'emploi sont inscrits sur
les emballages.

Le produit est conditionné en sac de 25 kg en papier kraft 3 plis dont 1 pli couché polyéthylene.
Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké a I'abri de I'humidité.

2.2. Description

2.2.1. Principe

weberniv turbo est un liant hydraulique a mélanger avec de I'eau et du sable pour réaliser des chapes ou des formes de
pentes a prise et durcissement rapides.

Ces chapes sont destinées a étre revétues.
2.2.2. Caractéristiques des composants

2.2.2.1. Liant weberniv turbo

Le liant weberniv turbo est constitué de :

e Ciment CEMII 52.5,

e Ciment alumineux,

e Charges minérales,

e Adjuvants tels que : rétenteur d'eau, régulateur de prise, fluidifiant et adjuvants spécifiques.
Couleur : gris foncé
Masse volumique apparente (kg/m3) : 1000 £ 100

2.2.2.2. Mortier réalisé avec weberniv turbo

Le mortier est préparé sur chantier par mélange en bétonniére des différents constituants :
e Liant weberniv turbo,
e  Sables,
. Eau.
Durée d'utilisation du mélange : 30 a 45 minutes a +20 °C
Ouverture au passage piétonnier : aprés 3 h a +20 °C
Un dosage a 400 (% 25) kg de liant weberniv turbo par m3 de sable permet d'obtenir les caractéristiques suivantes :
e Résistances mécaniques sur éprouvettes 4 x 4 x 16 cm conservées a 23 °C, 50 % HR pendant 28 jours :
o Flexion a 1 jour (MPa) : = 4
o Compression a 1 jour (MPa) : = 25
o Flexion a 28 jours (MPa) : = 6
o Compression a 28 jours (MPa) : = 30
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e  Retrait a 28 jours (um/m) : < 400

e  Cohésion de surface a 24h : > 1 MPa

e  Cohésion de surface a 48h : > 1.5 MPa

o o Masse volumique (kg/m3) : = 2050

Toutes ces performances sont obtenues en laboratoire dans les conditions connues (23°C/50%HR) et avec I'utilisation d'un
sable normalisé.

Réaction au feu du mortier (liant Weberniv turbo + sable) : incombustible A1y (décision 96/603/CE et arrété du 21 novembre
2002)

2.2.2.3. weber latex

e Latex d'adjuvantation pour la réalisation de barbotine
e Conditionnement : bidons de 2, 5 et 20 litres
e Conservation : 24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré a I'abri de I'humidité

2.2.2.4. Résine weberprim époxy

e Résine époxydique pour la préparation d'ancien support carrelé en cas de pose adhérente
e Conditionnement : kit de 1, 10 et 20 kg
e Conservation : 24 mois en emballage d'origine dans un local tempéré a I'abri de I'humidité

2.2.2.5. Produits associés

e  Profilés plastiques pour fractionnement.

e Bandes compressibles de 5 mm d'épaisseur minimale. Ces bandes sont destinées a la désolidarisation périphérique de
la chape.

e Feuilles de désolidarisation : film polyéthyléne d'épaisseur minimale 150 pym.

2.3. Dispositions de conception

Le choix du ou des sables et gravillons, la consistance du produit et la mise en ceuvre (compactage) conditionnent les
performances de la chape.

Pour la mise en ceuvre en locaux P4S, les performances doivent étre vérifiées en réalisant une planche d'essais (cf. § 2.4.2).

2.4. Dispositions de mise en ceuvre dans les locaux P4 et P4S

Les conditions nécessaires pour la mise en ceuvre de la chape sont les suivantes :
. Batiment clos et couvert.

e Température du support et de I'atmosphére comprise entre 5 °C et 35 °C sans risque de gel dans les locaux au moins
24 h apres la mise en ceuvre.

e Aucun risque de courant d'air pendant au moins 24 heures.
e Pas de risque de remontée d'humidité par le support.

Pour les supports neufs, I'article 7.2 du NF DTU 52.10 devra étre respecté, par l'interposition d'un film sur les dallages sur terre-
plein, les planchers sur vide sanitaire ou locaux non chauffés et les planchers collaborants.

2.4.1. Nature des supports

En travaux neufs

Les supports en magonnerie sont ceux visés au § 6 du NF DTU 26.2 (P 1-1) qui précise les délais minimaux de séchage (cf.
tableau 2).
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Pose désolidarisée Pose adhérente
1 mois
Dallage sur terre-plein 2 semaines Dal!age arme
uniquement
(DTU 13.3)
Plancher dalle AVEC continuité sur appuis :
Dalle pleine en BA (Béton Armé) coulée in situ ) .
. . . . , 1 mois 6 mois
Dalle pleine coulée sur prédalles en BA (Béton Arme)
Dalle pleine coulée sur prédalles en BP (Béton Précontraint)
Plancher en béton coulé sur bacs acier collaborants . .
S . 1 mois 6 mois
AVEC continuité sur appuis
Plancher constitué de dalles alvéolées en BP ou BA
AVEC dalle collaborante rapportée en BA, AVEC continuité sur 1 mois 6 mois
appuis
Plancher nervuré a poutrelles en BA ou BP et entrevous coffrage ) .
. - \ . 1 mois 6 mois
AVEC dalle de répartition compléete coulée en ceuvre

Tableau 2 - Age minimal du support
En travaux de rénovation
e les supports visés en travaux neufs remis a nu,
e sur anciens carrelages ou assimilés scellés selon NF DTU 52.1 ou collés selon NF DTU 52.2,
e sur anciens revétements telles que dalles semi-flexibles ou peinture de sol en locaux P2-P3 uniquement.

2.4.2. Travaux préliminaires

2.4.2.1. Planche d'essai in-situ

Cas du revétement carrelé

Pour les locaux P4S, au démarrage des travaux, une planche d'essais de surface minimale 1 m2 doit étre réalisée sur le chantier.
Elle a pour but de valider le sable choisi ainsi que la mise en ceuvre (dosage, compactage...). La planche d'essais est réalisée
avec un mortier réalisé selon les prescriptions du présent Dossier Technique, dans I|'épaisseur maximale prévue pour ce
chantier.

Cet essai est d{ pour tous les chantiers P4S hors réparation ponctuelle sans distinction de surface minimale.

La planche d'essai in situ devra étre prévue dans les piéces du marché. L'entreprise en charge du lot chape du chantier est en
charge de sa réalisation. Elle a la possibilité de la sous-traiter ou co-traitrer a un organisme extérieur (laboratoire reconnu,
service technique du fabricant (cf. § 2.8)).

Aprés avoir respecté le délai de séchage, 10 pastilles métalliques sont collées a I'aide d'une colle époxy (cf. annexe 2.11).

Au délai de recouvrement par le revétement précisé au § 2.4.6.1, la cohésion de surface de la chape par traction perpendiculaire
est mesurée et formalisée dans un PV d'essai (cf. annexe 2.11).

Interprétation des résultats : la valeur moyenne ne doit pas étre inférieure a 0,8 MPa. Les valeurs individuelles s'écartant de +
20 % de la moyenne ne devront pas étre retenues ainsi la moyenne sera recalculée. La moyenne du résultat exprimé devra
comporter au minimum 5 valeurs individuelles.

Cas du revétement résine

Pour les locaux P4S en cas de pose d'un revétement de sol résine, au démarrage des travaux, une planche d'essai de surface
minimale 1 m2 doit étre réalisée sur le chantier avec un mortier réalisé selon les prescriptions du présent dossier technique
dans I'épaisseur maximale prévue pour ce chantier.

Apreés avoir respecté le délai de séchage donné au § 2.4.6.2, une mesure de la cohésion par traction perpendiculaire est réalisée
en collant directement la pastille sur la surface de la chape conformément a la méthode d'essais citée en annexe B.3 du NF
DTU 54.1.

Interprétation des résultats : la valeur de cohésion moyenne ne doit pas étre inférieure a 1,5 MPa (cf. NF DTU 54.1).

2.4.2.2. Bande périphérique

Une bande périphérique compressible est fixée tout le long des parois des locaux et des huisseries ainsi qu'autour des éléments
verticaux : poteaux, fourreaux de canalisations. Son épaisseur est de 5 mm.

2.4.2.3. Cas d'une chape désolidarisée

La feuille de désolidarisation doit étre interposée entre le support et la chape. L'épaisseur minimale de la feuille est de 150 pm.
Les lés doivent se recouvrir de 15 cm minimum.
La feuille de PE peut étre humidifiée.

Cas de la rénovation sur ancien carrelage

En cas de rénovation sur ancien carrelage en locaux P4 et P4S, seule la pose désolidarisée est visée.

Page 8 sur 14



DTA n° 13/18-1401_V4

La reconnaissance du support doit s'effectuer conformément aux dispositions de la partie 2, § A1 du Cahier des Prescriptions
Techniques « Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revétements de sol — Rénovation » e-cahier du CSTB n°
3635.

2.4.2.4. Cas d'une chape adhérente

2.4.2.4.1. Préparation du support

Cas de la rénovation avec dépose du revétement et de la chape
e Dépoussiérer le support (de préférence avec un aspirateur).

Cas d'un support non revétu

Le support doit étre exempt de toute particule ou substance pouvant nuire a I'adhérence (notamment les produits de cure).
Pour ce faire :

. Réaliser un pongage diamant ou grenaillage du support.
e Dépoussiérer le support (de préférence avec un aspirateur).

2.4.2.4.2. Application de la barbotine

Appliquer a la brosse la barbotine réalisée de la fagon suivante : gachage a consistance du liant weberniv turbo avec weber
latex dilué a 50 % d'eau.

Consommation : 1 a 2 kg/m2.
La chape est appliquée sur la barbotine encore fraiche.

La couche d'accrochage peut également étre réalisée avec la résine époxydique weberprim epoxy + weber quartz.
Consommation : weberprim epoxy (environ 300 a 400 g/m2) + weber quartz (environ 3,5 a 4,5 kg/m?2).

2.4.3. Mise en ccuvre de la chape

2.4.3.1. Condition d'application

Température d'utilisation : de +5 °C a +35 °C.

Précaution d'emploi par temps chaud
e  Stocker les produits a I'ombre
e  Gacher des petites quantités

. Humidifier préalablement les supports poreux (il ne doit pas subsister de film d'eau en surface au moment de la mise
en ceuvre du mortier).

Précaution d'emploi par temps froid
e  Stocker les produits dans un local tempéré

2.4.3.2. Préparation du mélange

e Dosage en liant :

o 400 kg (% 25 kg) de liant weberniv turbo par m3 de granulats 0/5 mm, soit 1 sac de 25 kg de liant pour
100 kg de sable pour une chape de 3 a 7 cm d'épaisseur

o 400 kg (+ 25 kg) de weberniv turbo par m3 de sable (0/3) et granulats (3/8) a raison de 60 % de sable et
40 % de granulat pour une chape de 5 a 10 cm d'épaisseur

e Mélanger le liant weberniv turbo avec les charges puis ajouter I'eau jusqu'a obtention d'un mélange homogéne de
consistance adaptée.

e Taux de gachage : 4 a 7 | par sac de weberniv turbo. Il sera déterminé a consistance en fonction du taux d'humidité
des granulats utilisés

e Modes de malaxage : a la bétonniére pendant 3 a 4 minutes.

2.4.3.3. Mise en ceuvre de la chape

Aprés avoir préparé le support en fonction du mode de mise en ceuvre (cf. § 2.4.2.3 et §2.4.2.4), la chape est étalée comme
un mortier de chape traditionnel, damée, réglée et talochée.

Consommation : 3,7 kg/m2 de liant weberniv turbo par cm d'épaisseur
Les épaisseurs nominales minimales de mise en ceuvre sont précisées au tableau 1.

2.4.4. Traitement des points singuliers

Au droit des jonctions :
. entre reprises,
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e entre la chape (en pose adhérente) et les zones conservées.
La méme barbotine que celle utilisée pour I'accrochage au support sera employée.

Réalisation des joints
Le fractionnement est réalisé tous les 100 m2 avec une longueur maximum de 8 ml.
e Délai de fractionnement :
o Sile carrelage est collé dans les 48 h, le fractionnement de la chape s'effectue a I'avancement.
o  Sinon, la chape doit étre fractionnée dans les 48 h aprés sa réalisation.

Lors de la pose du carrelage, si le joint existant de la chape ne coincide pas avec celui du carrelage, il devra étre traité comme
une fissure de la maniére suivante :

e ouvrir la fissure par sciage avec un disque de diamant,
e nettoyer et dépoussiérer la fissure par aspiration,
e garnir a l'aide d'une résine bi-composante, rigide, coulante (weberprim époxy) ou équivalent, d'une dureté shore D 60
a24h,
e sabler a refus avec du sable de quartz fin et sec (weber quartz), le produit de garnissage avant sa polymérisarisation,
e apres durcissement de la résine, aspirer I'excés de sable non adhérent avec un aspirateur.
Un nouveau joint sera créé (carrelage + chape) en respectant une distance minimale d'au moins 10 cm entre les deux joints.

2.4.5. Tolérances d'exécution

L'état de surface et la planéité attendus sont ceux décrits au § 9 de la NF DTU 26.2 P1.1.
2.4.6. Mise en ccuvre du revétement

2.4.6.1. Mise en ceuvre de carrelage

En locaux P4-P4S, seuls les revétements définis au § 4 du CPT « Sols P4/P4S - Travaux neufs » (e-cahier du CSTB n° 3526)
sont visés suivant les dispositions du tableau 3.

Les carreaux sont posés a l'aide d'un mortier-colle bénéficiant d'un certificat QB visant I'emploi en locaux P4S au plus tot 15 h
apres réalisation de la chape.

Locaux P4/P4S Carrelage
Mortier de chape weberniv turbo
Dosage liant 400 kg/m3
Cohésion minimale de la chape 0,8 N/mm?2
Délai minimal de recouvrement 15h

Tableau 3 - Mise en ceuvre de revétements céramiques

2.4.6.2. Mise en ceuvre de résine de sol

En locaux P4-P4S, seuls les revétements a base de résine, conformes au NF DTU 54.1, sont visés suivant les dispositions du
tableau 4.

La mise en ceuvre doit étre effectuée conformément aux dispositions du NF DTU 54.1 « Revétement de sol coulés a base de
résine de synthése ».

La résine devra justifier de son usage en locaux P4 ou P4S.
L'application pourra intervenir dés 48 heures au minimum aprés réalisation de la chape weberniv turbo.

Dans le cas de création de gorges avec la résine, la chape sera obligatoirement réalisée en adhérence sur barbotine
d'accrochage.

Locaux P4/P4S Résine
Mortier de chape weberniv turbo
Dosage liant 400 kg/m3
Cohésion minimale de la chape 1,5 N/mm?2
Délai minimal de recouvrement 48h

Tableau 4- Mise en ceuvre de résine de sol
La mise en ceuvre des revétements s'effectuera conformément aux textes de références (CPT, DTU) du revétement.

2.4.7. Délai de remise en service

La chape peut étre remise en service aprés un délai minimal de 30 heures.

2.4.8. Délai de remise en service de I'ouvrage carrelé

Le délai de remise en service de l'ouvrage carrelé correspond au délai de recouvrement de la chape (15 h) augmenté du délai

de remise en service du mortier-colle et du mortier de joint utilisés pour la pose du carrelage sans étre inférieur au délai de
remise en service de la chape.
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2.4.9. Délai de remise en service de I'ouvrage avec le revétement résine

Le délai de remise en service de I'ouvrage avec le revétement résine correspond au délai de recouvrement de la chape (48 h)
augmenté du délai de remise en service de la résine.

2.5. Dispositions de mise en ceuvre dans les locaux P2 et P3

Les conditions nécessaires pour la mise en ceuvre de la chape sont les suivantes :
. Batiment clos et couvert.

e Température du support et de I'atmosphére comprise entre 5 °C et 35 °C sans risque de gel dans les locaux au moins
24 h apres la mise en ceuvre.

e Aucun risque de courant d'air pendant au moins 24 heures.

Dans les locaux P2 et P3, la mise en ceuvre sera réalisée conformément au NF DTU 26.2 « Chapes et dalles a base de liants
hydrauliques », hormis pour les points suivants :

e  Préparation du support en fonction du mode de pose cf. § 2.4.2.3 et § 2.4.2.4.
e Epaisseur d'application : cf. tableau 1.

e Délais de recouvrement : La mise en ceuvre des revétements s'effectuera conformément aux textes de références
(CPT, DTU) du revétement.

Pour la mise en ceuvre sur sous-couche isolante, les isolants admissibles sont ceux décrits dans le NF DTU 52.10 « Mise en
ceuvre des sous couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé ». Ils sont de classe SC1 ou SC2.

Sur ancien revétement (voir §1.1.3 de la partie Avis), la chape est mise en ceuvre de fagon désolidarisée suivant § 2.4.2.3.
Sur sols chauffants, arréter le chauffage 48 h avant la pose.

2.6. Maintien en service du produit ou procédé

Sans objet.

2.7. Traitement en fin de vie

Sans objet.

2.8. Assistance technique

La Société Saint Gobain Weber France SAS assure l'information et I'aide aux entreprises qui en font la demande pour le
démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en ceuvre du procédé.

Cette assistance ne peut étre assimilée ni a la conception de I'ouvrage, ni a I'acceptation des supports, ni a un contréle des
régles de mise en ceuvre.

2.9. Principes de fabrication et de controdle

2.9.1. Fabrication

La chape weberniv turbo est fabriquée par la société Saint Gobain Weber France sur le site d'HEYRIEUX (38).

2.9.2. Controles

Matiéres premiéres
e Controdle visuel de pollution,
e  Début de prise sur les liants.
Mortier gaché
e  Début de prise,
Mortier durci
e  Résistances mécaniques en flexion et compression (prismes 4 x 4 x 16 cm),
e Variation dimensionnelle a I'air (prismes 4 x 4 x 16 cm).

2.10. Mention des justificatifs

2.10.1. Résultats expérimentaux

Essais réalisés sur le liant weberniv turbo au CSTB :
e rapport d'essai n°DSR-5-25-51598
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e rapport d'essai n°DSR-S5-25-54476

2.10.2. Références chantiers

e  Production du liant weberniv turbo depuis 1982.
. L'importance globale des chantiers depuis cette date représente plus de 400 000 m2.
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2.11. Annexe - Fiche de suivi de chantier

Fiche de contrdle des chapes rapides en locaux P4S
Mesure de la cohésion de surface de la chape

INom de I'entreprise ou du laboratoire d'essais en charge du contréle :

INom de I'entreprise en charge de l'application de la chape :

INom et adresse du chantier :

Destination du local :

Surface du chantier :

Date de mise en oeuvre de la chape :
|Date du contrale :

Schéma de localisation de la zone de I'essai :

Nom du procédé de chape rapide :
Dosage en liant utilisé:

Nature et granulométrie du sable utilisé :
Epaisseur de lachape :

Type de pose (adhérente/désolidarisée) :

Marque et référence de la machine de traction :

Date d'étalonnage de I'appareil de traction:

Pastilles (dimensions et surface unitaire S en mm?) :

Colle a utiliser pour le collage des pastilles : colle Araldite 2012
Norme d'essai : NF EN 1542

1/2

Fiche de contréle - page 1
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Protocole d'essai : I'essai de traction est réalisé avec 10 pastilles métalliques collées avec ['Araldite 2012.

Le trongonnage de |a chape devra &tre réalisé avant le collage des pastilles de traction

l

(2) - Pastille

(Y) - Adhésif

7777

i
i

Types de rupture selon la norme NF EN 1542

A : Rupture cohésive du support A

AJY : Rupture adhésive entre AetY

3% # L 4 . (A) - Support Y : Rupture cohésive de 'adhésif ¥
a4
T A 4 s 9 i 2 Y/Z : Rupture adhésive de la pastille 7
' . o b
\\ . - — \ £ /
Force "
Force de Force T Contrainte Valeur -
Type de rupture Variation | moyenne ] Conformité
rupture moyenne Ly g moyenne requise
corrigée
N® : {Fi- o=F/Sen 0>0,8 ]
; AfY Y Y/Z Fien kN Fmen kN FenkN 2 2 Qui/Non
pastille Fm)/Fm N/mm N/mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Calculer la valeur de la Force moyenne corrigée en écartant les valeurs individuelles
ayant une variation supérieure a £20% de la moyenne. Au-dela de 5 valeurs éliminées, refaire I'essai.

Fiche de contréle - page 2
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VISA DE L'ENTREPRISE OU DU
VISA DU CHAPISTE : &
LABORATOIRE EXTERIEUR EN CHARGE DE CONTROLE:

Nom : Nom

Date : Date :

Visa : Visa :

Fiche de contréle a transmettre a :

INDUSTRIEL DETENTEUR DU PROCEDE DE LA CHAPE RAPIDE : MAITRE D'OUVRAGE OU MAITRE D'(EUVRE :

Nom : Nom

Date : Date :

Visa : Visa :
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