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Versions du document

Version Description Rapporteur Président

Cette version remplace I'Avis Technique 13/19-1463_V1.
Cette 2éme révision intégre les modifications suivantes :

V3 e ajout des mortiers-colles webercol flex et servoflex GILLIOT Christine DUFOUR Christophe
2.0;

e mise a jour de jurisprudences.

Descripteur :

Le procédé BLANKE PERMAT est destiné a la pose de carrelage en revétement de sols intérieurs.

Il permet de désolidariser le revétement carrelé du support sur I'ensemble des supports visés.

Le systéme complet est constitué par :
e la sous-couche BLANKE PERMAT collée avec un mortier-colle adapté cité au § 2.2.2.2 du Dossier Technique,
e le carrelage collé avec le méme mortier-colle sur la sous-couche BLANKE PERMAT,
e e traitement spécifique des points singuliers.
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1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-aprés a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a
conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-aprés :

1.1. Domaine d'emploi accepté

Ce procédé est utilisable en travaux neufs et travaux de rénovation en sols intérieurs uniquement.
1.1.1. Zone géographique

Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine et dans les DROM.

1.1.2. Ouvrages visés

1.1.2.1. Locaux visés

Sols intérieurs
Procédé de désolidarisation :
e locaux classés P3 E2 au plus (supports base ciment)
e locaux classés P3 E1 (supports base sulfate de calcium, chape séche, supports bois).

Nota : L'utilisation de ce procédé sur support avec joint de dilatation est limitée au cas d'une désolidarisation en locaux secs.

1.1.2.2. Supports visés
1.1.2.2.1. Travaux neufs

Support en magonnerie, plancher béton

e  Supports en magonnerie visés en sols intérieurs dans le NF DTU 52.2 P1-1-3 « Cahier des clauses techniques pour les
sols intérieurs et extérieurs », modifié ou précisé comme suit :

o Les seuls planchers chauffants visés sont les planchers chauffant - rafraichissant basse température a
circulation d'eau conforme au NF DTU 65.14.

o Lorsque I'ouvrage concerne plusieurs travées, la continuité mécanique du plancher doit étre assurée sur les
appuis intermédiaires.

o Les limitations de la fleche nuisible au comportement des revétements de sols fragiles sont celles définies
dans le FDP 18-717 Art 7.43(7), sauf spécifications particuliéres plus sévéres indiquées dans les DPM ou
dispositions spécifiques indiquées dans I'Avis Technique du plancher dans le cas ou ce dernier est non
traditionnel.

o La fléche active du plancher doit étre inférieure ou égale a f; :

I3
fi= 200 si¢ < 5,0 m, £ étant la portée

t
f1=0,5cm+m si?>5,0m

Chape fluide,

Sont visés uniquement les procédés d'un certificat QB46 en cours de validité et relevant soit des « Reégles Professionnelles pour
la mise en ceuvre des chapes fluides a base de ciment ou de sulfate de calcium, UNECP-CAPEB », soit bénéficiant d'un Document
Technique d'Application.

Chape séche
Chape bénéficiant d'un Avis Technique ou DTA en cours de validité.
Planchers bois

Pour les planchers en bois ou en panneaux a base de bois visés par le DTU 51.3 (P 63-203), les limitations de la fleche nuisible
au comportement des revétements de sols fragiles sont celles définies dans le FDP 18-717 Art 7.43(7), sauf spécifications
particulieres plus sévéeres indiquées dans les DPM ou dispositions spécifiques indiquées dans I'Avis Technique du plancher dans
le cas ou ce dernier est non traditionnel.

Les dimensions du plancher doivent prendre en compte le poids propre de I'ouvrage en fonction du revétement carrelé choisi
(30 a 45 kg/m?2).

L'aération de la sous-face du plancher doit étre maintenue en procédant le cas échéant, aux aménagements nécessaires. Des
exemples de solutions sont exposés dans le CPT « Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revétements de sol
- Rénovation » (e-cahier du CSTB - Cahier 3635).

1.1.2.2.2. Travaux de rénovation

e Ancien support en magonnerie et plancher béton, visés en travaux neufs et mis a nu.
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e Ancien support béton peint ou chape ciment peinte.

e Ancien carrelage sur support magonné.

e Ancienne dalle PVC semi flexible

e Ancien plancher bois visé en travaux neuf et ancien parquet.

1.1.2.3. Carreaux associés

Les carreaux céramiques et assimilés sont ceux indiqués dans les CGM du NF DTU 52.2 P1-2 « Pose collée de revétement
céramiques assimilés — pierres naturelles » complétés comme suit :

e les carreaux céramiques doivent étre de type P3 au moins et leur épaisseur doit étre de 8 mm au moins.
e surface minimale = 80 cm?2

e surface maximale < 10 000 cm?2. La mise en ceuvre des carreaux céramiques de grand format (surface comprise entre
3 600 et 10 000 cm?2) est limitée aux supports magonnés uniquement pour des locaux P2 au plus.

Les pierres naturelles sont celles indiquées dans les CGM du NF DTU 52.2 P1-2 « Pose collée de revétement céramiques assimilés
- pierres naturelles » complétés comme suit :

e La pose de pierres naturelles est visée avec un format limité a 3 600 cm2.

Classement du local Classement P Surface minimale Surface maximale Epaisseur
du carreau (cm?2) (cm?) (mm)
Local P2 P32 802 10 000
>8 mm
Local P3 P4 80 4 050

(@) Les carreaux céramiques de surface comprise entre 80 et 300 cm?2 doivent étre classés P4.

(1) pour les carreaux de surface comprise entre 3 600 et 10 000 cm?, les tolérances de planéité sont resserrées (cf. § 2.3.1).

Tableau 1 - Formats des carreaux céramiques sur support en maconnerie, plancher béton, chape fluide a base

Sur chape séche et supports bois, le classement UPEC des carreaux (ou analogues) et ses dimensions sont précisés au tableau
2 ci-dessous en fonction du classement P du local :

de sulfate de calcium ou de ciment

Classement P Surface minimale Surface maximale Epaisseur
Classement du local
du carreau (cm?2) (cm?2) (mm)
Local P2 P32 80 1 600
>8 mm
Local P3 P4 80 1 600M

(1) 'élancement des carreaux est limité & 3 pour les formats inférieurs & 1 200 cm2 et & 1 pour les formats entre 1 200 cm2 et 1 600 cm2.

(2) Les carreaux céramiques de surface comprise entre 80 et 300 cm?2 doivent étre classés P4.

Tableau 2 - Formats des carreaux céramiques sur support bois, plancher bois et chape séche

1.2. Appréciation

1.2.1. Aptitude a I'emploi du procédé

Comportement au feu
Sur support magonné, le procédé BLANKE PERMAT n'est pas de nature a affecter la tenue au feu des ouvrages.

Sur support bois, les aménagements nécessaires au maintien de I'aération de la sous face du plancher peuvent avoir un impact
sur la réglementation relative a la fonction coupe-feu du plancher pour certains batiments (ERP, code du travail, logements
collectifs, ...).

Désolidarisation
Du fait de l'interposition de ce procédé :
e les contraintes induites dans le support ne sont pas transmises dans le revétement carrelé,

e un déplacement relatif du support par rapport au carrelage (ouverture d'une fissure par exemple) inférieur au
millimétre peut étre supporté sans décollement du carrelage, a condition qu'il n'y ait pas désaffleurement des bords
de la fissure.

Tenue au choc du revétement céramique

Compte tenu de I'usage qui est réservé a ce procédé et de I'obligation qui est faite d'utiliser des carreaux de caractéristiques
données (cf. § 1.1.2.3), ce procédé présente dans ces conditions une tenue aux chocs normalement suffisante.

Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci.
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Le contréle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ
du présent avis. Le titulaire du présent avis conserve l'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

Prévention des accidents, maitrise des accidents et maitrise des risques lors de la mise en ceuvre et de I'entretien

Le procédé dispose d'une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L'objet de la FDS est d'informer I'utilisateur de ce procédé sur
les dangers liés a son utilisation et sur les mesures préventives a adopter pour les éviter, notamment par le port d'équipements
de protection individuelle (EPI).

1.2.2. Durabilité

Dans le domaine d'emploi accepté, I'application de ce procédé mis en interposition entre le support et le revétement de sol ne
modifie pas la durabilité de ce dernier.

1.2.3. Impacts environnementaux

Le procédé ne dispose d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance
environnementale particuliére. Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude a I'emploi du procédé.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Ce procédé ne revendique pas la fonction drainante.
Ce procédé n'est pas de nature a assurer la protection a I'eau du support.

La mise en ceuvre du procédé BLANKE PERMAT avec des formats de carreaux céramiques compris entre 3 600 cm?2 et 10 000
cm?2 est limitée aux supports maconnés en locaux P2.

Les difficultés qu'engendre le repositionnement de carreaux de surface supérieure a 3 600 cm?2 imposent des exigences plus
importantes sur la planéité du support qui sera ramenée a 3 mm sous la régle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm, en cas
de pose de carreaux de surface comprise entre 3 600 et 10 000 cm?2.

Page 6 sur 17



2. Dossier Technique

ATec n® 13/19-1463 V2

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

Le procédé est commercialisé par le titulaire.

2.1.1. Coordonnées

Titulaire :

Société Blanke GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
DE-58642 Iserlohn

Tél. : 0049 2374 507-0

Fax : 0049 2374 507-4200
Internet : www.blanke-systems.fr

E-mail : info@blanke-systems.de

2.1.2. Identification

La sous-couche est identifiée par I'appellation « BLANKE PERMAT » indiquée sur I'emballage.

2.2. Description

2.2.1. Principe

Le procédé BLANKE PERMAT est destiné a la pose de carrelage en revétement de sols intérieurs.
Il permet de désolidariser le revétement carrelé du support sur I'ensemble des supports visés.
Le systéeme complet est constitué par :

e la sous-couche BLANKE PERMAT collée avec un mortier-colle adapté cité au § 2.2.2.2,

e le carrelage collé avec le méme mortier-colle sur la sous-couche BLANKE PERMAT,

e le traitement spécifique des points singuliers.

2.2.2. Caractéristiques des composants

2.2.2.1. Sous-couche BLANKE PERMAT

BLANKE PERMAT est constituée d'un treillis en PEHD extrudé recouvert d'un c6té d'un non tissé en polypropyléne (PP blanc)

et de l'autre coté, par un treillis en fibre de verre traité anti alcalin (cf. figures 1, 2 et 3).
e  Epaisseur totale de la sous-couche BLANKE PERMAT (mm) : 4,6

e Plaque (cm) : 97 x 62

e Masse surfacique (g/m2) : 800 = 20

. Couleur : bleue

e  Résistance thermique : 0,08 m2.K/W:

1 Valeur déclarative du fabricant.
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Figure 3 - BLANKE PERMAT - Coupe

2.2.2.2. Produits de pose de la sous-couche BLANKE PERMAT et du carrelage collé

Les mortiers-colles utilisés pour coller le procédé BLANKE PERMAT sur le support puis mettre en ceuvre le carrelage doivent
bénéficier d'un certificat « QB11 » en cours de validité.

2.2.2.2.1. Support maconné (travaux neufs ou rénovation)

Les mortiers-colles a utiliser sont listés dans le tableau 3 ci-aprés.

Mortier-colle Classe Fabricant
MC 300 FLEX C2-S1-E BOSTIK SA
SERVOFLEX K PLUS SUPERTEC C2-S1-E KIESEL BAUCHEMIE GmbH
SERVOFLEX 2.0 C2-S1-EG KIESEL BAUCHEMIE GmbH
WEBERCOL FLEX C2-S1-E / C2-S1-EG SAINT GOBAIN WEBER FRANCE
KERAFLEX MAXI S C2-S1-E / C2-S1-EG MAPEI FRANCE

Tableau 3 - Produits pour la pose sur support magonné de la sous-couche BLANKE PERMAT et le collage du
carrelage sur la sous-couche

2.2.2.2.2. Support bois (travaux neufs ou rénovation)

L'application préalable d'un primaire, listé ci-aprés, est nécessaire en association avec le mortier-colle utilisé du fabricant.

L Classe Mortier-colle Fabricant
Primaire
GRIP A 700 UNIVERSAL C2-S1-E MC 300 FLEX BOSTIK SA
OKATMOS UG 30 C2-S1-E SERVOFLEX K PLUS SUPERTEC KIESELGBnﬁéJSHEMIE
MAPEPRIM SP C2-S1-E / C2-S1-EG KERAFLEX MAXI S MAPEI FRANCE

Tableau 4 —Produits pour la pose sur support bois
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2.2.2.2.3. Support chape fluide a base de sulfate de calcium (locaux E1)

L'application préalable d'un primaire défini ci-dessous, est nécessaire.
Le mortier-colle a utiliser est associé au produit de jointoiement ci-dessous.

Primaire Mortier-colle Mortier de jointoiement Fabricant
GRIP A 700 UNIVERSEL MC 300 FLEX JOINT SOUPLE ET LARGE BOSTIK SA
PRIMER G KERAFLEX MAXI S ULTRACOLOR MAPEI FRANCE

Tableau 5 -Produits pour la pose sur support a base de chape fluide sulfate de calcium

Les primaires sont préts a I'emploi. Les caractéristiques d'identification sont indiquées sur la fiche d'identification associée aux
certifications QB11 des mortiers-colles et des enduits de préparation de sols.

2.2.2.2.4. Support chape séche (travaux neufs locaux E1)

Avant de mettre en ceuvre la sous-couche, il est nécessaire de se reporter a I'Avis Technique de la chape séche afin de savoir
si I'application préalable d'un primaire est préconisée. Les mortiers-colles a utiliser sont ceux définis au §2.2.2.2.3.

2.2.2.2.5. Ancien carrelage

Les mortiers-colles a utiliser sans application préalable de primaire sont :

Mortier colle Fabricant
KERAFLEX MAXI S MAPEI FRANCE
MC 300 FLEX BOSTIK SA
SERVOFLEX K PLUS SUPERTEC KIESEL BAUCHEMIE GmbH

Tableau 6 — Mortier-colles pour la mise en ceuvre sur ancien carrelage
2.2.2.2.6. Anciennes dalles PVC

Les mortiers-colles a utiliser sans application préalable de primaire sont :

Mortier-colle Fabricant
KERAFLEX MAXI S MAPEI FRANCE
MC 300 FLEX BOSTIK SA

Tableau 7 — Mortier-colles pour la mise en ceuvre sur anciennes dalles PVC
2.2.2.3. Produits connexes

2.2.2.3.1. Profilés

Joints périphériques
BLANKE CORNEX : joint de dilatation pour les angles rentrants des murs avec une gorge permettant l'introduction des

revétements céramiques. Les ailettes sont réalisées en PVC rigide, alors que la zone supérieure du profilé est constituée de PVC
flexible et souple.

Joints de fractionnement

BLANKE FLOOREX : les parties latérales sont en PVC dur. Les parties supérieure et inférieure qui constituent la zone de
mouvement est en PVC mou trés flexible.

2.3. Dispositions de conception

2.3.1. Reconnaissance du support

De maniére générale, le support doit présenter les qualités requises par le DTU de mise en ceuvre, le Cahier des Prescriptions
Techniques (CPT) ou I'Avis Technique le concernant.

Les prescriptions a suivre pour la réception et la préparation éventuelle du support sont identiques a celles requises pour une
pose collée directe.

Elles sont définies comme suit :
e  Pour les carreaux de format inférieur ou égal a 3 600 cm2, dans le NF DTU 52.2 P1-1-3, complétés comme suit :
o Les tolérances de planéité acceptées sont de :
= 5 mm sous la régle de 2 m,
. 1 mm sous le réglet de 0,2 m.
o Sile support ne présente pas la planéité requise, un enduit de ragréage ou de dressage doit étre réalisé.
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e Pour les carreaux de format supérieur a 3 600 cm2 et inférieur a 10 000 cm2, les tolérances de planéité acceptées
sont de :

o 3 mm sous la régle de 2 m,
o 1 mm sous le réglet de 20 cm.
e Sile support ne présente pas la planéité requise, un enduit de ragréage ou de dressage doit étre réalisé.

En cas de défauts localisés en creux, un rebouchage peut avoir lieu avec le mortier-colle, la veille de la pose de BLANKE
PERMAT.

2.3.2. Supports neufs

Support magconné a base de ciment
Le support doit étre dépoussiéré juste avant la mise en ceuvre de la sous-couche BLANKE PERMAT.

Chape a base de sulfate de calcium

La préparation (élimination de la pellicule de surface, laitance, ...) de la chape doit avoir été effectuée par |'applicateur de la
chape conformément aux Régles Professionnelles de mise en ceuvre des chapes fluides ou selon les dispositions du DTA
correspondant.

En cas de chape chauffante, les opérations de premiere mise en chauffe doivent étre réalisées avant I'application du primaire,
en suivant les prescriptions des régles professionnelles des chapes fluides ou de I'Avis Technique de la chape.

Chape séche
La chape doit étre réalisée conformément a I'Avis Technique ou DTA correspondant.

Support bois
Le primaire est appliqué sur le support dépoussiéré.
Le mortier-colle a utiliser, défini au § 2.2.2.2, ainsi que le primaire sont issus du méme fabricant.

Primaire Consommation (g/m?2) D’elal iz Mode d'application fabricant
séchage
MAPEPRIM SP 100 a 150 1h MAPEI FRANCE
OKATMOS UG30 100 & 200 12 h Rouleau KIESEL BAUCHEMIE
GmbH
GRIP A 936 XPRESS 80 a 100 2h BOSTIK SA

Tableau 8 - Consommation des primaires sur support bois

2.3.3. Supports anciens

Support a base de ciment mis a nu

Procéder a la reconnaissance du support suivant le CPT « Pose collée des revétements céramiques et assimilés - pierres
naturelles en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P3 au plus » § Al et A2 (CPT Sols P3 - Rénovation).

Le support doit étre dépoussiéré juste avant la mise en ceuvre de la sous-couche BLANKE PERMAT.

Ancien support béton et/ou ancienne chape ciment peints
La peinture doit étre éliminée par pongage puis le support doit étre dépoussiéré.

Ancien support en bois (cf. figure 4)
Les anciens supports visés sont ceux cités au §1.1.2.2.2.

L'aération de la sous face du plancher doit étre maintenue en procédant, le cas échéant, aux aménagements nécessaires. Des
exemples de solutions sont exposés dans le CPT « Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revétements de sol
(Rénovation » (e-cahier du CSTB - Cahier 3635).

Le plancher est poncé et dépoussiéré. Procéder comme sur support bois en travaux neufs (cf. § 2.3.2).
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Mortier colle
Carrelage
Plancher de bois

Solive
Figure 4 - Pose sur plancher bois

La reconnaissance du carrelage existant et les travaux préparatoires sont effectués conformément aux dispositions du CPT
« Pose collée de revétements céramiques ou assimilés — pierres naturelles en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P3
au plus » § Al et A2 (CPT Sols P3 - Rénovation).

Anciennes dalles semi-flexibles PVC

La reconnaissance des dalles semi-flexibles existantes et les travaux préparatoires sont effectués conformément aux
dispositions du CPT « Pose collées de revétements céramiques ou assimilés pierres naturelles - Travaux de rénovation » (CPT

Sols P3 - Rénovation), § Bl et B2.

2.4. Dispositions de mise en cecuvre

2.4.1. Mise en ccuvre de la sous-couche BLANKE PERMAT

2.4.1.1. Partie courante

Les plaques de BLANKE PERMAT sont découpées sur mesure en fonction des besoins.

Le mortier-colle est appliqué sur le support a I'aide d'un peigne denté de 4 x 4 x 4 mm ou 6 x 6 X 6 mm fortement incliné de
maniére a respecter une consommation en mortier-colle de 2,0 a 2,5 kg/m2.

BLANKE PERMAT est appliquée dans la colle du c6té du non tissé. La sous-couche est orientée parallélement a un mur,
précisément dés son positionnement et tendue. Une pression est exercée du centre vers I'extérieur a l'aide de la face lisse d'une
taloche a plat ou d'une taloche a enduire tenue en biais, la plaque est maroufiée fermement pour enfoncer la sous-face de la

natte.
Les lés sont posés bord a bord.

Nota : Ne pas circuler sur la natte BLANKE PERMAT dans la phase de durcissement du mortier-colle.
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Figure 5 - BLANKE PERMAT : Schéma de pose
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Figure 6 — Mise en ceuvre BLANKE PERMAT

2.4.1.2. Traitement des points singuliers

2.4.1.2.1. Remontée sol/mur

ATec n® 13/19-1463 V2

Premiére rangée
Natte dans I'angle du mur

Treillis en fibre de verre
découpées (coté longitudinal
Et latéral)

Deuxiéme rangée
Natte contre le mur

découpée, décalage 10 cm mini

Troisiéme rangée
Natte contre le mur

Saillies tissu en fibre de verre
découpeées (cote longitudinal)

La remontée sol/mur est traitée avec un profilé (§2.2.2.3.1) ou un joint mastic (cf. figures 7 et 8).
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Figure 8 — Raccordement sol-mur avec joint mastic sanitaire
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2.4.1.2.2. Joints de dilatation du gros ceuvre (cas de la désolidarisation en locaux secs)
Les joints de dilatation doivent étre respectés dans le revétement, le mortier-colle et la sous-couche.
2.4.1.2.3. Joints de fractionnement ou de retrait du support

Ces joints doivent étre respectés dans le revétement et dans le produit de collage.
Toutefois, sur support 4gé de 2 mois et plus, les joints de retrait et de fractionnement peuvent étre recouverts.

2.4.1.2.4. Joints périphériques

Un joint périphérique de 5 mm de large au moins doit étre réalisé entre la natte et les parois verticales des murs ou cloisons
ainsi qu'autour des poteaux.
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2.4.1.3. Délai avant la pose du revétement céramique

La pose du carrelage doit avoir lieu le lendemain de la pose de la sous-couche BLANKE PERMAT pour ne pas circuler sur la
sous-couche pendant la prise du mortier-colle.

2.4.2. Pose collée du revétement

La pose est réalisée en double encollage a I'aide d'une spatule crantée.

Une premiére couche de mortier-colle est appliqué pour « remplir » les espaces de la natte puis une deuxiéme couche de
mortier-colle est appliqué a la spatule crantée en laissant une fine couche de colle.

Pour la pose du revétement céramique proprement dite, se référer aux indications du NF DTU 52.2 P1-1-3 « Cahier des clauses
techniques pour les sols intérieurs et extérieurs » modifié comme suit :

Les consommations minimales en mortier-colle sont indiquées dans le tableau 9 ci-apres.

Pose de la sous-
couche BLANKE
PERMAT

(kg/m?)

2325

Surface des Mortier-colle a consistance normale Mortier-colle a consistance fluide (G)

carreaux (cm?) | 80<s<300 | 300<S<500 | 500<S<1200 | 1200<S<2200 | 2200<S<10000 | 120<S<1200 | 1200<S<2200 | 2200<S<3600 | 3600<S<10000

intéri 6,5
Sol |nter|2eur 4 5 ! 7,5 8,5 5,5 6,5 8,5 8,5
(kg/m2) 5,50
k) Carreaux céramiques d'absorption en eau E > 0,5 % ou pierres naturelles de porosité P > 2 %.

Simple encollage

Double encollage

Tableau 9 - Mode d'encollage et consommation en mortier-colle en kg de poudre par m2

Joints entre carreaux

Pour la réalisation des joints entre carreaux, se référer aux indications du NF DTU 52.2 P1-1-3 « Cahier des clauses techniques
pour les sols intérieurs et extérieurs ».

Joints périphériques

Les joints périphériques sont traités selon les prescriptions du NF DTU 52.2 P1-1-3 « Cahier des clauses techniques pour les
sols intérieurs et extérieurs ».

Joints de fractionnement du revétement
Il n'est pas nécessaire de prévoir de joint de fractionnement supplémentaire dans le revétement.

Raccordement sol-mur (cf. figure 4)
La plinthe est posée directement au mur a l'aide de la colle adaptée au support.

2.4.2.1. Planchers chauffants-chauffants réversibles

Dans le cas d'une mise en ceuvre de la natte BLANKE PERMAT sur planchers chauffants, les surfaces supérieures a 40 m2
doivent étre fractionnées.

Un joint mastic sanitaire conforme a la norme NF EN 15651-3 ou un profilé de type Blanke FLOOREX, Blanke CORNEX ou Blanke
Profilé de joint de dilatation doit étre mis en ceuvre.

Les seuils de porte doivent étre fractionnés. Les profilés Blanke FLOOREX, Blanke CORNEX ou Blanke Profilé de joint de dilatation
peuvent étre utilisés.

Un joint périphérique de type Blanke CORNEX devra étre également réalisé.

En locaux P2-P3, pour le cas de la rénovation sur sol chauffant, un calcul thermique suivant les régles Th-bat doit étre fait
pour s'assurer de la conservation de la fonction chauffage (la masse surfacique rajoutée doit étre prise en compte pour le
comportement thermique).

2.5. Mise en service

Pour la pose collée, la remise en service est faite conformément aux prescriptions générales indiquées dans le NF DTU 52.2 P1-
1-3 « Cahier des clauses techniques pour les sols intérieurs et extérieurs ».

En particulier :
e  Circulation piétonne : le lendemain apreés la réalisation des joints.
e Mise en service : le surlendemain apreés la réalisation des joints.
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2.6. Traitement en fin de vie

Sans objet.

2.7. Assistante technique

La Société BLANKE est tenue d'apporter son assistance technique aux entreprises de pose ainsi qu'aux maitres d'ouvrage et
maitres d'ceuvre qui en font la demande.

Cette assistance ne peut étre assimilée ni a la conception de I'ouvrage, ni a I'acceptation des supports, ni a un controle des
régles de mise en ceuvre.

2.8. Principes de fabrication et de contrdle

La sous-couche BLANKE PERMAT est fabriquée dans l'usine de la Société Blanke a Iserlohn (DE), certifiée ISO 9001 et ISO
14001.

Les contréles suivants sont réalisés dans I'usine productrice par le fabricant sous-traitant :

e  Masse surfacique du produit fini (2 fois/jour),

e Résistance au déchirement et a la traction de la feuille en fibres de polyéthyléne a 3 jours (2 fois/jour).
Les plaques BLANKE PERMAT sont conditionnées par 30 unités, soit environ 18 mz2.

2.9. Mention des justificatifs

2.9.1. Résultats expérimentaux

Des essais pour I'évaluation de I'aptitude a I'emploi de la sous-couche BLANKE PERMAT ont été réalisés au CSTB :
. rapport d'essais n® DSR-5-25-50201 du 02/09/2025

2.9.2. Références chantiers

Lancement du procédé : 2004
Importance des chantiers : 52 000 m2 en France depuis 2006, et 2 838 000 m2 au total depuis 2004.
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