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Description

Cette version annule et remplace |'Avis Technique 06/12-
2031_V2.

Cette version, présentée au GS6 du 13/04/2022, intégre les
modifications suivantes :

- Ajout de profilés PVC (dormant, battements, appui,
parcloses),

- Ajout de renforts acier,

- Ajout de profilés aluminium (appuis, rejet d’eau, joue de
feuillure de seuil),

- Ajout d’accessoires,

- Ajout de solutions de drainages et décompressions,

- Ajout soudure a plat,

- Suppression des seuils aluminium.
Cette version annule et remplace I|'Avis Technique 06/12-
2031_V3.

Cette version, présentée au GS6 du 19/12/2024, integre les
modifications suivantes :

- Changement de raison sociale.

Cette version annule et remplace I'Avis Technique 6/12-
2031_VA4.

Cette version, présentée au GS6 du 16/10/2025, integre les
modifications suivantes :

- Création du DTD,

- Ajout d’ouvrants avec et sans joncs en fibre de verre
issus du DTA « In’Alpha 70 »,

- Ajout de seuil PMR,
- Ajout de battements, parcloses et accessoires,
- Ajouts de garniture d'étanchéité.

Rapporteur

Yann FAISANT

Yann FAISANT
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Président

Pierre MARTIN

Pierre MARTIN

Descripteur :

Ce systéme permet de réaliser des fenétres et portes-fenétres a 1, 2 ou 3 vantaux (éventuellement complétés d’une partie
fixe), a la frangaise, a soufflet, ou oscillo-battante, dont les cadres tant dormants qu’ouvrants sont réalisés avec des profilés
extrudés en PVC rigide de coloris blanc, beige ou gris ou bien de coloris gris anthracite, brun, marron ou caramel, revétus
sur la face extérieure et/ou intérieure d’un film coloré. Concernant « Performance + », les cadres d’ouvrants sont réalisés
avec des profilés extrudés en PVC rigide de coloris blanc, beige, gris, marron, caramel, brun ou toffee, revétus sur la face

extérieure et/ou intérieure d’un film coloré et munis de joncs en fibre de verre.

Ce systeme couvre la mise en ceuvre en France métropolitaine.
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1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-aprés a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a
conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-aprés :

1.1. Domaine d’emploi accepté

1.1.1. Zone géographique
La zone géographique visée est la France métropolitaine.

1.1.2. Ouvrages visés
Le domaine d’emploi est prévu pour les dimensions indiquées au paragraphe « 2.2.3.7 Dimensions maximales ».
Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent étre envisagées. Elles sont alors précisées dans le Certificat
de Qualification attribué au menuisier.
Pour des conditions de conception conformes au paragraphe 2 « Dossier technique » : fenétre extérieure mise en ceuvre :
- en applique intérieure et isolation intérieure dans : des murs en magonnerie ou en béton, des ossatures bois ou métallique,
des monomurs,
- en tableau et isolation intérieure dans : des murs en magonnerie ou en béton, des ossatures bois ou métallique, des
monomurs,
- en rénovation sur dormant existant,
- en tableau avec isolation par I'extérieur (enduit sur isolant et/ou bardage) dans : des murs en macgonnerie ou en béton
(hors seuils FPA90, FPA93),

- en applique extérieure avec isolation par I'extérieur (enduit sur isolant et/ou bardage) dans : des murs en magonnerie ou
en béton, des ossatures bois ou métallique, des monomurs a I'exclusion des ouvrages prévus dans les préconisations du
guide « Protection contre I'incendie des fagades béton ou magonnerie revétues de systemes d’isolation thermique extérieure
par bardage rapporté ventilé - Septembre 2017 ».

En travaux de rénovation lorsque la RT existant est applicable, ce systéeme peut étre mis en ceuvre dans les batiments relevant
de la RT existant globale selon I'arrété du 13 juin 2008.

1.2. Appréciation

1.2.1. Aptitude a I'emploi du procédé

1.2.1.1. Stabilité

Ce systéme présente une résistance mécanique permettant de satisfaire a la seule disposition spécifique aux fenétres figurant
dans les lois et reglements et relative a la résistance sous les charges dues au vent.

Pour la pose en tableau et en applique extérieure, il conviendra de mettre en place, en feuillure, des limiteurs d’ouverture.

1.2.1.2. Sécurité

Ce systeme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux fenétres classiques.

Cependant, la parclose rapportée réf. FRAL91 ne peut pas étre utilisée pour assurer la sécurité aux chutes des personnes.
La sécurité aux chutes des personnes n’est pas évaluée dans le présent document. Il conviendra de |'évaluer au cas par cas.

1.2.1.3. Sécurité en cas d’incendie

Elle est a examiner selon la réglementation et le classement du batiment compte tenu du classement de réaction au feu des
profilés (cf. Réaction au feu).

1.2.1.4. Réaction au feu
Les classements de réaction au feu sur profilés PVC filmés ou non sont présentés au tableau 1.

Pour les produits classés M3 ou M4, il est important de s’assurer de leur conformité vis-a-vis de la réglementation de sécurité
incendie.

1.2.1.5. Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre

Le procédé ne dispose pas d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L'objet de la FDS est d’informer I'utilisateur de ce procédé
sur les dangers liés a son utilisation et sur les mesures préventives a adopter pour les éviter, notamment par le port
d’équipements de protection individuelle (EPI).

1.2.1.6. Pose en zones sismiques

Le présent systéme ne présentant pas d'éléments de remplissage supérieurs a 4 m2, il n'y a pas lieu d'apporter de justifications
particulieres (conformément au « Guide de dimensionnement parasismique des élément non structuraux du cadre bati » de
septembre 2014).
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1.2.1.7. Isolation thermique

La faible conductivité du polyamide assurant la coupure thermique confére aux profilés aluminium a rupture de pont thermique,
une isolation thermique permettant de limiter I'apparition des phénoménes de condensation superficielle et les déperditions au
droit des profilés.

La faible conductivité du PVC et les alvéoles multiples conférent a la fenétre une isolation thermique permettant de limiter
I'apparition des phénomeénes de condensation superficielle.

1.2.1.8. Etanchéité a l'air et a I'eau

Elles sont normalement assurées par les fenétres de ce systéme. Au regard des risques d’infiltration, la soudure des
assemblages constitue une sécurité supplémentaire.

L'exécution des assemblages mécaniques prévus au Dossier Technique nécessite un soin particulier pour que leur étanchéité
puisse étre considérée comme équivalente a celle des assemblages soudés.

1.2.1.9. Perméabilité a I'air des batiments

En fonction du classement vis-a-vis de la perméabilité a I'air des fenétres, établi selon la NF EN 12207, le débit de fuite maximum
sous une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est :

- Classe A*2 : 3,16 m3/h.m?,
- Classe A*3 : 1,05 m3/h.m?,
- Classe A*4 : 0,35 m3/h.m?.

Ces débits sont a mettre en regard des exigences de perméabilité a I'air de I'enveloppe, définies dans les réglementations en
vigueur relatives a la performance énergétique des batiments (en particulier RT2012, RE2020, RT existant globale).

1.2.1.10. Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de lI'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci. Le contrble des
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis.
Le titulaire du présent avis conserve |'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

1.2.1.11. Accessibilité aux handicapés

Ce systeme dispose d’une solution de seuil, qui sans avoir recours a une rampe amovible intérieure, permet 'accés aux
handicapés au sens de I'arrété du 30 novembre 2007.

1.2.1.12. Entrée d’air

Ce systeme de fenétre permet la réalisation des types d’entailles conformes aux dispositions du e-cahier du CSTB 3376_V3
pour l'intégration d’entrée d’air (certifiées ou sous Avis Technique).

De ce fait, ce systéme permet de satisfaire I'exigence de l'article 12 de I'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des batiments.

1.2.1.13. Performances thermo-optiques

Les performances thermo-optiques du systéme ont fait I'objet d’une évaluation notamment au regard de la RT existante a partir
des calculs thermiques cités au paragraphe « 2.9.1 Résultats expérimentaux ».

1.2.2. Durabilité

La composition vinylique employée et la qualité de la fabrication des profilés, réguli€rement autocontrélée, sont de nature a
permettre la réalisation de fenétres durables avec un entretien réduit.

La qualité de soudure des profilés entre eux n’est pas altérée par la présence du film. Il n‘a pas été relevé de probléme de
compatibilité entre les matériaux adjacents utilisés lors de la fabrication ou de la mise en ceuvre des fenétres (profilés
d’étanchéité ou mastic) au contact du film.

La durabilité des films de recouvrement / des laques est évaluée dans le cadre de la marque de qualité « QB-Profilés Revétus
(QB 33) ».

La qualité des matiéres employées pour la coupure thermique et leur mise en ceuvre dans les profilés, régulierement
autocontrolée, sont de nature a permettre la réalisation de fenétres dont le comportement dans le temps est équivalent a celui
des fenétres traditionnelles en aluminium avec les mémes sujétions d’entretien.

Les fenétres de ce systéme sont en mesure de résister aux sollicitations résultant de I'emploi et les éléments susceptibles
d’usure (quincailleries, profilés complémentaires d’étanchéité) sont aisément remplagables.

1.2.2.1. Fabrication et controle

Cet avis est formulé en prenant en compte les controles et modes de vérifications de fabrication décrits au chapitre 2 « Dossier
technique ».

Profilés

Les dispositions prises dans le cadre de la marque de qualité « QB-Profilés PVC de fenétres et de coffres de volet roulant
(QB 59) » sont propres a assurer la constance de qualité des profilés.

L'autocontréle de fabrication et le marquage des profilés avec une dme en PVC cellulaire font I'objet d’un suivi par le CSTB.

Les dispositions prises dans le cadre de marque de qualité « QB-Profilés aluminium a rupture de pont thermique (QB 49) » pour
les profilés avec rupture de pont thermique, sont propres a assurer la constance de qualité des profilés.
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Profilés PVC renforcés par des fibres de verre

L'autocontrole de fabrication et le marquage des profilés extrudés avec des joncs ou tresses en fibres de verre font I'objet d'un
suivi par le CSTB.

Profilés revétus

Les profilés PVC filmés / laqués bénéficient de la marque de qualité « QB-Profilés Revétus (QB 33) » et sont marqués a la
fabrication, selon les prescriptions de marquage précisées dans le référentiel de cette marque de qualité.

Fenétres

Les fenétres sont assemblées par des entreprises assistées techniquement selon le DTD et les prescriptions de la société
ALPHAPRO. Le DTD, référencé au paragraphe 2.9.2 Document Technique Détaillé, doit étre remis par la société ALPHAPRO aux
entreprises souhaitant se prévaloir du présent DTA.

Chaque unité de fabrication peut bénéficier d’un Certificat de Qualification constatant la conformité du produit a la description
qui en est faite dans le Dossier Technique et précisant les caractéristiques A*E*V* complétées dans le cas du Certificat
ACOTHERM par les performances thermiques et acoustiques des fenétres fabriquées.

Les fenétres certifiées portent sur la traverse haute du dormant les marques de qualité, les références de marquage ainsi que
les classements attribués, selon les modéles ci-dessous :

. CERTIFE CSTB CerTIFIED
usine-gamme A* EX \/*

FENETRES PVC

ou dans le cas des produits certifiés ACOTHERM

CERTIFIE
usine-gamme @ AESJKB\fiRTIHED Ar ACxThy

Acotherm

x et y selon tableaux ACOTHERM

Pour les fenétres destinées a étre mises sur le marché, les contr6les de production usine (CPU) doivent étre exécutés
conformément au paragraphe 7.3 de la NF EN 14351-1+ A2. Les fenétres certifiées par le CSTB satisfont aux exigences liées a
ces controles.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Il n'est pas prévu d’assembler le seuil de 20 mm (réf. FPA90) cOté ouvrant avec les seuils de 40 mm (réf. FPA93) coté fixe
dormant.

Les seuils FPA90, FPA93 ne sont pas prévus pour étre mis en ceuvre en Isolation Thermique par I’'Extérieur.

Afin de permettre la remonté du calfeutrement, les nez des seuils FPA90 et FPA93 sont complétés de la piece 4160 étanché et
clippé sur la largeur du dormant utilisé.

Lors des mises en ceuvre en Isolation Thermique par I'Extérieur, les élargisseurs doivent étre identiques sur les 4 cotés de la
fenétre afin de pouvoir assurer |'étanchéité dans les angles par soudage a 45° des élargisseurs avec le dormant.

La fixation du dormant sur le précadre dans le cas d’'une mise en ceuvre en applique extérieure nécessite la mise en place d’un
renfort acier dans le dormant (cf. schéma ITE avec précadre).

La parclose rapportée réf. FRAL91 ne peut pas étre utilisée pour assurer la sécurité aux chutes des personnes.
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1.4. Annexe de I’Avis du Groupe Spécialisé

Tableau 1 - PV de réaction au feu des profilés

Composition vinylique réf. Classe feu Organisme d’essai et n° PV Date d’essai
BZ01 G2 M1 CREPIM n° 1007/11/072G 10/07/2017
GZ03 G2 M1 CREPIM n° 1007/12/109B 22/05/2017
GAZ06 G2 M1 CREPIM n° 1007/13/258C 29/09/2017

GAZ06 G2 plaxé M2 CREPIM n° 1007/13/258B 29/09/2017
MARZ04 G2 plaxé M1 CREPIM n° 1007/13/258A 29/09/2017
PEH875 G215 M1 CREPIM n° 1007/14/282B 24/10/2017
BZ01G2 M2 CREPIM n° DO 22 3716\A R1 24/03/2022
BZ01G2 plaxé M3 CREPIM n° DO 22 3716\B R1 24/03/2022
GAZ06 G2 M2 CREPIM n° DO 22 3716\F R1 24/03/2022
GAZ06 G2 plaxé M3 CREPIM n° DO 22 3716\G R1 24/03/2022
GNZz05 G2 M2 CREPIM n° DO 22 3716\D R1 24/03/2022
GNZ05 G2 plaxé M2 CREPIM n° DO 22 3716\E R1 24/03/2022
GZ03 G2 M2 CREPIM n° DO 22 3716\CR1 24/03/2022
MARZ04 G2 M2 CREPIM n° DO 22 3716\H R1 24/03/2022
MARZ04 G2 plaxé M2 CREPIM n° DO 22 3716\ R1 24/03/2022
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2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

2.1.1. Coordonnées
Le procédé est commercialisé par le titulaire.
Titulaire : ALPHAPRO
ZI de I'Aubrée
FR - 72300 Sable-sur-Sarthe
Tel. : 02 43 62 48 48

2.1.2. Mise sur le marché

Les produits doivent faire I'objet d’une déclaration des performances (DdP) lors de leur mise sur le marché conformément au
réglement (UE) n°® 305/2011 article 4.1.

Les produits conformes a cette DdP sont identifiés par le marquage CE.
2.1.3. Identification

2.1.3.1. Profilés

Les profilés PVC sont marqués a la fabrication, selon les prescriptions de marquage précisées dans les régles de certification
« QB-Profilés PVC de fenétres et de coffres de volet roulant (QB 59) » .

Les profilés avec ame en PVC cellulaire extrudés par la Société Alphapro Groupe a Sablé-sur-Sarthe (FR-72) sont marqués d'un
repere indiquant I'année de fabrication, le mois, la référence de la composition vinylique, I'équipe ainsi que le sigle CSTB.

Les profilés revétus d’un film / d'une laque sont marqués a la fabrication, outre le marquage relatif aux profilés lui-méme, selon
les prescriptions de marquage précisées dans le référentiel de la marque de qualité « QB-Profilés Revétus (QB 33) ».

Les profilés avec coupure thermique en polyamide sont marqués a la fabrication selon les prescriptions de marquage des regles
de certification « QB-Profilés aluminium a rupture de pont thermique (QB 49) ».

Les profilés en PVC blanc, beige, gris, marron, caramel, brun et toffee munis de jonc en fibre de verre, extrudés par la société
Alphapro Groupe a Sablé sur Sarthe (FR-72), sont marqués a la fabrication d’un repére indiquant I'année, le jour de fabrication,
I'heure, le lieu d’extrusion ainsi que le sigle CSTB.

2.1.3.2. Fenétres
Les fabrications certifiées sont identifiées par le marquage de certification, les autres n‘ont pas d’identification prévue.

2.2. Description

2.2.1. Principe

Ce systéme permet de réaliser des fenétres et portes-fenétres a 1, 2 vantaux ou 3 vantaux (éventuellement complétés d'une
partie fixe), a la francaise, a soufflet, ou oscillo-battante, dont les cadres tant dormants qu’ouvrants sont réalisés avec des
profilés extrudés en PVC rigide de coloris blanc, beige ou gris ou bien de coloris gris anthracite, brun, marron ou caramel,
revétus sur la face extérieure et/ou intérieure d’un film coloré.

Concernant la gamme « Performance + » :

- Les cadres d’ouvrants, issus de la gamme In’Alpha 70, sont réalisés avec des profilés extrudés en PVC rigide de coloris
blanc, beige, gris, marron, caramel, brun ou toffee revétus sur la face extérieure et/ou intérieure d’un film coloré et munis
de joncs en fibre de verre,

- Les cadres dormants sont réalisés avec des profilés extrudés en PVC rigide de coloris blanc, beige, gris, marron, caramel,
brun ou toffee, revétus sur la face extérieure et/ou intérieure d’un film coloré,

Les profilés de seuil PMR FPA90, FRAL72, FRAL144 et FRAL184 ainsi que le profilé de seuil FPA93 sont réalisés avec des profilés
en aluminium a rupture de pont thermique.

Les dimensions maximales sont définies :
- Pour les fabrications non certifiées dans le paragraphe « 2.2.3.7 Dimensions maximales »,
- Pour les fabrications certifiées dans le Certificat de Qualification.

2.2.2. Caractéristiques des composants
Les différents composants (profilés, accessoires, ...) sont représentés au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier Technique .

2.2.2.1. Films de recouvrement / lagues

Les films de recouvrement / laques utilisés sont ceux cités dans les certificats de la marque de qualité « QB Profilés Revétus
(QB 33) » et référencés pour ce systéme.
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2.2.3. Eléments
Les cadres dormants et ouvrants sont assemblés par thermosoudure aprés coupe d’onglet.

Les chambres des profilés filmés / laqués dont la caractéristique colorimétrique L* est inférieure a 82 ou non définie sont en
communication avec |'extérieur au moyen d’orifices décrits dans le dossier technique.

2.2.3.1. Cadre dormant
Ce systéme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux fenétres classiques.

2.2.3.1.1. Drainage
Les détails des drainages sont présentés dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier Technique .

2.2.3.1.2. Equilibrage de pression
Les détails de I'équilibrage de pression sont présentés dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier Technique .

2.2.3.1.3. Fourrures d’épaisseurs et pieces d’appui
Ce systeme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux fenétres classiques.
Le détail de I'assemblage est présenté dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier Technique .

2.2.3.1.4. Seuils en aluminium a rupture de pont thermique
Ce systeme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux seuils classiques.

2.2.3.1.5. Compléments

Lorsque 2 dormants monoblocs de largeurs différentes sont soudés, la partie saillante du cadre dormant, est équipée en traverse
basse d’un bouchon 6039.

Des systémes de couvre joint intérieur permettent les finitions entre la fenétre et le gros ceuvre.

En réhabilitation, des couvre-joints, coupés d’onglet et jonctionnés par équerre ou I'embout, des corniéres, des plats et des
bavettes permettent d'habiller I'ancien dormant et son appui.

Dans le cas des seuils FPA90, FPA93, afin de permettre la remontée de calfeutrement, les chambres extérieures des dormants
monoblocs sont obturés par des mousses formant fond de joint (réf. FPM16A et FPM16B) et du mastic silicone lissé.

Les chambres des piéces d'appui sont obturées par I'embout 6039. Les épaisseurs de doublage qui ne présentent pas sur la
piece d’appui une cloison au droit de la fourrure d’épaisseur ne sont pas prévues. Pour les autres cas, une injection de résine-
bi-composante sans solvant FESTIX PU38 sur environ 5 cm de profondeur permet d’obturer la ou les chambres entaillées de la
piéce d’appui.

Les dormants peuvent étre équipés d’un élargisseur monté par clippage dans le pied arriére du dormant et étanché au mastic
silicone au niveau du pied de devant du dormant. Une vis de maintien est prévue entre élargisseur et dormant pour empécher
le glissement de I'élargisseur sur la longueur.

Dans le cas d’une mise en ceuvre avec isolation thermique par I'extérieure, les élargisseurs de dormant sont :

- Soit coupés a 45°, puis étanchés au mastic silicone sur la longueur du dormant au niveau du pied du dormant. IIs sont
ensuite clippés a celui-ci. L'assemblage et I'étanchéité du profilé de dormant et de I’élargisseur est réalisé avant soudage, puis
ils sont soudés ensemble. Les 2 profilés ainsi solidarisés sont soudés en cadre 4 cotés.

- - Soit montés sur 2 cotés adjacents, aprés étanchéité au mastic silicone filant entre dormant et élargisseur, et équipés
de leurs embouts (réf. FPM75 sécable selon I'élargisseur utilisé). L'étanchéité entre embout et élargisseur est assurée par la
compression d’une plaquette d’étanchéité.

2.2.3.2. Cadre ouvrant
Ce systéme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux fenétres classiques.

Les détails des drainages et de I'équilibrage de pression sont présentés dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier
Technique .

2.2.3.3. Meneau / Traverse dormant / ouvrant
Ce systéme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux fenétres classiques.

Les détails des drainages et de I'équilibrage de pression sont présentés dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier
Technique .

2.2.3.4. Renforts

Les profilés PVC peuvent étre renforcés par l'insertion d’un ou plusieurs profilés métalliques. Leur utilisation est définie selon
les spécifications de la société ALPHAPRO.

D’une fagon générale les profilés sont renforcés systématiquement dans les cas suivants :

e Cadres ouvrants et dormants plaxés coté extérieur, indépendamment de la nécessité de renforcement vis a vis des charges
dues au vent ou pondérales avec un entraxe de fixation des renforts de 300 mm.

e Dormant :
- Traverse haute en présence de coffre de volet roulant,

- Meneaux - traverses dormant : Profils supports des meneaux-traverses dormant au niveau de la jonction sur 200 mm
minimum en cas d’assemblage mécanique.
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e Quvrant :

- Meneaux - traverses ouvrant : Profils supports des meneaux-traverses ouvrant au niveau de la jonction sur 200 mm
minimum en cas d’assemblage mécanique,

- Montants latéraux ferrage avec un intervalle de fichage supérieur a 600 mm.

Le renfort 5327 est en acier galvanisé de catégorie Z225. Il est pré-percé avant galvanisation. Ce renfort est prévu sur les
montants centraux uniqguement.

Dans le cadre de la gamme Performance +, les joncs en fibre de verre n'ayant pas prétention a apporter une inertie
supplémentaire aux profilés, le renforcement a l'aide de profilés métalliques est le méme quel que soit la couleur des profilés
ou leur revétement.

A profilé identique, dans les cas suivants, les prescriptions de renforcement sont les mémes :
- profilé blanc, beige ou gris,
- profilé blanc, marron ou caramel muni de fibre de verre et revétus d'un film.
Concernant Le calage du vitrage :
- soit le renfort est coupé Iégérement plus court et le calage s’effectue suivant le DTU39.1 avec la cale FPMO01,

- soit le renfort est sur toute la longueur, dans ce cas, un calage supplémentaire type CS3 est ajouté et maintenu par collage
silicone.

Les renforts sont rendus solidaires du profilé PVC a l'aide de 3 vis, fixée une a chacune des extrémités et la derniére au centre
du profilé.

Les profilés PVC filmés / laqués dont la caractéristique colorimétrique L* est inférieure a 82 ou non définie sont
systématiquement renforcés par l'insertion d’un ou plusieurs profilés métalliques. Les renforts des ouvrants sont vissés tous
les 300 mm.

2.2.3.5. Ferrage - Verrouillage

e Quincaillerie : FERCO de la gamme UNIJET - MACO de la gamme MULTI MATIC - SIEGENIA d la gamme TITAN AF.
e Fiches et paumelles : SFS 169.

D’autres quincailleries peuvent étre utilisées sur justifications.

2.2.3.6. Vitrage

Isolant double ou triple de 16 a 46 mm d’épaisseur

Pour la gamme Performance + : vitrage isolant double ou triple de 28 mm a 44 mm d’épaisseur.

Pour les ouvrants AP201/AP211 et AP202/AP212 : vitrage isolant double ou triple de 28 mm a 44 mm d’épaisseur.

Le vitrage de 46 mm est possible avec uniqguement un verre intérieur de 6 mm minimum.

La hauteur de feuillure des profilés ouvrants et dormants (non compris la hauteur des garnitures d'étanchéité) est de :
e 20 mm pour les dormants, ouvrants.

e 18 mm pour les ouvrants AP201, AP202, AP211 et AP212.

Le vitrage est maintenu par des parcloses de largeurs adaptées, clippées dans des rainures. L'étanchéité est obtenue en
garniture principale (extérieure) par un profilé post-extrudé a matiére active TPE avec une plage de compression de 3 +/-1mm
et en garniture secondaire par la compression de lévres souples coextrudées en TPE de parcloses.

Les vitrages peuvent étre équipés de petits bois adhésifs (réf. CR87R, CR87C ou CR87T).
La pose des vitrages est effectuée en conformément a la norme NF P20-650-1 ou au NF DTU 39.

2.2.3.7. Dimensions maximales (Baie H x L) en m

Type de fenétre H (m) L (m)

Francaise 1 vantail 2,15 0,80
Francaise 2 vantaux 2,15 1,60
Frangaise 2 vantaux + fixe ou 3 vantaux 2,15 2,40
Oscillo battante 1 vantail 1,50 1,40
2,15 1,00

Soufflet 0,95 1,80

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent étre envisagées. Elles sont alors précisées dans le Certificat
de Qualification attribué au menuisier.

Il est nécessaire de vérifier pour chaque conception de fenétre la conformité aux performances prévues par le document
FD DTU 36.5 P3.

Les dispositions relatives au renforcement et aux quincailleries sont a prévoir selon les fiches techniques de ALPHAPRO.
2.2.4. Impacts environnementaux

2.2.4.1. Données environnementales
Ces données n’ont pas été examinées par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet avis.
Le systéeme Performance fait I’'objet d’une Déclaration Environnementale (DE) collective.

Cette DE a été établie en mars 2023 par les syndicats SNEP et UFME. Elle a fait I'objet d’une vérification par tierce partie
indépendante selon l'arrété du 31 ao(it 2015 et est déposée sur le site www.inies.fr.
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Le systéme In’Alpha 70 (ouvrant Performance+) fait I'objet d’'une Déclaration Environnementale (DE) collective pour les fenétres
en PVC fibrés.

Cette DE a été établie en avril 2022 par la société Esteana. Elle a fait I'objet d’une vérification par tierce partie indépendante
selon l'arrété du 31 ao(t 2015 et est déposée sur le site www.inies.fr.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans
lesquels le procédé visé est susceptible d’étre intégré.

2.3. Disposition de conception

Les fenétres sont congues compte tenu des performances prévues par le document FD DTU 36.5 P3 en fonction de leur
exposition.

Les vitrages isolants utilisés doivent bénéficier d’un Certificat de Qualification CEKAL ou équivalent.

Dans le cas de vitrages d’épaisseur de verre supérieure a 12 mm ou de masse de vantail supérieure a 72 kg, le fabricant devra

s’assurer, par voie expérimentale, que la conception globale de la fenétre (ferrage, profilés) permet de satisfaire aux criteres
mécaniques spécifiques prévus par la norme NF P 20-302, dans la limite des charges maximum prévue par la quincaillerie.

Un rejet d’eau ouvrant (Réf. FPA29 ou FPAL30 muni de sa brosse CRJ51) est systématique en cas d’utilisation des seuils RPT
réf. FPA90, FRAL72, FRAL144, FRAL184.

Du fait de la présence des joncs en fibre de verre, les profilés PVC (munis de ces joncs) revétus dont la caractéristique
colorimétrique L* est inférieure a 82 ne sont pas systématiquement renforcés de profilés métalliques. Pour les profilés munis
de ces joncs, le renforcement a I'aide de profilés métalliques est le méme quel que soit la couleur des profilés ou leur revétement.

2.4. Disposition de mise en ceuvre

Les fenétres doivent étre mises en ceuvre conformément au NF DTU 36.5.

Les fenétres revétues d’un film décor / laquées doivent étre mises en ceuvre conformément au document « Conditions générales
de mise en ceuvre en travaux neufs et sur dormants existants » e-cahier du CSTB 3521 de juillet 2005.

Les habillages monoparois dont la caractéristique colorimétrique L* est inférieure a 82 ou non définie ne peuvent pas étre
utilisés en traverse basse (quelle que soit la technologie utilisée pour obtenir la couleur : plaxage, laquage, teinté masse, ...)
sur les autres cOtés des désordres esthétiques sous forme de déformations permanentes de ces habillages peuvent se produire.
Les orifices d’aération des chambres extérieures dormant ne devront pas étre obstrués par la mise en ceuvre.

Les chambres des piéces d'appui sont obturées par I'embout 6039. Les épaisseurs de doublage qui ne présentent pas sur la
piece d’appui une cloison au droit de la fourrure d’épaisseur ne sont pas prévues. Pour les autres cas, une injection de résine-
bi-composante sans solvant FESTIX PU38 sur environ 5 cm de profondeur permet d’obturer la ou les chambres entaillées de la
piéce d’appui.

Les pieces d’appui en aluminium FRAL41 et FRAL40 sont prévues pour une pose en tunnel.

Les pieces d’appui en aluminium FRAL42 est prévue pour une pose en tunnel et en applique intérieure avec doublage de 200mm.

Le calage en traverse basse avec le seuil RPT FPA90 ou FPA93 doit, au-dela du calfeutrement, intéresser toute la largeur des
profilés de maniére a soutenir la coquille aluminium intérieur des seuils.

L'accessoire 4160 (clippé et étanché au mastic silicone) vient obligatoirement compléter le nez des seuils FPA90 et FPA93 afin
de permettre la remontée du calfeutrement.

La traverse délignée positionnée en traverse basse des fixes dormant avec les seuils de 20 mm est obligatoirement renforcée.
Une étanchéité filante a la mousse imprégnée de classe 1 est réalisée entre traverse délignée et seuil.

Lorsque les fenétres sont vitrées sur chantier, la mise en ceuvre des vitrages doit s’effectuer conformément au NF DTU 39.

Certaines configurations de fenétres oscillo-battantes ou a soufflet (dimensions, poids de vitrages, positionnement poignée...)
peuvent conduire a un effort d’amorcage de fermeture de la position soufflet du vantail supérieur a 100 N.

2.4.1. Cas des travaux neufs
2.4.2. Cas de la rénovation

2.4.3. Cas des ossatures bois
Le calfeutrement de la fenétre doit étre assuré avec le pare-pluie et le pare-vapeur (notamment dans les angles de la fenétre).

La compatibilité et la cohésion du pare-pluie, du pare-vapeur et du calfeutrement avec les parties du dormant de la fenétre en
contact doivent étre avérées.

2.4.4. Cas del'ITE

La mise en ceuvre en tableau ou en applique extérieure avec isolation extérieure s'effectue selon les modalités du NF DTU 36.5
et du e-cahier CSTB 3709_V2.

Les préconisations du guide « Protection contre l'incendie des facades béton ou macgonnerie revétues de systémes d'isolation
thermique extérieure par enduit sur polystyréne expansé (ETICS-PSE) - septembre 2020 » doivent étre respectées.

Dans le cas de mise en ceuvre en ITE avec bardage ventilé, il y aura lieu de prévoir une protection de la traverse haute de
maniére systématique (de type membrane, larmier, ...).

2.4.5. Cas des ossatures métalliques
Selon la destination du produit il peut exister un risque de condensation.

Page 11 sur 58



DTA n° 6/12-2031_V5

2.4.6. Cas des dispositions PMR
Des caillebottis mais aussi des dalles sur plots peuvent étre utilisés dans le cadre de la mise en ceuvre PMR.

2.4.7. Systeme d'étanchéité

Les systemes d'étanchéité sont de type :

e Mousse imprégnée de classe 1 a I’'exclusion des produits bitumeux (norme NF P 85-570 et NF P 85-571).

e Ou de type mastic élastomeére (25 E) ou plastique (12.5 P) sur fond de joint (selon la classification de la NF EN ISO 11600).

Dans les deux cas, le calfeutrement doit étre disposé et dimensionné en fonction de la dimension du joint et de I'exposition de
la fenétre.

Dans tous les cas, il conviendra de s’assurer de la compatibilité du produit employé avec la matiére du dormant.

Pour les mastics élastomeéres ou plastiques, il conviendra également de s’assurer de I'adhésivité / cohésion (avec ou sans
primaire) sur les profilés PVC et les différents matériaux constituants I'ouvrage.

Pour les mastics élastiques selon les normes NF EN ISO 10590 et NF P 85-527. Pour les mastics plastiques selon les normes NF
EN ISO 10591 et NF P 85-528.

Les produits ayant fait I'objet d’essais satisfaisants de compatibilité et d’adhésivité - cohésion , sur les profilés de ce systéme
sont :

Blanc non revétus Plaxage Beige Gris clair
RUBSON 7B X X X
RUBSON INDUSTRY RUBSON 7T X X
(Henkel)

RUBSON 10T X X

Silpruf SCS 2002 X

GE Silpruf SCS 2004 X
Silpruf SCS 2009 X
SIKA Silygutt Batiment C X X X
DOW CORNING Dow corning 796 X

DL CHEMICALS Parasilico AM85-1 X X
TREMCO ILLBRUCK FS125 X X X X

Les produits ayant fait I'objet d’essais satisfaisants de compatibilité et d’adhésivité - cohésion, sur les profilés revétus de ce
systéme sont ceux cités dans les certificats de la marque de qualité « QB-Profilés Revétus — (QB 33) » des revétements utilisés.

2.5. Maintien en service du produit ou procédé

On peut utiliser dans les cas courants de I’'eau avec un détergent suivi d'un ringage.
Pour des taches plus importantes, on peut utiliser des produits spéciaux ne contenant pas de solvant pour PVC.

2.6. Traitement en fin de vie

Les fenétres déposées sur des chantiers de déconstruction ou de rénovation, peuvent étre collectées au travers du réseau du
point de collecte mis en place par les éco-organismes accrédités par les pouvoirs publics, dans le cadre de la filiere de
responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du batiment. Les produits collectés sont
ensuite orientés vers les circuits de démantélement et de valorisation des différents matériaux constitutifs de ces produits.

Recyclage des profilés PVC avec jonc
Les rebuts des profilés avec jonc sont isolés et récupérés séparément des autres rebuts.
Ces rebuts sont confiés a une entreprise spécialisée qui sépare la matiére PVC de la fibre de verre.

2.7. Assistance technique

Les fenétres sont assemblées des entreprises assistées techniquement selon le DTD et les prescriptions de la société ALPHAPRO.
Le DTD, référencé au paragraphe 2.9.2 Document Technique Détaillé, doit étre remis par la société ALPHAPRO aux entreprises
souhaitant se prévaloir du présent DTA.

2.8. Principes de fabrication et de contrdle de cette fabrication
La fabrication s’effectue en deux phases distinctes :

e Extrusion des profilés PVC.

e Assemblage des fenétres.
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2.8.1. Fabrication des profilés PVC

2.8.1.1. Profilés PVC
Les profilés bénéficient de la marque de qualité « QB-Profilés PVC de fenétres et de coffres de volet roulant (QB 59) ».

Des contrdles en matiére premiére et de I'extrusion sont effectués selon les prescriptions des marques de qualité « QB-
Composition vinylique et sa fabrication pour profilé de fenétres en PVC (QB 34) » et « QB-Profilés PVC de fenétres et de coffres
de

C30 est fabriqué sur le site de Sablé sur Sarthe (72) selon le principe de coextrusion Peau en PVC vierge PEN 674 ou PEN 716
Blanc, Beige ou Gris et Coeur en PVC Expansé en compound PXN684 ou de recyclés internes (PXN684- PEN 674 ou PEN 716).
L'extrusion est faite selon le procédé CELUKA avec une peau vierge d’épaisseur mini. 0,5mm.

Une mousse PVC est coextrudé dans les profilés lors de I'extrusion.
Les contrbles suivants sont réalisés sur les profilés moussés PVC :
- mesure de masse volumique (1 fois par jour),

- controle visuel (3 fois par poste),

- contrdle de la masse linéique (3 fois par poste).

- caractéristiques dimensionnelles,

- retrait,

- résistance aux chocs (-10°c) : 10 J,

- couleur,

- marquage.

La qualité de production des profilés PVC avec mousse PVC injectée fait |I'objet d’un suivi par le CSTB a raison de 2 visites par
an.

2.8.1.2. Profilés PVC avec joncs en fibre de verre

Les profilés PVC avec joncs en fibre de verre sont extrudés par la Société Alphapro Groupe a Sablé sur Sarthe (FR-72) a partir
des compositions vinyliques suivantes :

- Lucorex PEN 674 d’Alphapro Groupe, de coloris blanc (code CSTB :222),
- Lucorex PEN 716 de coloris blanc (code CSTB :366.02),
- PEN 780 Toffee (code CSTB : 50px) ou Toffee A (code CSTB : 46px) ou caramel G (code CSTB : 48px),

- PEN 780 Marron (code CSTB : 52px), Marron G (code CSTB : 49px) ou Marron 2A (code CSTB : 47px )ou Marron 2
(code CSTB : 51px), de coloris Marron (code CSTB : 52px).

Des contrbles en matiére premiére et de I'extrusion sont effectués selon les mémes rescriptions que celles de la marque QB59
accompagnés des controles suivants :

. Controle du diamétre des joncs sur minimum deux bobines par livraison, avec un minimum d'une bobine par lot.

. Controéle du taux de cendre des joncs sur minimum deux bobines par livraison, avec un minimum d'une bobine par lot.
. Controle de la position des joncs dans les profilés grace a un gabarit, trois fois par équipe et a chaque démarrage.

. Controle du retrait a chaud des profilés en plusieurs points, une fois par jour et a chaque démarrage.

La référence du fournisseur de joncs en fibres de verre ainsi que la composition des joncs sont transmises au CSTB.
Les profilés munis de joncs en fibre de verre doivent présenter un retrait a chaud inférieur a 0,5 %.

Les profilés PVC munis de joncs en fibre de verre font I'objet d'un marquage CSTB et la qualité de production fait I'objet d’un
suivi par le CSTB a raison de 2 visites par an.

2.8.2. Profilés PVC filmés

Les profilés PVC filmés bénéficient de la marque de qualité « QB-Profilés Revétus (QB 33) » et sont marqués a la fabrication,
selon les prescriptions de marquage précisées dans le référentiel de cette marque de qualité.

Les profilés PVC filmés bénéficient d’un contréle permanent défini dans le dossier technique et dont les résultats sont consignés
dans un registre. La régularité, I'efficacité et les conclusions de cet autocontréle sont vérifiées par le CSTB et rendu compte en
groupe spécialisé.

Pour les profilés PVC devant étre recouverts par des produits de revétements bénéficiant de la marque de qualité « QB-Profilés
Revétus (QB 33) », les profilés doivent étre revétus conformément aux schémas du paragraphe 2.10 Annexe du Dossier
Technique .

2.8.3. Fabrication des profilés aluminium a rupture de pont thermique

2.8.3.1. Rupture de pont thermique
La rupture de pont thermique est assurée par une barrette en polyamide 6.6 renforcée a 25 % de fibre de verre.
Les barrettes sont livrées avec un certificat de contrble des caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et chimiques.

2.8.3.2. Traitement de surface
Les traitements de surface doivent étre exécutés en prenant les précautions définies dans le Dossier Technique, notamment
pour les ouvrages situés en bord de mer.

Ils font l'objet du label QUALICOAT, QUALIMARINE ou QUALICOAT SEASIDE (AAl ou AA2 minimum) avec alliage qualité
batiment selon définition du NF DTU 36.5 P1.2 pour le laguage et QUALANOD pour l'anodisation, en fonction des prescriptions
de la norme NF P24-351.
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2.8.3.3. Assemblage des coupures thermiques

Les profilés avec rupture thermique en polyamide bénéficient de la marque de qualité « QB-Profilés aluminium a rupture de
pont thermique (QB 49) ».

2.8.3.4. Profilés aluminium

e Caractéristiques de l'alliage.

e Caractéristiques mécaniques des profilés.
e Dimensions.

2.8.4. Fabrication des profilés d’étanchéité

Les compositions utilisées pour la fabrication des profilés d’étanchéité bénéficient de la marque de qualité « QB-Matiéres souples
(QB 36) ». .

2.8.5. Fabrication des fenétres

Les fenétres sont assemblées par des entreprises assistées techniquement selon le DTD et les prescriptions de la société
ALPHAPRO. Le DTD, référencé au paragraphe 2.9.2 Document Technique Détaillé, doit étre remis par la société ALPHAPRO aux
entreprises souhaitant se prévaloir du présent DTA.

Les fenétres doivent étre fabriquées conformément au DTD cité au paragraphe 2.9.2 Document Technique Détaillé .

Les fenétres doivent étre fabriquées conformément au e-cahier CSTB 3625 « Conditions Générales de fabrication des fenétres
en PVC faisant I'objet d’un Avis Technique ».

Les contrdles sur les fenétres bénéficiant du Certificat de Qualification NF « Fenétres et blocs-baies PVC et aluminium RPT »
associée a la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED (NF 220) doivent étre exécutés selon les modalités et fréquences retenues
dans le réglement.

Pour les fabrications n’en bénéficiant pas, il convient de vérifier le respect des prescriptions techniques ci-dessus, et en
particulier le classement A*E*V* des fenétres.

La mise en ceuvre des vitrages doit étre réalisée conformément a la NF P 20-650-1 ou au NF DTU 39.

Soudure a plat

Les soudures a plat doivent étre réservées aux fabrications certifiées et validées pour chaque type de machine de facon que le
cordon de soudure rende étanche les chambres de renfort des profilés assemblés.

Elles concernent les assemblages des traverses intermédiaires FP32 et FP34 avec les profilés d’ouvrant a feuillure de 57 mm
pour la gamme Performance.

Pour la gamme Performance +, elles concernent les assemblages de la traverse 721-17] sur les ouvrants 721-13], 721-14]
721-15]1, 721-16] 722-13], 722-14], 722-15] et 722-161. Il conviendra de s’assurer que les téflons utilisés lors de la soudure
sont adaptés a la soudure de profilés avec jonc en fibre de verre.

Les téflons utilisés lors de la soudure doivent présenter les caractéristiques suivantes :
- masse surfacique : 280 g/m2,
- épaisseur : 0,150 mm,
- résistance a la cassure : 270 (H) 220 (V) N/cm,
- résistance a la déchirure : 18 (H) 13 (V) N.

Le produit ayant fait I'objet d’essais satisfaisants sur les profilés de ce systéme est la feuille PTFE type 2002, qualité "experte
bleue" de Bohme.

Dans le cas d’allege de largeur inférieure a 1m assurant la sécurité des personnes, I'assemblage par soudure a plat sera
complété par un vissage dans les alvéovis des profilés de traverse.

2.9. Mention des justificatifs

2.9.1. Résultats Expérimentaux

a) Résultats communiqués par le fournisseur de la matiére :
- Caractéristiques mécaniques et identification,
- Justifications de la durabilité.

b) Essais effectués par le CSTB :

- Essais d’endurance et mécaniques spécifiques sur chassis 1 vantail (FPO1) oscillo-battant vitrage d’épaisseur de verre de
18 mm (44.2/12/10), Lx H = 1,306 x 1,48 m (Dos de dormant FP06) (RE CSTB n° BV11-888),

- Essais A* E* V* sur chassis 2 vantaux a la frangaise a soubassement avec seuil (FOA 98/FOA 96), ouvrants (FPO1/FP20)
avec battement extérieur 2216, traverse intermédiaire FP34 assemblées mécaniquement par piéce FPM34B et FPM34 avec
drainage en cascade, Lx H = 1,60 m x 2,15 m (Hors-tout ouvrant) (RE CSTB n°® BV11-890),

- Essais A* E* V*, mécaniques spécifiques et endurance meneau sur chassis 2 vantaux a la frangaise avec fixe latéral,
ouvrants (FPO1/FP20) avec battement extérieur 2216, meneau FP34 assemblé mécaniquement par piéce FPM34B (vantail
principal) et par pieéce FPM34 (vantail semi-fixe), Lx H = 2,46 m x 2,28 m (Dos de dormant FP06), vitrage de base (RE
CSTB n° BV11-889),

- Essai de perméabilité a I'air sous gradient thermique sur chassis 2 vantaux a la francaise (FP0O1/FP20) avec battement
extérieur FP26D, Lx H = 1,60 m x 2,25 m (Dos de dormant FP06), pour une matiére active du plan d’étanchéité principal
TPV-(EPDM+PP) homologuée par le code CSTB A159) (RE CSTB n° BV11-887),
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Essais A*E*V* et endurance du meneau sur chassis 2 vantaux a la francaise et fixe latéral avec seuil de 20 mm FPA90 et
traverse FP34 délignée et assemblée coté fixe - ouvrant FPO1, rejet d’eau FPA29 muni de sa brosse CRJI51 sur ouvrants, L
X H-2.40 x 2.15m, 4/16/4 (RE CSTB n°BV15-1117),

Essai d’étanchéité a I'eau des assemblages mécaniques seuils/montants, seuil de 20 mm (réf. FPA90) et de 40 mm (réf.
FPA93) avec dormant standard ou a aile de recouvrement, avec reprise dans les alvéovis du dormant ou dans la piéce alu
FPA97 (RE CSTB n° BV15-1118 et BV15-1119),

Essai A*E*V* sur chéssis 2 vantaux a la francaise plus fixe, dormant FP12 + ouvrant AP201-AP211- AP250 - AP251 (108
mm), vitrage 4/20/4, L x H = 2.4 x 2.25 m (tableau), (RE CSTB n°BV14 - 888),

Essai mécaniques spécifiques et endurance ouverture/fermeture répétées (5000 OF + 5000 OB) sur OB1, dormant FP12 +
ouvrant AP201, vitrage 44.2/12/44.2, L x H = 1.28 x 1.45 m (tableau), (RE CSTB n°BV14 - 889),

Essais d’évaluation du plaxage selon différentes combinaisons (colle Jowat 60419/primaire Jowat 406.72); Films RENOLIT
EXOFOL MX ou HORNSCHUCH TP50) sur matiéres blanches NF126 ou matiéres couleurs non homologuées (caramel) (RE
CSTB n°BV13-343, BV13-344, BV13-345, BV13-346),

Essais d’évaluation du plaxage avec colle 16103/primaire 16201 sur film RENOLIT EXOFOL MX, HORNSCHUCH TP50 et TP60
et sur matiére s24px et 25px (RE CSTB BV16-0924, BV16-0925, BV16-0926, BV16-0927, BV16-0928, BV16-0929, BV16-
0930, BV16-0931, BV16-0932),

Essais d’identification et qualité d’extrusion des matiéres 24px et 25px (RE CSTB BV16-0933 et BV16-0934),

Essais de casse d'angle soudure a plat (RE CSTB n° BV22-09597),

Essai de casse d’angle sur profilés avec jonc en fibre de verre (RE CSTB n° BV11-1003),

Caractéristiques A*E*V* sur fenétre a 2 vantaux avec un fixe latéral, seuil aluminium RPT FRAL184 et feuillure FRAL91
coté fixe (H x L) = 2,15 x 2,40 m - ouvrant FPO1 - FP20 ZT95+MT100, rejet d’eau FPAL30 et brosse CR151 sur ouvrants,
vitrage 4/20/4 (RE CSTB n° DBV-M-25-50543),

Essais de mécaniques spécifiques et d’endurance ouverture / fermeture 10000 cycles sur fenétre 1 vantail (721-15) oscillo-
battant, vitrage d’épaisseur de verre de 28 mm (44.2/14/6), L x H = 1,335 x 1,435 m (Dos de dormant FP07) (RE CSTB
n° DBV-M-25-50550),

Essai de perméabilité a I'air sous gradient thermique sur chassis 2 vantaux a la francaise (721-13] / 721-14]) avec
battement extérieur 741-30, Lx H = 1,60 m x 2,25 m (Dos de dormant FP07) (RE CSTB n° DBV-M-25-50553),

Essais d’ensoleillement a 75 °C sur porte-fenétre 2 vantaux a la francaise, ouvrant 721-13J (avec jonc en fibre de verre)
dormant 711-42], sans aucun renfort métallique, Lx H = 1,564 m x 1,814 m (RE n° BV11-808 -1).

Essai d’étanchéité a I'eau des assemblages mécaniques seuils/montants, seuil de 20 mm (réf. FRAL72) avec dormant FP07,
avec assemblage par contreprofilage (RE CSTB n°® DBV-M-25-50556-1),

Essai d'étanchéité a I’'eau des assemblages mécaniques seuils/montants, seuil de 20 mm (réf. FRAL72) avec dormant FP07,
avec assemblage par pieces injectées (RE CSTB n° DBV-M-25-50560-1),

c) Rapport d'étude thermique :

Rapport d'étude thermique attesté conforme au DTA (RE CSTB n° DBV-M-25-00058294).

2.9.2. Document Technique Détaillé
Les détails des éléments techniques sont présentés dans le document :

DBV-25-6/12-2031_V5

2.9.3. Références chantiers
Quelques centaines de milliers de fenétres
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2.10. Annexe du Dossier Technique
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Huvrants (Performance +)
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FOURRURES D'EPAISSEUR (Articles bruts et— filmés)
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PROFILES COMPLEMENTAIRES EN PVC (Articles bruts et filmés)
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DRAINAGE / EQUILIBRAGE DE PRESSION
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DRAINAGE / EQUILIBRAGE DE PRESSION
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DRAINAGE / EQUILIBRAGE DE PRESSION
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rcﬂg_q rDDJ ‘ E‘_L;v
,@J b J Z

5 J {5 L
ps
150 150
{\ e Méthode 3
trait de SEiQ‘\
]
T
Usinage dons les angles por froise scie
gpoisseur S mm (surfoce = 160 mmh D8 oU oblong BEx27

L‘tr“oi‘t de scie
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DRAINAGE - EQUILIBRAGE DE PRESSION

MENEAU - TRAVERSE DORMANT - OUVRANT

DTA n° 6/12-2031_V5

——  es— 443 443 —  pea—
B o 85.6 356 e
= =
] DRAINAGE EN FACADE
=
Lorgeur > 1000 : 1 drowoge cecdré supplémenioice ef por dronche de 500 rem
j 2 EQUILIBRAGES 0E PRESSION REALISES A L'APLOME DES ORAINACES
‘&_1 j(
<3) Ea
¥ °
@50 —m = I ranche supénicure du remplissogs dallge
aql o une el il daan [dons ce eoa fusihoge esl deealg de 40 e par ropporl AU dromoge sUpéreur
55 —a={ f— siron nleriuplion du prafid d'#Honchéé GBAS de 1a foulure d'allkgs sur 160 mm
&,
+ [
e N
! = 35° &
£e.5 T ¥
7y o f y— o
s
R
D ﬁ b 7
¥ i
A D
] 1
- [
[al
L!ﬂ@ = 4T
—| S 30 ¥ H y
c
Drainage traverse intermédiaire ouvrant _
& [ [ )
e N\
e
35 — Y
)
j =
ey — =
e 1= & T
A
Y i
] ¥
A = A
L.
2 4 -
o A1
L

uppression du profilé delonchéite sur BOmm

Conireprofioge

Zone de drainoge

iFP3A

Ione de
drainage

I
|
3

Drainage traverse intermédiaire ouvrant gamme Performance +

Méthode 1 M&thode ¢

FPI344

Méthode 3

! il

(Uniguement =i ce nest
pos uwn witroge en

% K soubossenent?
(- )

Il T I

~ e AT

-

[
D T S S T—C0—5

1z l
& o
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Ventilation chambres extérieures profilés couleur L<82

Ventilation complémentaire des chambres extérieures dormant

Décompression

@ ®
st ® Variante optasisur ®
O)
®
D) Kk ©
Décompression " D "
]
Drainage @ g @
® (7

|

-

Variante fraisage

i

Variante percage 1

— ]

Variante percage 2

5x30 ou 6x25

®0u 6x30 au 5x40
ou 6x18ou B 6
oud8

5x30 ou 6x25
ou6x300ud8B
ou®950u010

5x30 ou 6x25

ou 6x30 ou 5x40 @

ou 6x18 ou @ 6
ou®d8

5x25 ou 5x30
oubx18ould5
oud6oubdsB

Usinage ou

suppression du
jaint sur 10 ¢m
mini

1 seul usinage centré
B50uB60u@d8
ou 5x25 ou 5x30
ou 5x40 ou 6x18

Page 30 sur 58




Ventilation chambres extérieures profilés couleur L<82

Ventilation complémentaire des chambres extérieures ouvrants

Ouvrants Performance de 72mm
Décompression @ @
3/ )
o b
Drainage
®
)
[7'
2\
@ o ) .
Pas d'usinage complémentaire
t?‘
®
Ouvrants Performance de 83mm
tcom ® @
Drainage
®
O]
> g
@
@
5x30 ou 6x25 ou 6x30 5x30 ou 6x25 5x30 ou 6x25 ou 6x30 5x30 ou@50ud6
Moussouas @ ouB8oug10 ®ous6ouns ouB650ud8
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AERATION DES CHAMBRES EXTERIEURES DES PROFILES PLAXES

-Traverses dormants - ouvrants -Meneaux dormants - ouvrants

Rainure oblongue de 5x15 & I'oxe Rainure oblongue de 5x15 & I'oxe

or ol L

Aérations par percage diametre 3 des embouts

Percage de 'embout haut et bas 6330
pour ventiler le battement 3300

8,00 mm

-Appuis -Fourrures d'épaisseur

Rainure oblongue de 5x15 Rainure oblongue de 5x15

;jmag

100 100 ion lon
L<lm L<In
fom) o fonm) o (=] (e )
100 100 100 100
In¢L<2n Im<L<2nm

autre possibilité : Rainurage de largeur 5mm traversant toutes les cloisons intermédiaires

sinage Snn nini

Rainurage sur appui possible uniquement si le calfeutrement se fait sur le dormant

7 71010/121,02015,

7 2
4%47///1{7//////////////////////////////////////////////////// 4 a

5./
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Ventilations couleur sombre

DTA n° 6/12-2031_V5

Usinoges complementoires pour ventilotion couleur sombre

Torpont Nereou Troverse ouvront Ourer ot
Equilioroges de | & i i i EL
pression (N 1£1J ] E‘jﬂ | S
] ! 31:: I—A E;
Droinages $§ : =
— j E
T H
us

69.5
Syt ES
. 9 - el
E [ & } ““\
5 -k | I
2 EV
I e ]
=] |
3
Temrae bl
vgenai B pICTE HPFTRNE
Ex
L L E
Bad |
[] 15& [___ 1
i et
% 2%,
PO ]
‘3? L 1 B LI
4 i
= ([
Son 20 5]
N <
o L [
: T ISl
= o T = 1]
g ® o o
& =l
“ e [ i
: Jh P |
= o i iy
B2 R=E
B
=
=

w: lo wventilation des 2 chombres ect reolisé grice @ lusimoge décrit ci-dessous sur louvront
‘chombres ventilées elles-méres por lo communicotion avec drainoges en portie kosse de

ouramt?

Il
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Embouts FPM75 pour élargisseur FP795 Embouts FPM75S pour élargisseur FP6&2

Possibiité de tenue de l'embout par vissoge
Possiilite de tenue de 'embout por vissage Vis Type SPT/10 4,3x16
Vis Type SPT/10 4,3x16

=T =T

- A 8| [# oo™ o8
[ 5| i 1 H
i ik T 1P
1 - e o &l =B =
]

EZ[,I—H—Q;JET: DSy arx)

Il

ELARGISSEUR DE DORMANT FP62

équerre PVC ref 9022 (25x40 long 72)
pour plateforme de continuité du calfeutrement

étanchéité sur montant par colle PVC

—_

[l
O °00 Oo

BATTEMENTS

EXTREMITES A GRUGER
DU BATTEMENT EXTERIEUR 2216
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PIECES D'APPUI RAPPORTEES (EN FVC)

Mastic colle sur toute lalongueur

—— VL =L L |l
SN |
Vis 4.3x35 E_”‘b°“‘ 6039 Colle gamissante 012?5/
4005 tous les 30 cm Vis 4.3x25 sur Feute 1 Lenguaur ——

tous les 25cm

%

dicoipe ol poze dhue
Lordan de rolle c slitore
Pour Ftorster Penbod (5

Covtion die cole ou shicone’
poe Harcher et

en conplérerd du cdloge, un vissoge st possikle Vi
Type SPT/AI0 4,316

MONTAGE FOURRURES D'EPAISSEUR / PIECE D'APPUI (EN FVC) MONTAGE FPM12

aat

‘»\R\\

Ltorchéilé por colle
icone

au aiicon

Vis 4.3x25 ou 4.3x30 S
tous les 25cm ..

6231

ECHELLLC 12

Vis 4.3x55

ECHELLE 3di
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MONTAGE FOURRURES D'EPAISSEUR / PIECE D'APPUI (METALLIQUE)

FFIE

4228
Injection sur Scm de profondeur

d'une colle bi-composonte sans
solvant

Etanchéité sur toute lo
longueur

60410 PU&
&3
FRAL40
17568 |
i
G il
4228 15727;’:’}' i1 s ,'/,l/% e
6041 . %
=
D\'—

==l
SR

00

T

25 i
Bcadoscageseat

\.
)
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ASSEMBLAGES SEUIL FPA90

N° REFERENCE DESIGNATION
1 FPAS0 Seuil handicapé alu
3 FPES8D Mousse d’étanchéité
Mousse d’étanchéité
4 FPE9S8G (& recouper a lo
moitié)
Mousse d’étanchéité
N FPES8D (& recouper 4 lo
moitié)
Mousse d’étanchéité
6 FPES8D ou FPESSE @ recouper
7 VIS D5x50 Vis téte fraisée
FP1
SN

Insérer le profil 4460
doans lo gorge du seuil

silicone

ontreprofilage
du dormant

OU

Vis Autoforeuse TF 39 x 13
Entraxe moaximal 300mm
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P34

ontreprofilage
de la
traverse

ontreprofilage
de la
traverse



ASSEMBLAGES SEUIL FPA90

DTA n° 6/12-2031_V5

Assemblages des seuils par vissage dans insert

alu FPA9/

© ©

P10

Contreprofilage du \
dormant
suivant le type de seuil

Mise en place de
la mousse
d’étanchéité

sur le seuil puis
mise en place du
silicone

dans la gorge

a pareclose

tanchéité
dormant

Mise en place d&

vis:

Vissage dans les
alvéovis du
profil FPAS7 d
travers le seuil

&
P

Insérer le
profil 4160
dans la
gorge du
seuil

apreés mise
en place de
silicone

(Gici FPASD)

Silicone & la
lioison
seuil/dormant

D

RS- :‘Iu /5
Couper la
partie
de la mousse

dépassant du

dormant avant 4160 + silicope

o d ggniu,l;,;o%c;rge Positionnenent des
gﬁégneu du seuil VIS

©

L

Assemblage seuil/dormant par 2 vis ovec/
FPAS7

[ |

5\
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ASSEMBLAGES SEUIL

MONMTAGE AWEC SEUIL FPASD

pPosp

FES8D

-

FPM95PD7

ou FPM34D

FRPASD

OIF DETAIL C

DETAIL C ﬂ
ECHELLE 1:

MOMTAGE AVEC SEUIL FPASZ

PES2D

FPMISFD

ol
FPM34D

OIR DETAIL D

!
DETAIL D
ECHELLE 1:
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ASSEMBLAGES SEUIL FPA93

©

FP10

Contreprofilage du
dormant
suivont le type de seull
(ici FPAS3)

Mise en place de
la

mousse
d'étanchéité

sur le seuil puis
mise

en place du
dormant

tanchéité
silicone

dans la gorge
0 pareclose

DTA n° 6/12-2031_V5

Mise en place des vis:
Vissage dans les
alvéovis du

dormant & travers le
seuil

©

Silicone sur tout
le pourtour du
seuil

) \sesce sy

ouper
partie

de la mousse
dépassant du
dormant avant
la

pose du
silicone

R,

tanchéité
de
la chambre
avec mousse
FPE92 et la
plaque
FPAS2

.,\

e

Vis T
%30

Positionnement des
vis
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ASSEMBLAGES SEUIL

MONTAGE SEUIL FPAS0 ou FPAS3 avec TRAVERSE FP32

£99G ou
FPE98D
-  le seuil

4
Lo utilise
1 [ : N

ouper
suivant
les point

ilés

tanchéité
! silicone
| Les 2 mousses cOte & cote sont
PE9ID ou de la méme largeur que la Mise en place des
FPE9SG traverse FP32 MOUSSes
selon le seuil cote a cote sur le
utilisé seuil

@O very

FP3

Mise en place des vis:

‘ partie
Vissage dans les de lo mousse
alvéovis de L) dépassant de
lo traverse & travers “' la traverse

le seuil

MONTAGE SEUIL FPAS0 ou FPAS3 avec TRAVERSE FP34

®

FPE99D silicone
' Mise en place des vis
mse en place de 47 Vissage dans les
" alvéovis de
ggzﬁse sur le la traverse & travers
le seuil
T ® ®
i Couper la
partie
de lo mousse
dépassant de
la traverse
|7
Positionnement des

vis
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ASSEMBLAGES SEUIL

FIXE AVEC SEUIL FPAS0

/F P06

/ P06

/ P34
déligné

[ ale ép. 4mm pour

drainages <

nousse \ Tl centro?e
< inprégnée de N ' )/ entre FP34 et FPA0
~ closse 1 Ny silicone

; \:
PM34B

1 vis au milieu
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ASSEMBLAGES SEUIL FRALTZ

N° REFERENCE DESTGNATION

1 FRAL /P Seuil PMR 72 mn

c FPMOED Embase FPOG

3 FPE72D o beoupte o doun

4 FPMO14T Erbose darnant

5 FPES14 Mousse d'étonchéité

FPM3Z2 ou
& FEMa34 Embose FP32 ou FP34
T e e
WIS SPTR

8 - £5.5x60 MINI

9 Vis pour Vis TF 243 x 20
Py maxi

10 Morceou ce Insert de dormont
PESOO mon fourni)

FPADG
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ASSEMBLAGES SEUIL FRALT2

N® REFEREMNCE DESIGNATION

1 FRAL72 Seuil PMR

> FPMIS Embout dormont
Mousse d'étoncheté

3 FPE72D {recoupée en deux)

. FPE93s Mousse d'étancheité
Mousse d'étonchéite

4 FPE93C (Recoupée pr FP34)

Vis SPTR
5 - £5.5x60 MIN

Contreprofiloge
ou dormant

FPa32

FP32

Lontreprofilage
e lo troverse
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FPA34
FP34

A ——Contreprofilage

oe la

traverse




ASSEMBLAGES SEUIL FRAL144 ou FRAL184

N* REFERENCE DESIGNATION
1 FRALI44 Seuil PMR 144mn

2 FPMOED Embose FPOB

3 FPE72D (Frécoupée on e
4 FPM314D Erbose dormont

2 FPE144 Mousse d’étonchéiteé
& FPES14 Mousse d'étonchéité
7 i Embose FP32 ou FP34
g FPES3? otoonce pour Foo0
E - 560 W

10 6130 Goupille (recoupde)

Découpe pour
doublage 120mm
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ASSEMBLAGES SEUIL FRAL144 ou FRAL184

DTA n° 6/12-2031_V5

M REFEREMNCE DESIGNATION

1 FRALI44 Seull PMR 14dmn

2 FPMOBD Erkose FPIG

| o | R

4 FPM314D Embose dormont

3J FRPEL144 Mousse d'étonchéits

) FPESL4 Mousse d'étonchéité

FEMS3E ou
7 FPMaR4 Crbose FP32 ou FP34
; FPE9R (Rococeés o TH3a)
YIS SPTR

9 - 25,580 MINI

10 Yis pour Vis TF €43 » 20
PVC maxl

1 Morceouw de Insert de dormant
PES0O0 (rorm Fournid

Decoupe po
doublage
120mm

U
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ASSEMBLAGES SEUIL FRAL144 ou FRAL184

N REFERENCE DESIGNATION
| FoAL144 Seuil PMR 144mm
Fl tte d'ét héité
2 FPMIB4B (recoupée o longueur !
Mousse d'étanchéite
3 FPE /2D (recoupée en deux)
4 FPE93 econée powr FPAD
B VIS SPTR
E T5.5%60 MIN
6 Yis pour Wis TF 4.3 x 20
Py W A
Morceou de Insert de dormont
7 FESOD (hnon fournid

Découpe pour
doubloge 120mm

Contreprofilage

de lo
troverse
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Contreprofilage
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ASSEMBLAGES SEUIL FRAL144 ou FRAL184

DTA n° 6/12-2031_V5

N° | REFERENCE DESIGNATION
| FRAL 44 Seull PMRE 14dmm
Pl tte o'ét (al=he=
P FPMI84B (recoupée en longueur)
3 FPETD e 2 on
M det it 6
4 FPES3P (Recounée pour TP
YIS SPTR
o - F0.5460 MINI
6130 Goupille (recoupée’
£

Decoupe pour
doublage 120mm

Contreprofilage
du dormant

Contreprofiloge
de lo troverse

il

FPAZE

Contreprofilage
de lo
traverse
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Seuil 184 mm Cou 144mm) - Topees PVL - Contre-profilage

FFMIG4E

®

FRE7Z

o Eale)

o,
=o ) 21020 22
rﬁligsigifgﬁlol
-y 5

FPE7Z - 1 x sur

zone haute
FPMIE4B — 1 x sur le
seuil zone lorge

le seuil

Mise en place des wvis
vissage dons les olvéavis
du dormont & travers le
seuil et lo ploguette

FPO& =
T ] Tapée

g PVC
[t
[

©

Dormang
contreprofile

Silicone

%3 VIS SPTR™=
@25 x &0
6 wis en 42380

p
il
=gl - [y =1 I [ I I A

Vis SPTR & 1éte kombee
remplogobles por des wis SPTR 0 téte
froisée

L__=

Q

FRAL144

Silicongt

- les gorges FPMIS4E

P- Sur RPT FeCOUpEe pour
3- entre mousse et un doubloge
ploquette 120

Découpe seull et rempliscoge
de lo cavité de colfeutrement
et celle

en aval avec colle FU
hicomposant

type PUD3E sur D cm

Page 49 sur 58



DTA n° 6/12-2031_V5

ASSEMBLAGE SEUIL

FPES32
kecoupable pour FP34

FPM932
Bose meneou FP32

FPE72D

FPE93E
Coupée en 2

FRALS]

(coté ouvronty

FRHE] FRHMOI

FEALS]
(cH1é Fixed L/

FPEOGG
FRMS1 Pt
FPMOSG
Coté ouvrant
seuils 72, 144 et 1B4 ninm
calloge por mostic colle
sur seuils onadisés uniguerment FRET2G

Coté fixe : =
seuils 72, 144 et 184 mm
colloge por mostic colle
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o

Aotk

FRALD! (coté fixed

A

77

e e ,I;; T
A 7
e

2
_{/_.

B

\\\\i
I R

NN

i I

DTA n° 6/12-2031_V5

L 669 .
’—kiﬁ“—hx——-ﬂ
\
:ﬂ’EQ)
ki
- | =
FRALT2:

FRALSY + mostic colle

[

A

3

\/FRALIM - FRALIG4:

FRALS1 + mostic colle,

L _ K
S H
() N

N
T3
L \Q\E\\.\\\\\\

Mortage FRALSL FRALTE FRAL144 FRAL1G4
Solutions ou choix Anocdisé Loque | Anodisé Loque Aroclisé Loqué
Partic Calloge ¥ X b4 ¥ bt ¥
e Clippoge seul ¥ X b4 bt X X
For tie
ouvront E’OHOQQ b4 X *
Droinoge oblong 3 x 23 mm (cotes 6
loxeh
= 100mm cle chagque extrémité
- intervolle moxi de 700 mm
FPA&L30
— D
2o

COUPE O-D
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Mise en oeuvre avec bavefte FPA96

WAV ‘I\.‘ 4
AN\

L 1
3¢
(2
Y
L]
el
O

H
i

L160 3 positionner au
drit du dorman tavec
silicone

(=20.0=
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Mise en oeuvre avec baveffe FPA96

Calfeut t
alfeutremen 4160 /ﬁ%
Décocher le clip FPASB S

y

de la méme longueur
que 4160

FPASE
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du 4160



DTA n° 6/12-2031_V5

erieure

ext

{alfeutrement en applique

te exterieur aveg

~
!

Mise eh oelvre ¢:
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Mise en ceuvre coté extérieur avec calfeutrement en applique extérieure

mr——

N : e
-
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Mise en oeuvre avec seull FPAS0 sur sol mince

DTA n° 6/12-2031_V5

Y'Y YYYYY]

AAAAAANS

olfeutrement

7

Nur

L/rpmsn PMI6A

S Utilisation FPMIS
v e ou
S utiisotion des mousses
o, FPN16 en fond de joint +
", Lad mastic pour obturer les F .
- ond de jont +
A te olvéolves du dornont &loston
RO de lere coté
o Tne
I

<20.0

Doltette
sur plots

/-

T
L h T,

f ) ettty 8
K . - e,
CEY Fl .‘
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Mise en oeuvre avec seuill FPA90 sur sol epais

Y Y Y Y Y Y

=

gqpmen -
Mur

/Coletronont

Dormant
large =

Utiliso tion FPMI8
ou

utiliga tion des mousses
FPMI6 en fond de joint +

Mastic paur obturer es Fond de joint + (—“"
olvéolves du dormant élos tomér
de lere cotégorie \ L

A)

[=20.049

Sol fini

B .
Dollett . < D R
sur plots . . . . .t W 4:: .
i . R o e e e ' % P
. R (TP .
. . EARY " -
. - . ‘e .
SORENRFH
.
:
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Mise en oceuvre aver seull FRALTLL sol mince

/Enlpeuir erent

Dormont
large

iﬂuﬁ\%u —

I
g —

Eh =
o

@
FRALZI™_ | J

|2V
|

Iy L
FRAL144 =
=

Utilisotion de lo
ploguette FPMIZ4E

Ford de joint +
Zlostonére
de lere cotégorie

|
]
Al

"y ‘_f
= B :‘T\:I
\_n:]_
o — E— . @;—7
Dallgttes L . T S I e S ; IR AT -
s plots . .. . - T T .- - T O
R T UL S :
Fente - I - - Lo
o .
. T RS B
B S AR '-"i.‘_' = I e
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