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Versions du document

Version Description Rapporteur Président

Ce DTA a été présenté au GS6 du 15/06/2022. .
Vi1 X i . i Yann FAISANT Pierre MARTIN
Il s'agit d'un premier Avis Technique.

Cette version annule et remplace I’‘Avis Technique 6/22-

2434_V1.
V2 - . , , _— Yann FAISANT Pierre MARTIN
Cette version, présentée au GS6 du 26/06/2025 integre des

nouvelles matiéres et un rejet d’eau.

Descripteur :

Ce systéme permet de réaliser des fenétres et des portes-fenétres a la francaise a 1, 2 ou 3 vantaux, oscillo-battantes a 1
ou 2 vantaux ou a soufflet, dont les cadres tant dormants qu’ouvrants sont réalisés avec des profilés extrudés en PVC de
coloris blanc.

Il s’agit d’un systeme de fenétre a joint central.

Page 2 sur 26



DTA n° 6/22-2434 V2

Table des matiéres

1. AVIS AU GroUPE SPECIAIISE .tuiniiiiiie ittt ittt et te et e ettt e et et ataea e e e e e eaeraraaarnenenenenenenennrens 4
1.1. DOMaiNe d'e@MPIOi @CCEPEE ... v it ittt e e 4
1.1.1. oY LYo 1< o e 1 =1 ] 0 (e 11 ] 4
3 @ 1WAV Yo [TV 1=yt 4
1.2. Fa o] o Yol I- [ Ao ] TP PP 4
1.2.1.  Aptitude a I'emploi AU ProCEAEG ......cuiiiiiiiie it r ettt et e e et ra e e eraraeeneaararnenens 4
1.2.2. D0 =1 o1 < 5
1.2.3. j{pq]ok=TotaT=T o AVAT go] al aT=T a g 1] ] =T b PP 6
1.3. Remarques complémentaires du Groupe SPECIAliSE.......c.iuviuiiiiiiiiiiiiiii e 6
2. [T 13y =l I = ol o1 o [ 1= P 7
2.1. Mode de commMErCialiSatioN .. .. .iuiii e 7
00 O S o Yo o[ 1 =Y T3 PPN 7
2.1.2. T U oW o o= ol =T PP PP 7
2.1.3. o [T 1= Yl T o 1P 7
2.2. [ 7Y 0 oo 7
2.2.1. [ o] o 1< PP 7
2.2.2. CaractéristiqUes dES COMPOSANES . .uiuuiuiiit ettt e e e e e e e et e e e e e ens 7
2.2.3. 1= 0 T o =PRI 7
2.3. [D]1<sTe XY u o] a e [=Iele] g Tol] o) (o] o N PP 9
2.4. (D1 o o1 fu o] e L=l g a1 FSY ST =Y o T ST ULV ol 9
2.4.1, NV W] LY =Y = [ Yol <Y | < P 9
2.5. Maintien en service du produit OU ProCEAG. ... ...iviiii e e e 9
2.6. Traitement €N fiN e ViE oo 9
2.7. ASSISTANCE TECNNIGUE ...t ettt e e s et e et et e e e e e anens 9
2.8. Principes de fabrication et de contrble de cette fabrication........c.oviiiiiiiiiiic e 9
2.8.1. =] g {or=Yu o e [T o1 o) 1 <TI0 A L oS 10
2.8.2. Fabrication des profilés d’étanChéité..........ocoiiriiiiiiii e 10
2.8.3. Fabrication dES fENMELIES . vttt e 10
2.9. Mention des JUSHIfICatIfS. .. ... 10
2.9.1. RESUILAtS EXPEFMENTAUX «vvuitetiitete ittt et ettt e e e e e e e s et e e e r e s e e e e e n e e ens 10
2.9.2. Document Technique DELAIll& ... ...uiviii i e e e aans 10
2.9.3. =] g =] el Yool =T g =] =PRI 10
2.10. Annexe du DOoSSIier TEChNIQUE ... .uiiii et e e e e e e e e e e e e e e aenas 11

Page 3 sur 26



DTA n° 6/22-2434 V2

1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-aprés a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a
conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-aprés :

1.1. Domaine d’emploi accepté

1.1.1. Zone géographique
La zone géographique visée est la France métropolitaine.

1.1.2. Ouvrages visés
Le domaine d’emploi est prévu pour les dimensions indiquées au paragraphe « 2.2.3.7 Dimensions maximales ».

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent étre envisagées. Elles sont alors précisées dans le Certificat
de Qualification attribué au menuisier.

Pour des conditions de conception conformes au paragraphe 2 « Dossier technique » : fenétre extérieure mise en ceuvre dans
les cas ou la méthode A d’essai a I'eau n’est pas requise :

- en applique intérieure et isolation intérieure avec rejingot décalé dans : des murs en magonnerie ou en béton,
- en tableau et isolation intérieure dans : des murs en magonnerie ou en béton,
- en rénovation sur dormant existant.

1.2. Appréciation

1.2.1. Aptitude a I'emploi du procédé

1.2.1.1. Stabilité

Ce systeme présente une résistance mécanique permettant de satisfaire a la seule disposition spécifique aux fenétres figurant
dans les lois et reglements et relative a la résistance sous les charges dues au vent.

Pour la pose en tableau, il conviendra de mettre en place, en feuillure, des limiteurs d’ouverture.

1.2.1.2. Sécurité
Ce systeme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux fenétres classiques.
La sécurité aux chutes des personnes n’est pas évaluée dans le présent document. Il conviendra de |'évaluer au cas par cas.

1.2.1.3. Sécurité en cas d’incendie

Elle est a examiner selon la réglementation et le classement du batiment compte tenu du classement de réaction au feu des
profilés (cf. Réaction au feu).

1.2.1.4. Réaction au feu
Les PV de réaction au feu sur profilés PVC n’ont pas été fournis.

1.2.1.5. Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre

Le procédé ne dispose pas d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L'objet de la FDS est d’informer |'utilisateur de ce procédé
sur les dangers liés a son utilisation et sur les mesures préventives a adopter pour les éviter, notamment par le port
d’équipements de protection individuelle (EPI).

1.2.1.6. Pose en zones sismiques

Le présent systéme ne présentant pas d'éléments de remplissage supérieurs a 4 m2, il n'y a pas lieu d'apporter de justifications
particuliéres (conformément au « Guide de dimensionnement parasismique des élément non structuraux du cadre bati » de
septembre 2014).

1.2.1.7. Isolation thermique

La faible conductivité du PVC et les alvéoles multiples conférent a la fenétre une isolation thermique permettant de limiter
I'apparition des phénomeénes de condensation superficielle.

1.2.1.8. Etanchéité a l'air et a I'eau

Elles sont normalement assurées par les fenétres de ce systéme. Au regard des risques d’infiltration, la soudure des
assemblages constitue une sécurité supplémentaire.

L'exécution des assemblages mécaniques prévus au Dossier Technique nécessite un soin particulier pour que leur étanchéité
puisse étre considérée comme équivalente a celle des assemblages soudés.
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1.2.1.9. Perméabilité a I'air des batiments

En fonction du classement vis-a-vis de la perméabilité a I'air des fenétres, établi selon la NF EN 12207, le débit de fuite maximum
sous une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est :

- Classe A*2 : 3,16 m3/h.m?,
- Classe A*3 : 1,05 m3/h.m?,
- Classe A*4 : 0,35 m3/h.m?2.

Ces débits sont a mettre en regard des exigences de perméabilité a I'air de I'enveloppe, définies dans les réglementations en
vigueur relatives a la performance énergétique des batiments (en particulier RT2012, RE2020, RT existant globale).

1.2.1.10. Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de lI'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci. Le contrble des
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis.
Le titulaire du présent avis conserve |'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

1.2.1.11. Accessibilité aux handicapés

Le systeme, tel que décrit dans le Dossier Technique établi par le demandeur, ne dispose pas d’une solution de seuil permettant
I'acceés des handicapés aux batiments relevant de I'arrété du 30 novembre 2007.

1.2.1.12. Entrée d’air

Ce systeme de fenétre permet la réalisation des types d’entailles conformes aux dispositions du e-cahier du CSTB 3376_V3
pour l'intégration d’entrée d’air (certifiées ou sous Avis Technique).

De ce fait, ce systéme permet de satisfaire I'exigence de I'article 12 de l'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des batiments.

1.2.1.13. Performances thermo-optiques

Les performances thermo-optiques du systéme ont fait I'objet d’une évaluation notamment au regard de la RT existante a partir
des calculs thermiques cités au paragraphe « 2.9.1 Résultats expérimentaux ».

1.2.2. Durabilité

La composition vinylique employée et la qualité de la fabrication des profilés, réguli€rement autocontrlée, sont de nature a
permettre la réalisation de fenétres durables avec un entretien réduit.

Les fenétres de ce systéme sont en mesure de résister aux sollicitations résultant de I'emploi et les éléments susceptibles
d’usure (quincailleries, profilés complémentaires d'étanchéité) sont aisément remplacgables.

1.2.2.1. Fabrication et controéle

Cet avis est formulé en prenant en compte les contréles et modes de vérifications de fabrication décrits au chapitre 2 « Dossier
technique ».

Profilés

Les dispositions prises dans le cadre de la marque de qualité « QB-Profilés de fenétres en PVC (QB 59) » sont propres a assurer
la constance de qualité des profilés.

Fenétres
Les fenétres sont assemblées par la société WINSOL selon le DTD. Le DTD, référencé au paragraphe 2.9.2 Document Technique
Détaillé, doit étre remis par la société WINSOL aux entreprises souhaitant se prévaloir du présent DTA.

Cette unité de fabrication peut bénéficier d’un Certificat de Qualification constatant la conformité du produit a la description qui
en est faite dans le Dossier Technique et précisant les caractéristiques A¥E*V* complétées dans le cas du Certificat ACOTHERM
par les performances thermiques et acoustiques des fenétres fabriquées.

Les fenétres certifiées portent sur la traverse haute du dormant : les marques de qualité, les références de marquage ainsi que
les classements attribués, selon les modéles ci-dessous :

. CERTIFIE CSTB cerTIFIED
usine-gamme AX EX \/*

FENETRES PVC

ou dans le cas des produits certifiés ACOTHERM

_ CERTIFE CSTB CERTIFIED A
usine-gamme @ A* EX \/* r ACxThy

FENETRES PVC Acotherm

x et y selon tableaux ACOTHERM

Pour les fenétres destinées a étre mises sur le marché, les controles de production usine (CPU) doivent étre exécutés
conformément au paragraphe 7.3 de la NF EN 14351-1+ A2. Les fenétres certifiées par le CSTB satisfont aux exigences liées a
ces controles.
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1.2.3. Impacts environnementaux

1.2.3.1. Données environnementales

Ces données n’ont pas été examinées par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet avis.

Le systeme WINSOL CENTRIQ ne fait pas I'objet d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune
performance environnementale particuliére.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans
lesquels le procédé visé est susceptible d’étre intégré.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Le dormant 3052 est prévu uniquement pour des chéssis fixes indépendants.

Dans le cas de la mise en ceuvre en tableau, le pied coté extérieur du dormant 3050 ou 3051 doit étre déligné sur toute sa
longueur afin de permettre la mise en place du calfeutrement.

Un soin particulier sera apporté lors de I'usinage des entailles de drainage de la feuillure a verre dans le cas des fixes dormant
(réf. 3050 ou 3051). Au cours de cet usinage, toutes précautions doivent étre prises afin de ne pas perforer la chambre de
renfort. Dans certains cas, il pourra rester une légére rétention d’eau.

La fixation des pieces d’appui 4025 et 4026 est prévue avec un renfort dans le dormant.

Dans le cas d’ouverture en soufflet, pour une mise en ceuvre en tableau, la masse maximale doit étre de 35 kg pour l'ouvrant
3250 et de 80 kg pour 'ouvrant 3252.
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2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

2.1.1. Coordonnées
Le procédé est commercialisé par le titulaire.
Titulaire : Société WINSOL
Roeselaarsestraat 542
8870 IZEGEM (Belgique)
Tél. : +32 (0)5 13 31 811
E-mail : info@winsol.be

2.1.2. Mise sur le marché

Les produits doivent faire I'objet d’une déclaration des performances (DdP) lors de leur mise sur le marché conformément au
réglement (UE) n°® 305/2011 article 4.1.

Les produits conformes a cette DdP sont identifiés par le marquage CE.
2.1.3. Identification

2.1.3.1. Profilés

Les profilés PVC sont marqués a la fabrication, selon les prescriptions de marquage précisées dans les régles de certification
« QB-Profilés de fenétres en PVC (QB 59) ».

2.1.3.2. Fenétres
Les fabrications certifiées sont identifiées par le marquage de certification, les autres n‘ont pas d’identification prévue.

2.2. Description

2.2.1. Principe

Ce systéme permet de réaliser des fenétres et portes-fenétres a la francaise a 1, 2 ou 3 vantaux, oscillo-battantes a 1 ou 2
vantaux ou a soufflet, dont les cadres tant dormants qu’ouvrants sont réalisés a partir de profilés extrudés en PVC de coloris
blanc.

Il s’agit d’un systeme de fenétre a joint central.

Les dimensions maximales sont définies :
- pour les fabrications non certifiées dans le paragraphe « 2.2.3.7 Dimensions maximales »,
- pour les fabrications certifiées dans le Certificat de Qualification.

2.2.2. Caractéristiques des composants
Les différents composants (profilés, accessoires, ...) sont représentés au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier Technique .

2.2.3. Eléments

2.2.3.1. Cadre dormant
Ce systéme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux fenétres classiques.

2.2.3.1.1. Meneau
Ce systéme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux fenétres classiques.

2.2.3.1.2. Drainage et équilibrage de pression

Les détails des drainages et de I’équilibrage de pression sont présentés dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier
Technique .

2.2.3.1.3. Fourrures d’'épaisseurs et piéces d’appui
Ce systéme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux fenétres classiques.
Le détail de I'assemblage est présenté dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier Technique .

2.2.3.1.4. Compléments
En réhabilitation, des corniéres, des plats et des bavettes permettent d'habiller I'ancien dormant et son appui.
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2.2.3.2. Cadre ouvrant
Ce systeme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux fenétres classiques.

Les détails des drainages et de I’équilibrage de pression sont présentés dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier
Technique .

2.2.3.3. Meneaux et traverses dormant-ouvrant
Ce systéme de fenétres ne présente pas de particularité par rapport aux fenétres classiques.
Le détail de I'assemblage est présenté dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier Technique .

2.2.3.4. Renforts
Profilé de renfort en acier galvanisé, de classe Z 275 ou supérieure selon I’exposition selon la norme NF EN 10327.

Les profilés peuvent étre rendus plus rigides par I'insertion avant soudage de profilés en acier galvanisé Z 275, fixés a l'aide de
vis autoforeuse adaptées tous les 300 mm, dans les chambres des profilés PVC prévues a cet effet (voir tableau 1).

L'utilisation des renforts selon les dimensions des menuiseries est définie dans les spécifications techniques du gammiste.
De facon générale, il est prévu de renforcer les profilés dans les cas suivants :
e Dormant :

- Traverse haute en présence de coffre de volet roulant,

- meneaux et traverses de dormant,

- profils supports de profils meneaux-traverses au niveau de la jonction sur 200 mm minimum en cas d'assemblage
mécanique.

e Quvrant :

- Profils supports de profils meneaux-traverses au niveau de la jonction sur 200 mm minimum en cas d’assemblage
mécanique,

- montants latéraux ferrage avec un intervalle de fichage supérieur a 600 mm,
- les profilés ouvrants lorsque la largeur est supérieure a 700 mm (600 mm en fond de feuillure).

e Fond de feuillure : Renfort supplémentaire - a utiliser pour les profils ouvrants (avec et sans recouvrement) et meneau en
montant centrale d'un OB2 et PF2 en fonctions des calculs d'inertie selon les dimensions des menuiserie et pression de vent
a appliquer.

2.2.3.5. Ferrage - Verrouillage
La hauteur de la poignée dépend de la hauteur du chassis. Elle est spécifiée dans les cahiers techniques WINSOL.

2.2.3.6. Vitrage
¢ Vitrage isolant (double ou triple) 24 a 42 mm.
e Hauteur de feuillure de 20 mm sur ouvrant et 25 mm sur dormant.

La mise en ceuvre des vitrages en atelier est effectuée en conformément a la norme NF P 20-650-1. Lorsque les fenétres sont
vitrées sur chantier, la mise en ceuvre des vitrages doit s’effectuer conformément au DTU 39 ou a des prescriptions spécifiques
en cas de pose de menuiseries vitrées provisoirement.

o Etanchéité :
- Principale : profilé TPE clipé,
- Secondaire : leévre PVC souple coextrudée en matiere TPE ou profil clipé sur la parclose.

2.2.3.7. Dimensions maximales (Baie H x L) en m

Type de fenétres Ouvrant 3250/3251 Ouvrant 3252/3253
A la francaise : 1 vantail 2,15x 0,80 2,15 x 1,00
A la frangaise : 2 vantaux 2,15x 1,60 2,15 x 2,00
A la frangaise : 3 vantaux ou 2 vantaux + 1 fixe 2,15x 2,40
Oscillo-battante : 1 vantail 1,80 x 1,20 2,15x 1,00
Oscillo-battante : 2 vantaux 1,80 x 1,60
Soufflet 0,80 x 1,40

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent étre envisagées. Elles sont alors précisées dans le Certificat
de Qualification attribué au menuisier.

Il est nécessaire de vérifier pour chaque conception de fenétre la conformité aux performances prévues par le document
FD DTU 36.5 P3.

Les dispositions relatives au renforcement et aux quincailleries sont a prévoir selon les fiches techniques de WINSOL.

Au-dela de 600 mm de fond de feuillure ouvrant (700 mm largeur ouvrant), les traverses sont renforcées ou regoivent un
verrouillage par renvoi de crémone.
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2.3. Disposition de conception

Les fenétres sont congues compte tenu des performances prévues par le document FD DTU 36.5 P3 en fonction de leur
exposition et dans les situations pour lesquelles la méthode A de I'essai d’étanchéité a I’eau n’est pas requise.

Pour les fenétres certifiées selon le référentiel de la marque de qualité NF « Fenétres et blocs-baies PVC et aluminium RPT »
associée a la marque de qualité CERTIFIE CSTB CERTIFIED (NF 220) avec un classement d’étanchéité a I’'eau méthode A, cette
limitation est sans objet.

Les vitrages isolants utilisés doivent bénéficier d’un Certificat de Qualification CEKAL ou équivalent.

Dans le cas de vitrages d’épaisseur de verre supérieure a 20 mm ou de masse de vantail supérieure a 90 kg, le fabricant devra
s’assurer, par voie expérimentale, que la conception globale de la fenétre (ferrage, profilés) permet de satisfaire aux criteres
mécaniques spécifiques prévus par la norme NF P 20-302, dans la limite des charges maximum prévue par la quincaillerie.

Dans le cas d’ouverture en soufflet, pour une mise en ceuvre en tableau, la masse maximale doit étre de 35 kg pour l'ouvrant
3250 et de 80 kg pour 'ouvrant 3252.

2.4. Disposition de mise en ceuvre

Les fenétres doivent étre mises en ceuvre conformément au NF DTU 36.5.

Lorsque l'usinage des extrémités d’une piéce d’appui, dans le plan du nez de la fourrure d’épaisseur, ne se fait pas au droit
d’une cloison PVC, un bouchon d’obturation doit étre mis en place en usine avant de réaliser I'usinage de la piece d’appui.

Lorsque les fenétres sont vitrées sur chantier, la mise en ceuvre des vitrages doit s’effectuer conformément au NF DTU 39.

Certaines configurations de fenétres oscillo-battantes ou a soufflet (dimensions, masses de vitrages, positionnement poignée...)
peuvent conduire a un effort d’amorcage de fermeture de la position soufflet du vantail supérieur a 100 N.

La pose en applique est prévue exclusivement avec rejingot décalé.

L'usinage du dormant 3050 ou 3051 nécessaires pour le drainage dans le cas de partie fixe dormant devra éviter de perforer
la chambre de renfort. Celui-ci pouvant engendrer une Iégére rétention d’eau.

La pose en tunnel est possible uniquement aprés délignage du pied coté extérieur du dormant 3050 ou 3051 (cf. figures du
Dossier Technique).

2.4.1. Systeme d'étanchéité

Les systeémes d'étanchéité sont de type :

e Mousse imprégnée de classe 1 a I’'exclusion des produits bitumeux (norme NF P 85-570 et NF P 85-571).

e Ou de type mastic élastomeére (25 E) ou plastique (12.5 P) sur fond de joint (selon la classification de la NF EN ISO 11600).

Dans les deux cas, le calfeutrement doit étre disposé et dimensionné en fonction de la dimension du joint et de I’exposition de
la fenétre.

Dans tous les cas, il conviendra de s’assurer de la compatibilité du produit employé avec la matiére du dormant.

Pour les mastics élastoméres ou plastiques, il conviendra également de s’assurer de I'adhésivité / cohésion (avec ou sans
primaire) sur les profilés PVC et les différents matériaux constituants I'ouvrage.

Pour les mastics élastiques selon les normes NF EN ISO 10590 et NF P 85-527. Pour les mastics plastiques selon les normes NF
EN ISO 10591 et NF P 85-528.

Les produits ayant fait I'objet d’essais satisfaisants de compatibilité et d’adhésivité - cohésion, sur les profilés de ce systéme
sont :

o RUBSON 7T de RUBSON INDUSTRY (Henkel).
o RUBSON 10T de RUBSON INDUSTRY (Henkel).
o PARASILCO AM85-2 (T) de DL. CHEMICALS.

2.5. Maintien en service du produit ou procédé

On peut utiliser dans les cas courants de I’'eau avec un détergent suivi d'un ringage.
Pour des taches plus importantes, on peut utiliser des produits spéciaux ne contenant pas de solvant pour PVC.

2.6. Traitement en fin de vie

Les fenétres déposées sur des chantiers de déconstruction ou de rénovation, peuvent étre collectées au travers du réseau du
point de collecte mis en place par les éco-organismes accrédités par les pouvoirs publics, dans le cadre de la filiere de
responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du batiment. Les produits collectés sont
ensuite orientés vers les circuits de démantélement et de valorisation des différents matériaux constitutifs de ces produits.

2.7. Assistance technique

Les fenétres sont assemblées par la société WINSOL selon le DTD. Le DTD, référencé au paragraphe 2.9.2 Document Technique
Détaillé, doit étre remis par la société WINSOL aux entreprises souhaitant se prévaloir du présent DTA.

2.8. Principes de fabrication et de contrdle de cette fabrication

La fabrication s’effectue en deux phases distinctes :
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e Extrusion des profilés PVC.
e Assemblage des fenétres.

2.8.1. Fabrication des profilés PVC
Les profilés bénéficient de la marque de qualité « QB-Profilés de fenétres en PVC (QB 59) ».

Des contrOles en matiére premiére et de I'extrusion sont effectués selon les prescriptions des marques de qualité « QB-
Composition vinylique et sa fabrication pour profilé de fenétres en PVC (QB 34) » et « QB-Profilés de fenétres en PVC (QB 59) ».

Avec les matiéres retraitées ou recyclées, ils portent en outre respectivement l'indication ERMa ou RMa (au sens de la norme
NF EN 12608-1+A1.

2.8.2. Fabrication des profilés d'étanchéité

Les compositions utilisées pour la fabrication des profilés d’étanchéité bénéficient de la marque de qualité « QB-Matiéres souples
(QB 36) ».

2.8.3. Fabrication des fenétres

Les fenétres sont assemblées par la société WINSOL. Le DTD, référencé au paragraphe 2.9.2 Document Technique Détaillé,
doit étre remis par la société WINSOL aux entreprises souhaitant se prévaloir du présent DTA.

Les fenétres doivent étre fabriquées conformément au DTD cité au paragraphe 2.9.2 Document Technique Détaillé .

Les fenétres doivent étre fabriquées conformément au e-cahier CSTB 3625 « Conditions Générales de fabrication des fenétres
en PVC faisant I'objet d’un Avis Technique ».

Les contrdles sur les fenétres bénéficiant du Certificat de Qualification NF « Fenétres et blocs-baies PVC et aluminium RPT »
associée a la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED (NF 220) doivent étre exécutés selon les modalités et fréquences retenues
dans le réglement.

Pour les fabrications n’en bénéficiant pas, il convient de vérifier le respect des prescriptions techniques ci-dessus, et en
particulier le classement A*E*V* des fenétres.

La mise en ceuvre des vitrages doit étre réalisée conformément a la NF P 20-650-1 ou au NF DTU 39.

2.9. Mention des justificatifs

2.9.1. Résultats Expérimentaux
a) Essais effectués par le CSTB :

- Essais d’endurance (10 000 cycles) et mécaniques spécifiques sur chassis 1 vantail oscillo-battant vitrage d’épaisseur de
verre de 20 mm (44.2/16/66.2), Lx H = 1,30 x 1,48 m (hors tous) (RE CSTB n° DBV-22-10573),

- Essais A* E* V*, mécaniques spécifiques et endurance meneau sur chassis 2 vantaux a la francaise avec fixe latéral,
ouvrants (3252) avec battement extérieur 3251, meneau 3150 assemblé mécaniquement, L x H = 2,15 m x 2,40 m (dos
de dormant 3053), vitrage de base (RE CSTB n° BV14-628),

- Essai de perméabilité a I'air sous gradient thermique (a 75°C) sur chassis 2 vantaux a la frangaise (3252) avec battement
extérieur 3251, Lx H = 1,60 m x 2,25 m (Dos de dormant 3053), pour une matiére active du plan d’étanchéité principal
6852 homologuée par le code CSTB A625) (RE CSTB n° BV14-539).

b) Rapport d'étude thermique :
- Rapport d'étude thermique attesté conforme au DTA (RE CSTB n° DBV-M-25-53687).

2.9.2. Document Technique Détaillé
Les détails des éléments techniques sont présentés dans le document :
- DBV-25-6/22-2434 V2

2.9.3. Références chantiers
De nombreuses réalisations.
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2.10. Annexe du Dossier Technique

Tableau 1 - Capacité de renforcement

Renfort 5050 5051 5052 5053 5305 5327
3050
3051 3250
3052 3251
. 3150 3252
Profilés PVC 3053 3150 3100 3252
3251 3253
3150 3253
3250 3100
3251
Ixx’ (cm?) 2,0 4,3 5,7 7,2 4,1 3,0
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Fourrures d'épaisseur (PVC)
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Parcloses (PVC)
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Renforts
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Positionnement du renfort 5327 en fond de feuillure
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Jeux de fonctionnement - Coupes de principes
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Drainage dormant/traverse

diam 5

diam 5 x 30 ou diam 8 H

dans le cas du fixe dormant :
sur 30 mm de long

diam 5 x 30 ou diam 8

3051

-~ 70 70-
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Drainage ouvrant
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MONTAGE PIECES D'APPUI

Etanchéite de fil
mastic élastomeére
ou colle PVC

Etanchéite de fil
mastic élastomére
ou colle PVC

Vis 4.3 x 35 mm

Vis 4.3 x 35 mm tout les 30 cm

tout les 30 cm

Vis 4.3 x 35 mm \:|
tout les 30 cm

Etanchéite de fil
mastic élastomeére
ou colle PVC
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Montoae Fourrures d'épaisseur

6223 => 4223
6224 => 4224
6225 => 4225
6226 => 4226
6227 => 4227
6228 => 4228
6229 => 4229
6230 => 4230
6231 => 4231

Délignement semi-automatique par largeur,
sur toupie par actionneur électrique
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