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Descripteur :
Descripteur :

Les panneaux IKO enertherm ALU sont des panneaux isolants non porteurs en mousse rigide de polyisocyanurate de type
PIR, de dimensions 2 400 x 1 200 mm ou 1 200 x 1 000 mm ou 1 200 x 600 mm.

Ils peuvent étre posés en :
e Un lit d'isolant IKO enertherm ALU d’épaisseur maximale de 200 mm ;

e Deux lits d’isolant IKO enertherm ALU d’épaisseur totale maximale de 340 mm ou 400 mm dans le cas ou une
protection lourde est rapportée ;

e Un ou deux lits de IKO enertherm ALU associés a un lit supérieur en panneau de perlite expansée fibrée soudable
ou de laine minérale soudable bénéficiant d’'un Document Technique d’Application visant I'emploi en support
d’étanchéité adhérent, d’épaisseur totale maximale de 380 mm.

Les panneaux IKO enertherm sont utilisés en France métropolitaine en climat de plaine ou de montagne sous porte-neige
au-dela de 3% de pente et dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), en travaux neufs ou réfection.

Ils sont utilisés comme support direct de revétements d’étanchéité qui sont soit :

e Sous protection lourde : en indépendance ou en semi-indépendance par fixation mécanique. La mise en ceuvre est
décrite dans I'annexe 1 de ce DTA.

o En apparent : en semi-indépendance par fixations mécaniques ou en adhérence totale par soudage en plein
lorsqu’ils sont associés a un lit supérieur soudable. Dans le cas de I'adhérence totale, cette pose n’est visée qu’en
France Métropolitaine.

Pour des toitures-terrasses :
e Plates et inclinées ;
e Inaccessibles, y compris les chemins de circulation ;
e Techniques ou a zones techniques (sans chemins de nacelles) ;
e Avec étanchéité photovoltaique avec modules souples bénéficiant d’'un Document Technique d’Application du GS
21 ;
e Végétalisées, avec un procédé de végétalisation bénéficiant d’'un Avis Technique.
Ils s’'emploient sur des éléments porteurs en :
e Toles d'acier nervurées pleines, perforées ou crevées conformes a la norme NF DTU 43.3 ou au Cahier du CSTB
3537_V2 en France Métropolitaine et en DROM selon le cahier du CSTB 3884.
Dans le cas des TAN OhN > 70 mm, la pose des panneaux isolants en lit supérieur en perlite ou laine de roche surfacée
bitume est exclue.

e Bois et panneaux a base de bois conformes a la norme NF DTU 43.4 ou a leur Avis Technique ou Document
Technique d’Application particulier uniquement en France métropolitaine.
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1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-aprés a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a
conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-aprés :

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Zone géographique
Le procédé s'emploie en France métropolitaine et Département et Région d'Outre-mer, en climat de plaine et de montagne.

1.1.2. Ouvrages visés

Le procédé « IKO enertherm TAN et BOIS » s'emploie en travaux neufs ou de réfection.
Ils sont utilisés comme support direct de revétements d'étanchéité qui sont soit :

e  Sous protection lourde : en indépendance ou en semi-indépendance par fixation mécanique. La mise en ceuvre sous
protection lourde est décrite dans I'annexe 1 de ce DTA.

e En apparent : en semi-indépendance par fixations mécaniques ou en adhérence totale par soudage en plein lorsqu'ils
sont associés a un lit supérieur soudable. Dans le cas de l'adhérence totale, cette pose n'est visée qu'en France
Métropolitaine.

Pour des toitures-terrasses :
e Plates et inclinées ;
e Inaccessibles, y compris les chemins de circulation ;
e Techniques ou a zones techniques (sans chemins de nacelles) ;
e Avec étanchéité photovoltaique avec modules souples bénéficiant d'un Document Technique d'Application du GS 21 ;
e  Végétalisées, avec un procédé de végétalisation bénéficiant d'un Avis Technique.
Sur des éléments porteurs en :

e Toles d'acier nervurées pleines, perforées ou crevées, conformes a la norme NF DTU 43.3 en France Métropolitaine et
en DROM selon le cahier du CSTB 3884 ;

e Toles d'acier nervurées pleines, perforées ou crevées d'ouverture haute de vallée supérieure a 70 mm (et < 200 mm)
conformes au Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009 (épaisseur minimale des panneaux IKO enertherm ALU en
fonction de I'ouverture de nervure, se reporter au tableau 7).

e Dans le cas des TAN OhN > 70 mm, la pose des panneaux isolants en lit supérieur en perlite ou laine de roche surfacée
bitume est exclue.

e Bois et panneaux a base de bois conformes a la norme NF DTU 43.4 ou a leur Avis Technique ou Document Technique
d'Application particulier uniquement en France Métropolitaine.

1.2. Appréciation

1.2.1. Aptitude a I'emploi du procédé

1.2.1.1. Stabilité

Elle peut étre normalement assurée.

1.2.1.2. Sécurité en cas d'incendie

Dans les lois et reglements en vigueur, les dispositions a considérer pour les toitures proposées ont trait a la tenue au feu
venant de l'extérieur et de l'intérieur.

Vis-a-vis du feu venant de I'extérieur

Lorsqu'il est exigé un classement de tenue au feu Broof(t3), des systémes d'étanchéité (revétement + isolant) présentent un
classement de tenue au feu Broof(t3) ; I'entreprise de pose doit se procurer ces procés-verbaux auprés du titulaire de I'Avis
Technique et vérifier que le systéme d'étanchéité a mettre en ceuvre est pris en compte par I'un de ces procés-verbaux.

Vis-a-vis du feu venant de Il'intérieur

Les dispositions réglementaires a considérer sont fonction de la destination des locaux, de la nature et du classement de réaction
au feu de I'isolant et de son support.

1.2.1.3. Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre

Les composants du procédé disposent d'une Fiche Volontaire de Données de Sécurité (FVDS). L'objet de la FVDS est d'informer
I'utilisateur de ce procédé sur les dangers liés a son utilisation et sur les mesures préventives a adopter pour les éviter,
notamment par le port d'Equipements de Protection Individuelle (EPI).

Les FVDS sont disponibles auprés de la Société IKO INSULATIONS.
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1.2.1.4. Pose en zones sismiques

Le procédé peut étre mis en ceuvre, en respectant les prescriptions du Dossier Technique sur des batiments de catégorie
d'importance I, II, III et 1V, situés en zone de sismicité 1 (trés faible), 2 (faible), 3 (modérée), 4 (moyenne) et 5 (forte) sur
des sols de classe A, B, C, D et E.

1.2.1.5. Isolation thermique

Les arrétés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012 (Réglementation Thermique 2012), le décret n°® 2021-1004 du 29
juillet 2021 et l'arrété du 4 aolt 2021 (Réglementation Environnementale 2020) n'imposent pas d'exigence minimale sur la
transmission thermique surfacique des parois mais imposent une performance énergétique globale du bati. La vérification du
respect de la réglementation thermique s'effectue au cas par cas en utilisant les régles de calculs réglementaires (Th-BCE et
Th-bat).

Le tableau 6 donne pour chaque épaisseur la résistance thermique utile a prendre en compte pour le calcul du coefficient de

déperdition thermique. Les valeurs sont celles du certificat ACERMI n°06/103/434 en cours de validité. Il appartient a
I'utilisateur de se référer au certificat ACERMI de I'année en cours.

1l appartiendra a l'utilisateur de vérifier que le certificat ACERMI est toujours valide ; faute de quoi, il y aurait lieu de se reporter
aux Régles Th-bat pour déterminer la conductivité thermique utile de I'isolant.

En cas de superposition d'isolants de nature différente, les résistances thermiques de chaque panneau s'additionnent. Les
valeurs de résistance thermique de chaque isolant sont celles indiquées dans leurs certificats ACERMI en vigueur.

De plus, sur élément porteur en tbles d'acier nervurées, l'influence des fixations mécaniques du panneau IKO enertherm ALU
et du revétement d'étanchéité fixé mécaniquement est a prendre en compte conformément aux dispositions prévues dans les
Régles Th-bat (fascicule 4/5), avec le coefficient ponctuel du pont thermique intégré « fixation » indiqué au Dossier Technique.

Les constructions existantes sont soumises aux dispositions de l'arrété du 22 mars 2017, relatif aux caractéristiques thermiques
et a la performance énergétique des batiments existants, qui définit la résistance thermique totale minimum que la paroi doit
respecter lorsqu'il est applicable.

1.2.1.6. Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de I'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci. Le contrble des
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent
AVIS. Le titulaire du présent AVIS conserve l'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

1.2.1.7. Fabrication et contrdles

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrdles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique.
Se reporter éventuellement aux Documents Techniques d'Application de la couche soudable.

1.2.2. Durabilité
1.2.2.1. Durabilité
Dans le domaine d'emploi accepté, la durabilité du procédé « IKO ENERTHERM TAN et BOIS » est satisfaisante.
1.2.2.2. Entretien

Cf. les normes NF DTU 43.3, NF DTU 43.4 et NF DTU 43.5.

1.2.3. Impacts environnementaux

Le produit IKO enertherm ALU, pour les épaisseurs 40 et 160 mm, fait I'objet de Fiches de Données Environnementales et
Sanitaires (FDES) individuelles.

Ces FDES ont été établies en mai 2022 et ont fait I'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante selon I'arrété du
31 aolt 2015 et sont déposées sur le site www.inies.fr.

Les données issues des FDES ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans
lesquels les procédés visés sont susceptibles d'étre intégrés.

Se référer au site https://www.inies.fr/ pour celle de I'éventuelle couche supérieure soudable.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

a. La maitrise de la variation dimensionnelle résiduelle a I'état libre de déformation inférieure ou égale a 0,3 % et 5 mm
(sur panneau entier), établie selon le Guide de I'UEAtc (Cahier du CSTB n°2662_V2 de juillet 2010), des panneaux
IKO enertherm ALU permet de limiter :

o la présence de plis sur la membrane d'étanchéité qui peuvent apparaitre au niveau des joints entre panneaux
isolants,
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o le mouvement cumulé dans les panneaux créant des joints ouverts importants dans ces zones qui peuvent
induire une mise en tension de la membrane en périphérie de la toiture.

b. Ce panneau isolant n'étant pas visé dans les Regles Professionnelles de la CSFE relatives aux isolants support
d'étanchéité, il fait donc I'objet du présent DTA.

Page 7 sur 26



DTA n° 5.2/23-2732_V2

2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

Le procédé est commercialisé par le titulaire.
Titulaire et Distributeur :  IKO Insulations SAS

Parc de L'Aize
Rue d'Allemagne
63460 Combronde (France)
Tél. : 04.73.86.10.14
Courriel : infofr@enertherm.eu
Internet : www.enertherm.eu/fr

2.1.1. Identification

Dénomination commerciale : IKO enertherm ALU.
La date de fabrication et le n°® de production sont imprimés sur la face supérieure d'un panneau sur quatre.

Au moins un panneau par colis présente sur sa tranche une impression précisant le nom du produit, les dimensions, I'épaisseur,
le n° du Certificat ACERMI, les valeurs déclarées selon la norme NF EN 13165 et le marquage CE. La mention « this side down
» est marquée sur un panneau sur deux. Cependant, pour I'application visée par le Dossier Technique, il n'y a pas de sens de
pose des panneaux.

2.1.2. Conditionnement

Les panneaux sont empilés pour constituer des colis d'environ 50 cm de hauteur. Chaque colis est conditionné sous film
polyéthyléne rétracté.

Les colis sont palettisés en piles sur cales de 2,60 m de hauteur environ.
Chaque palette est emballée intégralement par une housse étirable imperméable aux intempéries.

2.1.3. Etiquetage

Une étiquette paquet et palette de présente.
Les informations suivantes sont visibles sur les étiquettes :

e Palette : dénomination commerciale, numéro de production, dimensions L x | x e, adresse du site de fabrication,
m2/palette, nombre de paquets/palette, les valeurs déclarées selon la norme NF EN 13165 et le marque CE.

. Paquet : dénominations commerciales, numéro de production, dimensions L x | x e, nombre de panneaux/paquet,
m2/paquet, adresse du site du fabrication,

2.1.4. Stockage en usine

En usine, le stockage des panneaux est effectué dans des locaux fermés, a I'abri de I'eau et des intempéries. Il est d'au moins
1 jour par cm d'épaisseur avant expédition avec un maximum de 7 jours quelle que soit I'épaisseur au-dela de 70 mm.

2.2. Description

Le procédé « IKO enertherm TAN et Bois » utilise des panneaux IKO enertherm ALU de dimensions :
e  Epaisseurs allant de 40 & 200 mm;
. Lx1:2400x 1200 mmoul200x1000mmouil?200x 600 mm.
Les panneaux isolants sont posés :
e Soit 1 lit d'épaisseur maximale 200 mm;
e  Soit en plusieurs lits :
o  Lit(s) inférieur(s) : 1 ou 2 lits de panneaux isolants IKO enertherm ALU d'épaisseur totale maximale :
= enllit:200 mm,
= en2lits : 340 mm et 400 mm dans le cas ol une protection lourde est rapportée.

o Eventuellement un lit supérieur de perlite expansée (fibrée) surfacée bitume ou de laine de roche surfacée
bitume d'épaisseur minimale 30 mm.

Dans ce cas, I'épaisseur totale maximale possible est de 380 mm.
Se reporter au logigramme d'aide au §2.5.2.
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2.3. Caractéristiques des composants

2.3.1. Description des panneaux isolants

2.3.1.1. Panneau isolant IKO enertherm ALU

Les panneaux IKO enertherm ALU relévent de la norme NF EN 13165.

Ces panneaux sont certifiés ACERMI (n°06/103/434).

Nature chimique :

Mousse a cellules fermées obtenue a partir de polyisocyanurate expansée avec du pentane.
La mousse est de couleur creme.

Présentation :

Ame en mousse de polyisocyanurate revétue sur les 2 faces par un composite multicouche aluminium (5 couches aluminium-
kraft) de couleur aluminium.

Spécifications :
Se reporter au §2.10, tableau 5.

2.3.1.2. Panneau de perlite expansée (fibrée) surfacée bitume

Panneau de perlite expansée soudable d'épaisseur minimale 30 mm bénéficiant d'un Document Technique d'Application en
cours de validité.

2.3.1.3. Panneau de laine de roche surfacée bitume

Panneau de laine de roche soudable bénéficiant d'un Document Technique d'Application sur le support considéré et si nécessaire
validé pour un emploi en toitures-terrasses techniques ou a zones techniques.

La classe de compressibilité (selon guide UEAtc, e-cahier du CSTB 2662_V2 de juillet 2010), du panneau de laine de roche
surfacée bitume doit étre compatible avec la destination de la toiture visée :

e Classe B : toitures inaccessibles ;

e Classe C : toitures avec membrane avec modules souples photovoltaiques, terrasses et toitures végétalisées, toitures-
terrasses techniques ou zone technique

2.3.1.4. Tassement absolu (mm) sous charge utilisation réparties

Se reporter a I'Annexe 1.

2.3.1.5. Résistance thermique

Le tableau 6 donne la résistance thermique utile des panneaux IKO enertherm ALU a prendre en compte pour le calcul des
coefficients de déperdition thermique. Les valeurs sont celles du certificat ACERMI n°06/103/434.

Pour les configurations du procédé « IKO enertherm TAN et Bois » avec des lits supérieurs en perlite expansée (fibrée) ou en
laine de roche surfacés bitume, il appartiendra a l'utilisateur de se référer au certificat ACERMI en cours de validité de ces
produits et de les ajouter aux valeurs du tableau 6 ou du certificat ACERMI n°06/103/434 en cours de validité.

A défaut d'un certificat valide, les résistances thermiques de I'isolant seront calculées en prenant, soit la valeur des Régles Th-
bat fascicule 2/5 Matériaux, soit la résistance thermique déclarée (RD) multipliée par 0,85.

En cas de superposition d'isolants de nature différente, les résistances thermiques de chaque panneau s'additionnent. Les
valeurs de résistance thermique de chaque isolant sont celles indiquées dans leurs certificats ACERMI en vigueur.

2.3.2. Autres matériaux

2.3.2.1. Pare-vapeur

a. Sur éléments porteur TAN pleine en forte hygrométrie ou TAN perforée / crevée en faible ou moyenne hygrométrie :
o Matériaux conformes au § 3.2.2 du NF DTU 43.3 P1-2 ;
o  Pare-vapeur décrit dans le DTA du revétement d'étanchéité.
b. Sur éléments porteurs bois et panneaux a base de bois en faible ou moyenne hygrométrie :
o Matériaux conformes au § 4.2.3 du NF DTU 43.4 P1-2 ;
o  Pare-vapeur décrit dans le DTA du revétement d'étanchéité.

Page 9 sur 26



DTA n° 5.2/23-2732_V2

Cas particuliers de la réhabilitation thermique sur toiture existante

Dans le cas de réhabilitation thermique sur toiture, la mise en ceuvre du procédé « IKO enertherm TAN et Bois » sera réalisée
conformément aux dispositions de la norme NF DTU 43.5.

2.3.2.2. Fixations mécaniques

2.3.2.2.1. Attelages de fixation mécanique pour panneaux isolants

a. Cas des panneaux isolants IKO enertherm ALU et de diamétre minimal des plaquettes de 70 mm :

o Vis autoperceuse ou rivet a expansion et plaquette de répartition métalliques conformes aux NF DTU 43.3 P1-
2 ou NF DTU 43.4 P1-2, ainsi qu'au Cahier des Prescriptions Techniques communes « Résistance au vent des
isolants supports de systémes d'étanchéité de toitures » (e-Cahier du CSTB 3564 de juin 2006) ;

o Attelage de fixation a rupteur de pont thermique conforme au NF DTU 43.3, constitué d'une vis autoperceuse
et d'un ft plastique, bénéficiant d'une Evaluation Tech,ique Européenne (ETE) et doivent étre de type « solide
au pas » en cas d'utilisation de panneaux de laine de roche soudable en lit supérieur.

Exemple de fixation pour les fortes épaisseurs :
SFS plaquette RP45 210 et vis BS-4,8.

a. Cas des panneaux de perlite expansée (fibrée) surfacée bitume ou de laine de roche surfacée bitume (se reporter aux
DTA en cours de validités des panneaux isolants) :

o Vis autoperceuse ou rivet a expansion et plaquette de répartition métalliques conformes aux NF DTU 43.3 P1-
2 ou NF DTU 43.4 P1-2, ainsi qu'au Cahier des Prescriptions Techniques communes « Résistance au vent des
isolants supports de systémes d'étanchéité de toitures » (e-Cahier du CSTB 3564 de juin 2006).

Pour les isolants en laine de roche surfacée bitume, I'attelage de fixation mécanique est de type « solide au pas ».

Le terme « solide au pas » s'applique a un attelage composé d'un élément de liaison et d'une plaquette de répartition servant
a assurer la fixation mécanique d'un isolant ou d'un revétement d'étanchéité sur un support. Cet attelage est muni d'un dispositif
permettant d'éviter, en service, le désaffleurement de la téte de I'élément de liaison (par exemple vis) de la partie supérieure
de la plaquette de répartition. Les attelages, conformes a la norme NF P 30-317, répondent a cette caractéristique.

2.3.2.2.2. Attelages de fixation mécanique pour revétement d'étanchéité semi-indépendant

Les attelages de fixations mécaniques sont conformes au DTA des revétements d'étanchéité.

2.3.2.3. Protections rapportées éventuelles

Se reporter a I'Annexe 1 de ce DTA.

2.4. Dispositions de conception

2.4.1. Définition des éléments porteurs

2.4.1.1. Toles d'Acier Nervurées (TAN)

Les TAN peuvent étre pleines, perforées ou crevées conformément :
e Soit a la norme NF DTU 43.3 (OhN < 70 mm) ;

e  Soit au Cahier des Prescriptions Techniques communes - Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009 (OhN comprises
entre 70 et 200 mm).

2.4.1.2. Bois et panneaux a base de bois

Les éléments porteurs bois et panneaux a base de bois sont conformes au NF DTU 43.4 ou visé par un DTA en cours de validité
justifiant son emploi comme élément porteur de toiture support d'étanchéité.

2.4.2. Détermination de la résistance thermique utile de la toiture étanchée

Les modalités de calcul de « Uys » ou coefficient de déperdition par transmission a travers la paroi-toiture sont données dans
les Regles Th-bat.

Pour le calcul de la résistance thermique utile de la toiture, il faut prendre en compte la valeur Ryre des panneaux donnée en
§1.2.1.5.

Les ponts thermiques intégrés courants des fixations mécaniques métalliques du systéme isolant, et ceux dus aux fixations
mécaniques du revétement d'étanchéité lorsqu'il est fixé mécaniquement, doivent étre pris en compte conformément au Cahier
des Prescriptions Techniques communes « Ponts thermiques intégrés courants des toitures métalliques étanchées » (e-Cahier
du CSTB 3688 de janvier 2011) :

Up = Uc + AU fixation, avec :
2Zﬁxation

AUsixation = A = densité de fixation (/M2) x ¥fixation
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dans laquelle :

e ynxation . COefficient ponctuel du pont thermique intégré, en W/K, fixé par le fascicule 4/5 des Regles Th-bat en fonction
du diameétre des fixations :

4 Afixation de @ 4,8 mm = 0,006 W/K
hd Afixation d€ @ 6,3 mm = 0,008 W/K
e A : surface totale de la paroi en m2.

Le nombre de fixation par m2, outre celle(s) préalable(s), est déterminé dans les Documents Techniques d'Application
particuliers des revétements d'étanchéité.

. . . . Résistances thermiques :
Hypothése de la construction de la toiture : Toiture-terrasse sur 1
batiment fermé et chauffé a Vannes (56)

zone climatique H2a

( d ) avec Uc = XR
Toiture plane avec résistances superficielles (Rs + Rse = 0,14 m2.K/W) } 0,140 m2.K/W
- Elément porteur TAN pleines d'épaisseur 0,75 mm

- Panneau IKO enertherm ALU d'épaisseur 340 mm (Ryie = 15,40

m2.K/W) 15,44 m2.K/W
- Etanchéité bicouche bitumineuse d'épaisseur 5 mm

(Rutile = 0,04 m2.K/W)

Fixations mécaniques @ 4,8 mm des panneaux isolants et définitives pour le revétement d'étanchéité, soit un total de 6 fixations au m?2
dans le cadre de I'exemple, d'ou un coefficient majorateur AUsixation = 0,03 W / (m2.K).

Le coefficient de transmission surfacique global de la toiture :
UP = U + AUfixation = 0,06 + 0,03 = 0,09 W / (m2.K)

Exemple d'un calcul thermique (cas du revétement bicouche mis en ceuvre en semi-indépendance par fixation
mécanique)

2.4.3. Stockage du produit chez les dépositaires et sur chantier

2.4.3.1. Panneaux isolants IKO enertherm ALU

Chez les dépositaires (négoces et entrepreneurs), le stockage doit étre fait a I'abri des intempéries (pluie et ensoleillement).
Sur chantier, I'emballage des palettes permet un stockage extérieur de courte durée (< 4 semaines).

2.4.3.2. Panneaux isolants de perlite expansée & de laine de roche surfacée bitume

Se référer aux Documents Techniques d'Application en cours de validité délivrés par le GS 5.2 des produits concernés en perlite
expansée (fibrée) ou en laine de roche surfacée bitume.

2.4.4. Emploi en climat de montagne

Ce procédé est employé sous porte-neige liaisonné dans la charpente dans le cas ou le revétement d'étanchéité est apparent
autoprotégé.

Les conditions prévues par le « Guide des toitures-terrasses et des toitures avec revétements d'étanchéité en climat de
montagne » (Cahier du CSTB 2267-2 de septembre 1988) seront respectées.

Nota : Les dispositions de I'e-Cahier du CSTB 2267-2 de septembre 1988 susceptibles d'étre modifiées, il convient de prendre
en compte la version publiée la plus récente.

2.4.5. Mise en ccuvre DROM

On se reportera aux dispositions décrites dans le Cahier des Prescriptions Techniques communes « Supports de systémes
d'étanchéité de toitures dans les départements d'outre-mer (DOM) » e-Cahier du CSTB n°3644 d'octobre 2008.

Seule la pose sur support TAN est visée.

2.5. Dispositions de mise en ceuvre

2.5.1. Mise en ccuvre du pare-vapeur

Le pare-vapeur est mis en ceuvre :

e  Soit, conformément au NF DTU 43.3 P1-1 + A1l (sur élément porteur TAN) ou NF DTU 43.4 P1-1 (sur élément porteur
bois) ;
e Soit, selon les dispositions décrites dans les DTA du revétement d'étanchéité.
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2.5.2. Mise en ccuvre des panneaux isolants

2.5.2.1. Description

Les panneaux IKO enertherm ALU sont posés en 1 ou 2 lits et peuvent étre associés a un lit supérieur de perlite expansée
(fibrée) surfacée bitume ou de laine de roche surfacée bitume dans le cas d'un revétement d'étanchéité mise en ceuvre en
adhérence totale par soudage a la flamme.

Aucun panneau ne devra étre utilisé, s'il est humidifié dans son épaisseur.

Les panneaux isolants constituant le procédé « IKO enertherm TAN et Bois » sont posés jointifs et en quinconce (cf. §2.11
figure 1). Les panneaux de chaque lit sont posés a joints décalés (cf. §2.11 figure 2).

Ils peuvent étre découpés avec une scie égoine ou une scie dédiée a la découpe des panneaux isolants PIR.
Exemple de scie manuelle : ProfCut Insulation de la société BAHCO.

Exemple de scie électrique : IS 330 EB de la société FESTOOL.

Sur TAN, les joints filants de chaque lit sont posés perpendiculairement aux nervures.

2.5.2.2. Pose des panneaux isolant IKO enertherm ALU

Se reporter aux paragraphe 2.9.1, aux tableaux 1, 2 et a la figure 5 dans le cas de la pose sur support bois.
Se reporter aux paragraphe 2.9.2, aux tableaux3,4 et a la figure 5 dans le cas de la pose sur TAN.

2.5.2.3. Pose d'un lit supérieur surfacé bitume

Se reporter aux tableaux 1 et 2 dans le cas du bois et aux tableaux 3 et 4 dans le cas de la TAN.

Cette disposition ne s'applique qu'avec un revétement d'étanchéité mis en ccuvre en adhérence totale par soudage a la flamme.
Les attelages de fixation sont conformes aux dispositions du § 2.3.2.2.1.a) pour les panneaux IKO enertherm ALU et du §
2.3.2.2.1.b) pour les panneaux du lit supérieur surfacé bitume ci-avant.

Les panneaux de chaque lit d'IKO enertherm ALU en lit inférieur sont fixés mécaniquement conformément au §2.5.2.2.

Les panneaux de perlite expansée (fibrée) surfacée bitume ou de laine de roche surfacée bitume du lit supérieur sont fixés
mécaniquement conformément aux dispositions de leur Document Technique d'Application.

2.5.2.4. Cas particulier des TAN a ouverture haute de nervure supérieure a 70 mm

Se référer au tableau 7 pour le choix de |'épaisseur des panneaux IKO enertherm ALU du lit inférieur selon la dimension de
I'OhN.
La mise en ceuvre des panneaux reste conforme aux dispositions précédemment décrites (cf. § 2.5.2.2).
La mise en ceuvre d'un lit supérieur surfacé bitume n'est pas visée.
Logigramme d'aide pour le choix des dimensions des panneaux isolants en fonction de la pose du revétement d'étanchéité
IKO enertherm ALU
Semi-indépendance par fixation mécanique 2400 0u 1 0_00 ou 600 X 1200 mm
Pose en 1 lit : Ep. Maxi. 200 mm
Pose en 2 lits : Ep. Maxi. 340 mm
En apparent
IKO enertherm ALU

Adhérence totale dans le cas d'un lit 2400 ou 1 000 ou 600 x 1 200 mm
supérieur surfacé bitume Pose en 1 lit : Ep. Maxi. 200 mm
(sauf DROM et TAN selon cahier 3537_V2) Pose en 2 lits : Ep. Maxi. 340 mm

Pose en 3 lits : Ep. Maxi. 380 mm
Note : Se reporter a I'Annexe 1 dans le cas d'une protection lourde rapportée.

2.5.3. Mise en ccuvre du revétement d'étanchéité

Les revétements d'étanchéité sont mis en ceuvre :

e  Sous protection lourde : en indépendance ou en semi-indépendance par fixations mécaniques. La mise en ceuvre sous
protection lourde est décrite dans I'Annexe 1 de ce DTA.

. En apparent : en semi-indépendance par fixations mécaniques ou en adhérence totale sur un lit supérieur de panneaux
en perlite expansée (fibrée) surfacée bitume ou laine de roche surfacée bitume,

La mise en ceuvre du revétement d'étanchéité ainsi que les limites de pente, d'emploi et d'exposition aux effets du vent extréme,
sont conformes a son Document Techniqued'Application.

Dans le cas de revétement d'étanchéité posé en semi-indépendance par fixations mécaniques, les attelages de fixation
sont conformes au Document Technique d'Application du revétement d'étanchéité.

2.5.4. Organisation de la mise en ceuvre

Elle est réalisée par des entreprises d'étanchéité qualifiées.

La Société IKO Insulations SAS peut fournir une assistance technique via I'adresse mail de contact
technique.enertherm.fr@iko.com.
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Mise en ceuvre dans le cas des rénovations de toiture

Dans le cas de réhabilitation thermique sur toiture, la mise en ceuvre du procédé « IKO enertherm TAN et Bois » sera réalisée
conformément aux dispositions du NF DTU 43.5

2.6. Assistance technique

Elle est

assurée par la société IKO Insulations sur demande soit par téléphone soit par courriel a I'adresse

technique.enertherm.fr@iko.com

2.7. Principes de fabrication et de contrdle de cette fabrication

2.7.1.

2.7.1.1.

IKO Insu

2.7.1.2.

Sites de fabrication

IKO enertherm ALU

lations SAS Combronde (France).

Autres panneaux isolants

Se référer aux Documents Techniques d'Application délivrés par le GS 5.2 en cours de validité des panneaux isolants en perlite
expansée (fibrée) ou en laine de roche, surfacés bitume.

2.7.2.

Fabrication et contrdle

Fabrication

Moussag

e en continu entre parements, suivi d'un traitement thermique, coupe aux dimensions, emballage, m(rissement et

stockage.

Contréles de fabrication
Ils sont réalisés conformément a I'annexe B de la norme EN 13165 et au Guide de I'UEAtc (Cahier du CSTB n°2662_V?2 de juillet

2010).

Sur matieres premiéres
IKO Insulations SAS travaille en assurance qualité avec ses fournisseurs.

En cours

La mousse : essai de moussage avec formulation type ;
Les parements : nature, poids.
de fabrication

Sur chaine (par lot de fabrication) : épaisseur, longueur, largeur, aspect et parement, équerrage, masse volumique.
Sur produits finis

Journaliers : masse volumique, dimensions, planéité, compression a 10 %, conductivité thermique,

Périodiques par lot de fabrication : incurvation sous gradient thermique sur panneaux entiers de dimensions 1 200 x
600 mm (chaque mois), densité a coeur (chaque semaine), stabilité dimensionnelle a I'état libre de déformation a 80
°C (chaque mois).

2.8.

Mention des justificatifs

2.8.1.

Résultats expérimentaux

Rapport d'essai BDA TESTING n° 0189-L-15/1: Essai de comportement de I'isolant sous charges statiques réparties et
températures élevées (40 kPa / 80 °C) en un lit d'épaisseur 40 mm du 20/07/2015.

Rapport d'essai SGS INTRON n° 151768: Essai de comportement de l'isolant sous charges statiques réparties et
températures élevées (40 kPa / 80 °C) en un lit d'épaisseur 200 mm du 12/08/2015.

Rapport d'essai SGS INTRON n° 151772: Essai de comportement de l'isolant sous charges statiques réparties et
températures élevées (40 kPa / 80 °C) en deux lits d'épaisseur totale 400 mm du 12/08/2015.

Rapport d'essais SGS INTRON n°151768 : Essai de comportement de l'isolant sous charge maintenue (120 kPa) en un
lit d'épaisseur 200 mm du 12/08/2015.

Rapport d'essais SGS INTRON n°151772 : Essai de comportement de l'isolant sous charge maintenue (120 kPa) en
deux lits d'épaisseur 400 mm du 12/08/2015.

Rapport d'essais SGS INTRON n°151412B : Comportement aux variations dimensionnelles a I'état de libre déformation
d'épaisseur 100 mm. Rapport d'essais SGS INTRON n°151768 : Comportement aux variations dimensionnelles a I'état
de libre déformation d'épaisseur 200 mm du 12/08/2015.

Rapport d'essais SGS INTRON n°151412B : Essai incurvation sous l'effet d'un gradient thermique sur panneau 1 200
X 600 mm en un lit d'épaisseur 100 mm du 12/08/2015.

Rapport d'essais SGS INTRON n°151768 : Essai incurvation sous I'effet d'un gradient thermique sur panneau 1 200 x
600 mm en un lit d'épaisseur 200 mm du 12/08/2015.
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e Rapport d'essais CSTB n°CLC-ETA-15-26058141 : Détermination du comportement sous charges statiques
concentrées en porte a faux du 5/06/2016.

. Rapport d'essais APPLUS n° 16/12653-1299: Classement de réaction au feu du 11/10/2016.
e Rapport d'essais Warringtonfiregent n°® 16261: Classement feu venant de I'extérieur BRoof(t3) du 23/09/2016.
e  Rapport d'essais Warringtonfiregent n°17827A : Classement feu venant de I'extérieur BRoof(t3) du 23/09/2016.

e  Rapport d'essais APPLUS n°16/12653-1916 : Détermination de I'opacité des fumées émises et analyse de gaz émis du
4/11/2016.

2.8.2. Références chantiers

Depuis 2015, 25 000 de m2 du panneau isolant IKO enertherm ALU ont été commercialisés.
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2.9. Tableaux de mise en ceuvre liés aux supports

2.9.1. Support bois et panneaux a base de bois hors DROM

Description de la mise en ceuvre des panneaux isolants (3)

Elément porteur
En apparent (4)

IKO enertherm ALU mis en ceuvre en 1 ou 2 lits avec pour épaisseur maximales :
- 1lit: 200 mm
Bois ou panneaux a - 2lits : 340 mm
base de bois +

conforme au NF DTU ) L. ,
43.4 ou visé par un Avis Lit supérieur éventuel de :

Technique - perlite expansée (fibrée) surfacée bitume (2) a bords droits d'épaisseur minimale 30 mm
(1) ou

- laine de roche surfacée bitume (2) a bords droits d'épaisseur minimale 30 mm (1) lorsque nécessaire
L'épaisseur maximale totale est de 380 mm

(1) Pose jointive ou bouvetée des panneaux bois. Se reporter au NF DTU 43.4 P1-1

(2) Seulement dans le cas ou le revétement d'étanchéité est mis en ceuvre en adhérence totale
(3) Se reporter au tableau 2 pour connaitre le mode de fixation des panneaux isolants

(4) Dans le cas d'une protection lourde rapportée, se reporter a I'Annexe 1.

Tableau 1 — Description de la mise en ceuvre des panneaux isolants
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Procédé d'isolation

Nature du revétement d'étanchéité

Dimension des
panneaux isolants

En apparent (2)

Semi-indépendant par fixation
mécanique

Adhérent par soudage a la
flamme (1)

Lit unique

Lit unique

IKO enertherm
ALU

1 200 x 600 mm

1200 x 1 000 mm 4 fixations / panneau (1)

2400 x 1 200 mm 6 fixations / panneau (1)

Deux lits d'isolation

Lit inférieur

IKO enertherm
ALU

1 200 x 600 mm Libre ou )
1200 x 1 000 mm 1 fix centrale / panneau 1 fix centrale / panneau
Libre

2400 x 1 200 mm 1 fix centrale / panneau

1 fix centrale / panneau

Lit supérieur

IKO enertherm
ALU

1 200 x 600 mm

1200 x 1 000 mm 4 fixations / panneau (1)

2400 x 1 200 mm 6 fixations / panneau (1)

Perlite expansée
(fibrée) surfacée
bitume ou laine de
roche surfacée
bitume

Selon DTA de la laine
minérale ou du panneau
de perlite

Trois lits d'isolation

Lit inférieur

IKO enertherm
ALU

1 200 x 600 mm
1200 x 1000 mm/
2400 x 1 200 mm

Lit
intermédiaire

IKO enertherm
ALU

1 200 x 600 mm
1200 x 1 000 mm /
2400 x 1200 mm

Lit supérieur

Perlite expansée
(fibrée) surfacée
bitume ou laine de
roche surfacée
bitume

Selon DTA de la laine
minérale ou du panneau
de perlite

(1) Fixation métallique ou a rupteur de pont thermique possible
(2) Dans le cas d'une protection lourde rapportée, se reporter a I'Annexe 1.

Se référer au DTA du panneau pour
déterminer la densité de fixation

1 fix centrale / panneau

1 fix centrale / panneau

Se référer au DTA du panneau pour
déterminer la densité de fixation

Tableau 2 - Mode de fixation des panneaux isolants du procédé « IKO enertherm ALU TAN et Bois » sur support bois
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2.9.2. Support TAN

Procédé IKO enertherm TAN et Bois
Condition sur I'élément | Mise en ceuvre d'un écran

Elément porteur Condition d’hygrométrie porteur pare- vapeur

En apparent (3)

TAN pleines ou perforées

Faible et moyenne hygrométrie suivant NF DTU 43.3 + Al

ou crevées
Epaisseur maximales :

- 11lit: 200 mm

- 2 lits : 340 mm

- 3 lits (2) : 380 mm (IKO enertherm ALU +

TAN perlite expansée fibrée ou laine de roche surface
bitume)
conformes au NF DTU 43.3 ou
au 3537_V2
Forte hygrométrie TAN pleine ou perforé ou oul Lit supérieur éventuel (2) de perlite expansée
creve (fibrée) surfacée bitume & bords droits d'épaisseur

minimale 30 mm ou laine de roche surfacée bitume
a bords droits d'épaisseur minimale 30 mm (1)
lorsque nécessaire.

(1) Dans le cas d'une mise en ceuvre du revétement d'étanchéité adhérent.
(2) Hors DROM et TAN grande portée (CPT 3537_V2)
(3) Dans le cas d'une protection lourde rapportée, se reporter a I'Annexe 1.
Tableau 3 - Description des conditions d'utilisation du procédé « IKO enertherm TAN et Bois » selon le type de batiment - Elément porteur TAN
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Dimension des panneaux

Nature du revétement d'étanchéité

En apparent (3)

Procédé d'isolation isolants Semi-indépendant par fixation Adhérent par soudage a la
mécanique flamme
Lit unique
1 200 x 600 / 1 200 x 1 000 4 fixations / panneau
Lit unique IKO enertherm ALU mm

2400 x 1 200 mm

6 fixations / panneau

Deux lits d'isolation

Lit inférieur

IKO enertherm ALU

1200 x 600 /

1200 x 1 000 mm / 2 400 x
1200 mm

1 fix centrale / panneau (2)

Lit supérieur

IKO enertherm ALU

1200 x 600 /
1200 x 1000 mm

4 fixations / panneau

2400 x 1 200 mm

(2)

Perlite expansée (fibrée)
surfacée bitume ou laine
de roche surfacée bitume

Selon DTA de la laine minérale
ou du panneau de perlite

Trois lits d'isolation

Lit inférieur

IKO enertherm ALU

1 200 x 600 / 1 200 x 1 000
mm /2400 x 1200 mm

Lit intermédiaire

IKO enertherm ALU

1 200 x 600 / 1 200 x 1 000
mm /2400 x 1 200 mm

Lit supérieur

(2)(3)

Perlite expansée (fibrée)
surfacée bitume ou laine
de roche surfacée bitume

Selon DTA de la laine minérale
ou du panneau de perlite

(1) Fixation métallique et fixation a rupteur de pont thermique
(2) Hors DROM et TAN grande portée (CPT 3537_V2)
(3) Dans le cas d'une protection lourde rapportée, se reporter a I'Annexe 1.

6 fixations / panneau

1 fix centrale / panneau

Se référer au DTA du panneau
pour déterminer la densité de
fixation

1 fix centrale / panneau

1 fix centrale / panneau

Se référer au DTA du panneau
pour déterminer la densité de
fixation

Tableau 4 - Mode de fixation des panneaux isolants du procédé IKO enertherm ALU TAN et Bois sur support TAN
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2.10. Tableaux de caractéristiques du procédé

Caractéristiques

Valeurs

Py Unité Norme
spécifiées
Pondérales Masse volumique 32,5+ 4 kg/m3 EN 1602
Masse du parement 160 = 10 g/m2 EN 1602
Dimensions 1200 £ 5x 600 +
3
Longueur x largeur 1 200ix51 000 mm X mm EN 822
2400 x 1 200
+5
. 40 (£ 2)
Epaisseur 50 & 200 (+3/-2) mm EN 823
Planéité
1 200 x 600 <3 mm EN 825
1200x 1000 mm/2400x1200 mm <5 mm
Equerrage <3 mm EN 824
Mécaniques Contrainte de compression pour un écrasement a 10 > 175
% (CS(10\Y)175) kPa EN 826
Classe de compressibilité a 80 °C en épaisseur 40 et c Classe Guide UEAtc
400 mm 8§ 4.51
Dimensionnelles
%
<0,3
Variation dimensionnelle résiduelle sur eprouvette Guide UEAtc
a 23 °C aprés stabilisation a 80 °C et § 4.31
5 mm
sur panneau entier
Incurvation sous gradient de température <3 mm Guide UEAtc
80 °C/20 °C sur panneau 1200 x 600 mm § 4.32
Hygrothermique Coefficient de transmission de vapeur d'eau du <1 g/m2.24h ISO 2528
parement seul 38 °C, 90 % HR
Thermique Conductivité thermique utile (Autile)
40 a 200 mm 0,022 W/m.K ACERMI
Tableau 6+
Résistance thermique utile Certificat ACERMI m2.K/W EN 13165
n°06/103/434
en cours de validité
Tableau 5 - Caractéristiques spécifiées du panneau IKO enertherm ALU
Epaisseur (mm) 40 45 50 55 60 65 70 75 80
R (m2.K/W) 1,80 2,05 2,25 2,50 2,70 2,95 3,15 3,40 3,60
Epaisseur (mm) 82 85 90 95 100 105 110 115 120
R (m2.K/W) 3,70 3,85 4,05 4,30 4,55 4,75 5,00 5,20 5,45
Epaisseur (mm) 125 130 132 135 140 145 150 155 160
R (m2.K/W) 5,65 5,90 6,00 6,10 6,35 6,55 6,80 7,05 7,25
Epaisseur (mm) 165 170 175 180 185 190 195 200
R (m2.K/W) 7,50 7,70 7,95 8,15 8,40 8,60 8,85 9,05

*Selon certificat ACERMI en cours de validité n°06/103/434 (www.acermi.fr)

Tableau 6 : Résistance thermique utile* des panneaux isolants IKO enertherm ALU selon certificat ACERMI n°

06/103/434
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Epaisseurs du panneau isolant IKO enertherm ALU (1)

Ouverture haute de nervure (Ohn) maximale

> 60 <80
> 70 <85
> 80 <122
> 90 <150
> 100 (1) <155

(1) OhN validée pour des épaisseurs de panneaux isolants comprises entre 100 et 200 mm (inclus).

Remarque : les ouvertures hautes de nervure indiquées dans ce tableau sont valides pour des épaisseurs de panneaux isolants
IKO enertherm ALU et ceci quelques soit les dimensions (L x I) du panneau isolant (1 200 x 600 mm / 1 200 x 1 000 mm /

2400 x 1200 mm)

Tableau 7 - Ouvertures hautes de nervure (OhN) validées par les panneaux isolants IKO enertherm ALU

Densité optique spécifique maximale

Dmax = 76

Valeur d'obscurcissement dii a la fumée au terme des 4 premiéres

minutes

VOF4 = 125

(1) Selon le rapport 16/12653-1916

Tableau 8 - Opacité des fumées du panneau IKO enertherm ALU (1)

Monoxyde de carbone
CO (mg/g)

Dixoyde de carbone
C02 (mg/g)

Acide cyanhydrique
HCN (mg/g)

Dioxyde de soufre HCI
(mg/g)

Acide halogénésS02,
HBr, HF (mg/g)

361,24

832,83

40,05

2,94

/

(1) Selon le rapport 16/12653-1916

Tableau 9 - Analyse de gaz émis lors de la dégradation thermique du panneau IKO enertherm ALU, température
de pyrolyse 600 °C, d'aprés normes NF X 70-100 (1)
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2.11. Figures du Dossier Techniques

Figure 1 : pose des panneaux isolants en quiconque (joints décalés) : cas de la pose en 1 lit

/ [ 1 \ \
e =
T

Figure 2 : pose des panneaux isolants en quiconque (joints décalés) : cas de la pose en 2 lits
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Figure 3 - Fixations mécaniques préalables des panneaux de dimensions 2 400 mm x 1 200 mm
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Figure 4 - Fixations mécaniques préalables des panneaux de dimensions 1 200 x 600 mm ou 1 200 mm x 1 000
mm
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1
1 L
1 Structure porteuse
2 Support
3 IKO enertherm ALU
4 Perlite expansée fibre ou laine de roche surfacée bitume
(uniquement dans le cas ol le revétement d’étanchéité est mis en ceuvre en adhérence totale)
5 Attelage de fixation mécanique

Figure 5 — Coupe de principe de fixation des différents panneaux isolants
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Support

IKO enertherm ALU

Attelage de fixation mécanique métallique

Perlite expansée fibre ou laine de roche surfacée bitume
(uniguement dans le cas ou le revétement d’étanchéité est mis en ceuvre en adhérence totale

Attelage de fixation mécanique a rupteur de pont thermique de diamétre 70 mm visé par un ETE

Figure 6 —Coupe de principe des différentes fixations mécaniques utilisées
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Annexe 1 - Mise en cauvre sous protection lourde

Les panneaux isolants sont posés :
e Soit 1 lit d'épaisseur maximale 200 mm
e  Soit en plusieurs lits :
o Lit(s) inférieur(s) : 1 ou 2 lits de panneaux isolants IKO enertherm ALU d'épaisseur totale maximale :
= enllt: 200 mm,
= en 2 lits : 400 mm dans le cas ou une protection lourde est rapportée.

Protections rapportées éventuelles

La protection meuble par granulats et protection dure par dallettes magonnées préfabriquées sont conformes aux normes NF
DTU 43.3 P1-2/A1 ou NF DTU 43.4 P1-2 ; les dallettes magonnées devront étre également certifiées NF « Dalles en béton pour
voiries et toitures » répondant aux spécifications de la norme NF EN 1339 ;

Le procédé de végétalisation est défini dans son Avis Technique particulier. La compatibilité avec les différents éléments de la
toiture tels que I'élément porteur doit étre vérifiée. Les charges imposées par le procédé de végétalisation doivent également
respecter les charges admissibles du procédé IKO enertherm ALU TAN & Bois.

IKO enertherm ALU
L N . 2400 ou 1 000 ou 600 x 1 200 mm
Semi-indépendance par fixation mécanique . i
Pose en 1 lit : Ep. Maxi. 200 mm
Pose en 2 lits : Ep. Maxi. 400 mm
Sous protection lourde
IKO enertherm ALU
2 400 ou 1 000 ou 600 x 1 200 mm
Pose en 1 lit : Ep. Maxi. 200 mm

Pose en 2 lits : Ep. Maxi. 400 mm

Indépendance

Mise en ceuvre du revétement d'étanchéité

Les revétements d'étanchéité sont mis en ceuvre en indépendance ou en semi-indépendance par fixations mécaniques.

La mise en ceuvre du revétement d'étanchéité ainsi que les limites de pente d'emploi et d'exposition aux effets du vent extréme,
sont conformes a son Document Techniqued'Application.

Tableaux de mise en ceuvre liés aux supports

Support bois et panneaux a base de bois

Elément Description de la mise en ceuvre des panneaux isolants IKO enertherm ALU (3)

porteur

Sous protection lourde rapportée

Bois ou panneaux a [Epaisseur maximales :
base de bois - 1lit : 200 mm
conforme au NF DTU .
43.4 ou visé par un - 2 lits : 400 mm
Avis Technique
1) (2)
(1) Pose jointive ou bouvetée des panneaux bois. Se reporter au DTU 43.4 P1-1
(2) Seulement les support bois structurel visé par un DTA délivré par le GS 3.3 visant le domaine d'emploi DROM peuvent
étre utilisé en DROM
(3) Se reporter au tableau A.2 pour connaitre le mode de fixation des panneaux isolants

Tableau A1l - Description de la mise en ceuvre des panneaux isolants

Page 24 sur 26



DTA n° 5.2/23-2732_V2

Procédé d'isolation

Dimension des

Nature du revétement d'étanchéité

Sous protection lourde

panneaux Semi-
isolants indépendant par A S
fixation P
mécanique
Lit unique
1 200 x 600 mm N
. . IKO enertherm 1200 x 1 000 mm 4 fixations / panneau (1)
Lit unique ALU
2400 x 1200 mm 6 fixations / panneau (1)
Deux lits d'isolation
1 200 x 600 mm Libre ou
Lit IKO enertherm 1200 x 1 000 mm 1 fix centrale / panneau
inférieur ALU Libre
2400 x 1 200 mm 1 fix centrale / panneau
. 1 200 x 600 mm 4 fixations / panneau (1)
Lit IKO enertherm 1 200 x 1 000 mm
superieur ALU 2400 x 1200 mm 6 fixations / panneau (1)

(1) Fixation métallique ou a rupteur de pont thermique possible

Tableau A2 - Mode de fixation des panneaux isolants du procédé « IKO enertherm ALU TAN et Bois » sur support

Support en TAN

bois

Elément porteur

Condition
d'hygrométrie

Condition sur
I'élément porteur

Mise en ceuvre d'un

Description de la mise en
ceuvre des panneaux isolants
IKO enertherm ALU (1)

Sous protection lourde
rapportée

écran pare- vapeur

TAN

conforme au NF DTU
43.3 ou au 3537_V2

Faible et moyenne
hygrométrie

TAN pleine
Ou
perforé ou crevé

Epaisseur maximales :
- 11lit: 200 mm
- 2 lits : 400 mm
DTU 43.3 + Al

Forte hygrométrie

TAN pleine ou perforé
Ou
crevé

OUI

(1) Dans le cas d'une mise en ceuvre du revétement d'étanchéité adhérent.

Tableau A3 - Description des conditions d'utilisation du procédé « IKO enertherm TAN et Bois » selon le type de
batiment - Elément porteur TAN

Page 25 sur

26



DTA n° 5.2/23-2732_V2

Dimension des

Nature du revétement d'étanchéité

Sous protection lourde

Semi-
Procédé d'isolation panneaux isolants P
mdep(_anda_nce Indépendance
par fixation
mécanique
Lit unique

Lit unique

IKO enertherm ALU

1200 x 600/ 1 200 x
1 000 mm

4 fixations / panneau (1)

2400 x 1 200 mm

6 fixations / panneau (1)

Deux lits d'isolation

Lit inférieur

IKO enertherm ALU

1 200 x 600 /

1200 x 1 000 mm /
2400 x 1200 mm

Libre ou
1 fix centrale / panneau

Lit supérieur

IKO enertherm ALU

1 200 x 600 /
1200 x 1 000 mm

4 fixations / panneau (1)

2400 x 1 200 mm

6 fixations / panneau (1)

(1) Fixation métallique et fixation a rupteur de pont thermique
Hors DROM et TAN grande portée (DTU 3537_V2)

Tableau A4 - Mode de fixation des panneaux isolants du procédé IKO enertherm ALU TAN et Bois sur support

TAN

Spécifications

Conditions d'essais

En un ou deux lit d'épaisseur totale de

Résultats issus de I'essai de charge

40 3 200 mm 60 kpa
En deux lits d'épaisseur total de 210 a 40 kPa
400 mm

maintenue en température selon le Cahier
du CSTB 3669

Tableau A5 : Charges admissibles du panneau IKO enertherm TAN et BOIS pour une déformation maximale de 2

mm
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