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conformes a des régles de I'art reconnues de mise en ceuvre ou de dimensionnement, un renvoi a ces regles suffit.
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MORALES David

Descripteur :

Le procédé de « Cloisons distributives et contre-cloisons HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18 » a parements simples
ou doubles est constitué de plaques « HydroProof® BA13 » ou « HydroProof® BA18 » a bords amincis, respectivement de
largeur 1200 mm et 900 mm et respectivement d'épaisseur 12,5 mm et 18 mm, assemblées sur chantier par vissage sur
une ossature métallique Knauf. Pour le traitement des joints en partie courante de l'ouvrage dans les locaux humides, la
bande a joint en fibre de verre non-tissée Knauf HydroProof® est associée a I'enduit Knauf Proplak® HydroProof®.
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1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-aprés a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a
conclu favorablement a son aptitude a I'emploi dans les conditions définies ci-aprés :

1.1. Domaine d'emploi accepté

1.1.1. Zone géographique

Le procédé est utilisable dans toute zone de sismicité en France métropolitaine (zones 1 a 4) et pour toute catégorie d'ouvrage
(ouvrages de catégories I a IV) au sens de l'arrété du 22 octobre 2010 modifié relatif a la classification et aux régles de
construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal », sous réserve de respecter les
prescriptions sur la mise en ceuvre (limite de masse surfacique de cloison et hauteur de cloison) indiquées au Tableau 1 de
I'annexe de I'AVIS.

1.1.2. Ouvrages visés

Emploi en cloisons distributives ou en contre cloisons du procédéde « Cloisons et contre-cloisons HydroProof® BA13 et
HydroProof®BA18 » dans les batiments suivants :

e Batiment d'habitation,
e  Etablissement Recevant du Public,
. Batiments relevant du code du travail.

L'emploi est admis dans les locaux suivants classés au sens du document « Classement des locaux en fonction de |'exposition
a I'humidité des parois », e-cahier CSTB 3567_V2 :

. EA et EB
e  EB+ privatifs
e  EB+ collectifs

e Et dans les locaux a trés forte hygrométrie (1) ou I'eau intervient de fagon quasi continue sous forme liquide sur la
paroi et ne nécessitant pas des conditions de nettoyage sous haute pression (> 10 bars) et/ou a température d'eau >
40°C. Ces locaux (hors locaux avec production de graisses ou émission aérienne de substances organiques) sont listés
ci-apres :

o Douches collectives de vestiaires de stade ou de gymnase ;

o Centres aquatiques, balnéothérapies (hors hammam, hors sauna), piscines, locaux en communication directe
avec le bassin (hors paroi de bassin et hors paroi a I'aplomb de bassin, hors paroi de pédiluve et hors parois
a l'aplomb de pédiluve).
Le domaine d'emploi défini ci-dessus est admis dans les conditions des prescriptions de conception de I'ouvrage du § 2.3 et les
dispositions de mise en ceuvre prévues dans le Dossier Technique au § 2.4.

Dans les locaux a trés forte hygrométrie visés ci-dessus, seule la finition par revétement céramique dans les zones exposées
aux projections et/ou au ruissellement d'eau, mis en ceuvre sur toutes les parois exposées du local et sur toute la hauteur de
cloison, est admise. La finition peinture est admise hors zones soumises aux ruissellements ou projection d'eau.

(1) Local a trés forte hygrométrie tel que défini dans le e-cahier CSTB 3567_V2 :

Hygrométrie du local : W/n > 7,5 g/m3
e W : quantité de vapeur d'eau produite a I'intérieur d'un local par heure, exprimée en grammes par heure (g/h).
e n: le taux horaire de renouvellement d'air exprimé en métres cube par heure (m3/h).

1.2. Appréciation

1.2.1. Aptitude a I'emploi du procédé

1.2.1.1. Stabilité

Les essais référencés dans le Dossier Technique et les dimensionnements des hauteurs montrent que :

e Les cloisons distributives « HydroProof® BA13 et HydroProof®BA18 », méme dans la variante minimale proposée,
résistent avec une sécurité convenable a I'action des sollicitations horizontales (chocs, pressions et dépressions dues
au vent) ;

e Le comportement des contre-cloisons « HydroProof® BA13 et HydroProof®BA18 » est assimilé a celui des ouvrages de
la norme NF DTU 25.41 et résiste avec une sécurité convenable a l'action des sollicitations horizontales (chocs,
pressions et dépressions dues au vent).

1.2.1.2. Sécurité en cas d'incendie
Les cloisons distributives « HydroProof® BA13 et HydroProof®BA18 », ont fait |'objet d'essais de résistance au feu. Il convient

de se reporter aux procés-verbaux de classement pour une définition précise des cloisons testées, des constituants assemblés,
ainsi que des limites de hauteur admises (Cf. § 2.9.1 du Dossier Technique).
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Les dispositions de mise en ceuvre sur les constructions support doivent se conformer aux proces-verbaux de référence et
doivent étre respectées.

Au-dela des hauteurs visées dans les procés-verbaux ou lorsque des spécificités de dispositions constructives s'écartent du
descriptif de I'essai de référence, les applications devront faire I'objet le plus tét possible en amont de I'exécution des travaux,
a la demande du maitre d'ceuvre ou de I'entreprise, d'un Avis de chantier ou d'une extension de classement délivré par un
laboratoire agréé, conformément aux dispositions de I'arrété du 22 mars 2004, sur la détermination du degré de résistance au
feu des éléments de construction.

Les hauteurs limites ne valent que pour les produits et les configurations précisées dans le Dossier Technique.

Pour les cas de facades légéres, le systéeme de contre-cloison « HydroProof® BA13 et HydroProof®BA18 » permet de répondre
aux exigences de l'arrété du 7 ao(t 2019 modifiant I'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des
batiments d'habitation, de I'arrété du 7 ao(t 2019 relatif aux travaux de modification des batiments d'habitation de moyenne
hauteur (IMH), sous réserve que l'isolant mis en ceuvre réponde aux exigences de classement de réaction au feu de la
réglementation.

Le classement de réaction au feu des plaques de « HydroProof® BA13 et HydroProof®BA18 » est A2,s1-d0 (Cf. § 2.9.1 du
Dossier Technique).

1.2.1.3. Pose en zones sismiques

Le procédé n'a pas fait l'objet de justification par essais et calculs conformément au référentiel « Dimensionnement
parasismique des éléments non structuraux du cadre du béti : Justifications parasismiques pour le batiment a risque normal »
version septembre 2014 et aux exigences du « guide d'évaluation des cloisons sous actions sismiques-Cahier 3582_V2 » (juin
2014).

Les justifications des dispositions parasismiques sont obligatoires réglementairement lorsque I'article 3 de I'arrété du 22 octobre
2010 modifié relatif a la classification et aux régles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite «
a risque normal » requiérent des dispositions parasismiques pour I'ouvrage. Les conditions a respecter pour les poses en zones
sismiques 1 a 4, relatives a ce procédé sont définies au §1.4.1 en annexe 1 de I'Avis, et indiquent de maniéere synoptique les
cas qui requiérent ou non une justification particuliére suivant les regles parasismiques en vigueur.

1.2.1.4. Isolation acoustique

Aucune performance acoustique n'a été évaluée en laboratoire sur le procédé de « cloisons distributives et de contre-cloisons
« HydroProof® BA13 et HydroProof®BA18 » dans le cadre du présent Avis.

1l est rappelé que la satisfaction aux exigences d'isolement acoustique ne dépend pas que du seul procédé de cloison, mais
également de la conception des ouvrages sur lesquelles, il vient se raccorder, de la conception de la cloison, des raccordements
et des liaisons.

1.2.1.5. Isolation thermique

Le systeme en contre-cloison est susceptible de satisfaire les exigences minimales des réglementations thermiques en vigueur.
Un calcul doit étre réalisé au cas par cas selon la nature des isolants qui sera mis en ceuvre.

On se reportera aux Reégles Th-Bat pour la prise en compte des ouvrages visés dans la détermination des caractéristiques
thermiques « utiles » des parois de construction dans lesquelles ils peuvent étre incorporés et notamment du coefficient de
transmission surfacique Up des murs avec doublage.

1.2.1.6. Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment
I'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et I'exploitation de ceux-ci. Le contréle des
informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent avis.
Le titulaire du présent avis conserve |'entiére responsabilité de ces informations et déclarations.

1.2.1.7. Mise en ceuvre

La mise en ceuvre ne présente pas de difficulté particuliére pour des entreprises maitrisant les techniques propres aux ouvrages
traditionnels en plaques de platre, justifiant d'une qualification Qualibat 4132 minimum ou équivalente. Compte tenu des
dispositions particuliéres relatives aux pieds de cloisons et aux parois revétues de carrelage (Cf. Tableau 2 de I'Annexe 2 de la
partie AVIS), une coordination des interventions sur I'ouvrage doit étre assurée, équivalente a celle proposée dans le Tableau
24 en annexe du Dossier Technique.

Les composants « plaques HydroProof®, enduit Proplak HydroProof®, le SPEC KNAUF Etanche » font I'objet d'une FDS (Fiche
de Données de Sécurité).

1.2.1.8. Aspect-finition

Le procédé de cloison distributive et de doublage de mur permet de réaliser des ouvrages de cloison sans difficulté particuliere,
d'aspect satisfaisant, aptes a recevoir les finitions usuelles moyennant les travaux préparatoires prévus dans les normes NF
DTU relatives aux finitions et I'application des dispositions particulieres prévues dans le présent Dossier Technique, en particulier
les prescriptions décrites au Tableau 2 en annexe de I'Avis :

e dans le cas de finition par carrelage, celles définies dans la norme NF DTU 52.2 et les dispositions particuliéres prévues
au paragraphe 2.4.4.2 du Dossier Technique.
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e dans le cas de finition par peinture (hors zones exposées aux ruissellements d'eau), celles définies dans la norme NF
DTU 59.1 « Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais » et les dispositions particuliéres prévues a
|'article 2.4.4.3 du Dossier Technique.

Le support a traiter est a considérer comme une plaque de platre traditionnelle avec application d'un primaire obligatoire.

1.2.1.9. Fixations d'objets

La fixation d'objets est réalisable a I'aide des dispositifs habituels prévus dans le cas des cloisons en plaques de platre
traditionnelles conformément aux dispositions prévues dans la norme NF DTU 25.41. Les dispositifs particuliers de renforts
doivent étre prévus et mis en place au montage de I'ossature pour les fixations de charges supérieures a 30 kg.

1.2.2. Durabilité

Une constance convenable de qualité est assurée deés lors que les matériaux/produits qui sont associés a la réalisation de ce
procédé sont suivis par un organisme tiers de certification (ensemble des composants constitutifs du systeme de cloison).

Dans ces conditions, la durabilité des cloisons ou contre-cloison mis en ceuvre peut étre estimée du méme ordre que celle des
ouvrages de cloisons a parement plaques platre et cela dans les mémes conditions d'emploi, de finition et d'entretien.

Compte tenu des vérifications effectuées et des essais, on peut escompter un comportement global satisfaisant de ce procédé
dans le domaine d'emploi accepté moyennant I'application des dispositions de mise en ceuvre décrites au Dossier Technique.

1.2.3. Impacts environnementaux

Les composants, plaque HydroProof® et enduit Proplak HydroProof®, font I'objet de Déclaration Environnementale (DE) vérifiée
par tierce partie, disponible sur la base www.inies.fr.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans
lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'étre intégrés. Il est rappelé que les DE n'entrent pas dans le champ
d'examen d'aptitude a I'emploi du procédé.

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

Le domaine d'emploi desplaques a hydrofugation renforcéea été défini en se basant sur le document « classement des locaux
en fonction de I'exposition a I'humidité des parois » e-Cahier CSTB 3567_V2.

Les membres du GS9 et du GS13 attirent I'attention sur les jurisprudences applicables a la famille des « cloisons constituées
de plaques a hydrofugation renforcée » sous Avis Techniques en vigueur dont le domaine d'emploi vise les locaux a trés forte
hygrométrie :
e  Exigencessur les matériaux constitutifs, sur le traitement des pieds de cloisons et des zones exposées aux projections
et ruissellements d'eau, revétement carrelé sur SPEC avec primaire obligatoire et sur toute hauteur de I'ouvrage cloison
(Cf. Tableau 2 de I'Annexe 2 de la partie AVIS).

e Seuls les systéemes de protection a I'eau de l'ouvrage et les systémes de peintures testées sont admis dans les locaux
a forte et a trés forte hygrométrie définis au § 1.1.2.

e  Vis-a-vis du risque de développement fongique, les essais réalisés de moins de 8 ans a la date de passage en GS et
dans les conditions de laboratoire déterminées par le référentiel d'essais mentionné dans la « jurisprudence relative
aux exigences en termes de développement des moisissures sur les matériaux de cloisons et plafonds dans les locaux
a trés forte hygrométrie » (jurisprudence du GS9 consultable sur le site internet de la CCFAT), évaluent uniquement
les propriétés de résistance intrinseque et de fongistaticité des produits associés au systeme visé dans le présent
Document Technique . Tout autre produit ou systéme relevant de la NF DTU 52.2 (SPEC, primaire, mortiers-colles...)
et produit ou systéme relevant de la NF DTU 59.1 (primaire, peinture...) ne sont pas visés.
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1.4. Annexes de I'Avis du Groupe Spécialisé

1.4.1. Annexe 1 - Pose en zone sismique
Tableau A - Cas des batiments neufs
Zones de Ouvrages de catégorie Ouvrages de catégorie Ouvrages de catégorie Ouvrages de catégorie
sismicité d'importance I d'importance II d'importance III d'importance IV
Zone 1 X X X X
Zone 2 X X
Zone 3 X
Zone 4 X

Utilisation du procédé sous sollicitation sismique

Aucune exigence requise : pose du procédé autorisée

Exigences de
dispositions
parasismiques

Exigences de dispositions parasismiques applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal »
selon la catégorie d'importance définies par I'article R. 563-3 du code de |'environnement et précisées
dans I'Art 2 de I'Arrété du 22 octobre 2010 modifié (Cf. Regles applicables (1)).

Aucune disposition parasismique est justifiée pour le procédé, la pose est autorisée sous réserve de
respect des critéres de masse surfaciques et de hauteur de chute :

. Masse surfacique < 25 kg/m?2 ;
e Hauteur maximale < 3,50 m

Tableau B - Cas des batiments anciens, lors de travaux d'ajouts ou de remplacement de ces éléments

L'utilisation de ce tableau doit étre obligatoirement précédée d'un examen spécifique du projet concerné, quant a la
consistance des travaux au sens de I'article 3 de I'arrété du 22 octobre 2010 modifié.

Zones de Ouvrages de catégorie | Ouvrages de catégorie Ouvrages de catégorie | Ouvrages de catégorie
sismicité d'importance I d'importance II d'importance III d'importance IV
Zone 1 X X X X

Zone 2 X X X

Zone 3 X

Zone 4 X

Utilisation du procédé sous sollicitation sismique
X Aucune exigence requise : pose du procédé autorisée

Exigences de
dispositions
parasismiques

Exigences de dispositions parasismiques applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal »
selon la catégorie d'importance définies par I'article R. 563-3 du code de l'environnement et précisées
dans I'Art 2 de I'Arrété du 22 octobre 2010 modifié (Cf. Regles applicables (1)).

Aucune disposition parasismique est justifiée pour le procédé, la pose est autorisée sous réserve de
respect des critéres de masse surfaciques et de hauteur de chute :

e Masse surfacique < 25 kg/m?2 ;
. Hauteur maximale < 3,50 m.

Regles applicables (1) :

e NF EN 1998-1/NA (décembre 2007) Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1:
Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments - Annexe nationale a la NF EN 1998-1 Indice de
classement : P06-030-1/NA

. DHUP-CPMI EC8 Z3-4 Guide de construction parasismique des maisons individuelles - Zones 3-4 Ministére de la
transition écologique Bulletin officiel du ministére de la transition écologique, ao(t 2021 Modifié par : Erratum

Tableau 1 - Pose en zones sismiques - Systéme de doublage de cloisons distributives et de contre cloisons

Hydroproof®
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Type de local

Locaux EB+privatif

Locaux EB+collectif

Locaux a tres forte hygrométrie
admis au § 1.1.2

Conditions d'entretien et de nettoyage

Cf. tableau 1 du document « Classement des locaux en fonction
de I'exposition a I'humidité des parois et nomenclature des
supports pour revétements muraux intérieurs » - e-cahier CSTB
3567_V2

Locaux ne nécessitant pas de
nettoyage sous haute pression >10
bars et/ou a une température d'eau

> 40°C

Type d'exposition a I'eau

En cours d'exploitation du local,
I'eau est projetée
épisodiquement sur au moins
une paroi (ruissellement).

En cours d'exploitation du local,
I'eau intervient sous forme de
projection ou de ruissellement

1)

L'eau intervient de fagon quasi
continue sous forme liquide sur au
moins une paroi.

Hygrométrie du local

Forte hygrométrie

Forte hygrométrie

Trés forte hygrométrie

Composition des parements

Cloison ou |Parement exposé HydroProof® HydroProof® HydroProof®
contre cloison ) Standard ) Standard .
3 . Standard (KS13 ou
aparement |parement opposé S| (KS13 ou =l (KS13 ou sl
simple local EA/EB KHD18/900) localEA/EB KHD18/900) localEA/EB KHD18/900)
Cloison ou |Parement exposé Hydroproof + KS Hydroproof + KH 2 x HydroProof
contre cloison
aparement |, o sosé si 2 Z‘Ksstfg‘%ird si 2 Z(Ksstf;iird si 2 Standard (KS13
double local EA/EB KHD18/900) localEA/EB KHD18/900) localEA/EB | ou KHD18/900)
Prescription des ossatures métalliques
Vis Knauf Knauf TTPC 25 ou 35 ou 55| Knauf TTPC 25 ou 35 ou 55 [Knauf Hydroproof 25 ou 35 ou 55
Olssat_ures Montants Montants Knauf Montants Knauf Montants Knauf
meétalliques Z140 ou AZ100 Z275 ou AZ100 Z275 ou AZ100
Rails Rails Knauf Z275 ou AZ100]| Rails Knauf Z275 ou AZ100 Rails Knauf 2275 ou AZ100

Systéme de traitement des joints entre plagues

Traitement des
joints

Enduit et bande
associée

Enduit Hydroproof + bande a joint Hydroproof

Traitements spécifiques des zones exposées aux projections et/ou ruissellements d'eau

Protection pied

Protection en

Conforme au NF DTU25.41

Systéme de Protection a
I'Eau sous Carrelage (SPEC)

Systéme de Protection a I'Eau
sous Carrelage (SPEC) (2)

partie courante

zones exposées
aux

ruissellement et

projectionsd'eau

Pas de sous-couche de
protection a I'eau
sous carrelage
Collage direct du carrelage

Pas de sous-couche de
protection a l'eau
sous carrelage
Collage direct du carrelage

de cloison pied de cloison (2) o h ”

I . . Le primaire est obligatoire
Le primaire est obligatoire
Systeéme de Protection a I'E
. Pas de sous-couche de Pas de sous-couche de 4 de Pro ona .o
Protection en ST ST sous Carrelage (SPEC)
. protection a I'eau protection a l'eau

partie courante . . . . surtoute la surface (2)

. sous carrelage nécessaire | sous carrelage nécessaire S - /
Protection Le primaire est obligatoire

cloison en Protection des

Systéme de Protection a I'Eau

sous Carrelage (SPEC) sur toutes

les parois exposées du local (2)
Le primaire est obligatoire

Finition carrelage

Définie dans les DPM - a défaut, hauteur minimale de

Carrelage H:aurtrillgra 1,80 m par rapport au fond de I'équipement » telle que Toute hauteur
précisée dans la NF DTU 52.2
Finition peinture hors zones soumises aux ruissellements ou projection d'eau
Peinture Sur plaque Systéme Zolpan ou autre Systéme Zolpan Systéme Zolpan

Nota

(1) L'eau agit de facon discontinue pendant des périodes plus longues que dans le cas EB+ privatifs, le cumul des périodes de ruissellement sur|
24 h ne dépassant pas 3 heures.

(2) : Seuls les systemes (Primaire / sous-couche de protection a I'eau / mortier colle et bande d'étanchéité) tels que visés au § 2.2.2.5 sont
applicables. L'application du primaire est obligatoire dans les locaux a forte et trés forte hygrométrie.

: La nature et le format maximal des revétements céramiques sont ceux définis dans la NF DTU 52.2.La masse surfacique est limitée a 40|
kg/m2. Pour les cloisons et contre-cloisons en parement simple, en cas de revétement céramique de format supérieur a 1 600 cm?, I'entraxe des|
ossatures est limité a 0,40 m avec les plaques HydroProof BA13®, conformément aux prescriptions du NF DTU 25.41.

Tableau 2 - Prescriptions relatives aux parements, aux profilés, enduits et revétement céramique en fonction du
type de local et des conditions d'exploitation pour les cloisons distributives et contre-cloisons HydroProof®
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2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

2.1. Mode de commercialisation

Le procédé est commercialisé par le titulaire.

2.1.1. Coordonnées

Titulaire :

KNAUF SAS

Zone d'activités

Rue Principale

FR - 68600 WOLFGANTZEN
Téléphone : 03 89 72 11 12
e-mail : STK@knauf.com
Internet : www.knauf.com

2.1.2. Mise sur le marché

En application du Réglement (UE) n° 305/2011 font I'objet de Déclaration des performances (DoP) établie par la Société «
KNAUF SAS », les matériaux constitutifs du systéme « Cloisons distributives et contre-cloisons HydroProof® BA13 et
HydroProof® BA18 » :

e Les plaques « HydroProof® BA13 » et « HydroProof® BA18 » sur la base de I'annexe ZA de la norme NF EN 15283-1.

e Les éléments d'ossatures métalliques rails et montants de la gamme Knauf sur la base de I'annexe ZA de la norme NF
EN 14195.

e Les matériaux de jointoiement, enduit Knauf Proplak® HydroProof® sur la base de I'annexe ZA de la norme NF EN
13963 associé a la bande a joint en fibre de verre non-tissée Knauf HydroProof®.

e Les vis de fixation Knauf HydroProof® TTPC, conformes a la norme NF EN 14566.
Les produits conformes a ces DoP, de la Société « Knauf SAS » sont identifiés par le marquage CE.

2.1.3. Identification

L'identification des matériaux constitutifs du « Cloisons distributives et contre-cloisons HydroProof® BA13 et HydroProof®
BA18 » en termes de plaques, ossatures et systéme de jointoiement est définie au tableau ci-aprés figurant en annexe du
Dossier Technique :

. Cf. Tableau 3 - Identification des matériaux constitutifs

2.2. Description

2.2.1. Principe

Le procédé de « Cloisons distributives et contre-cloisons HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18 » a parements simples ou
doubles est constitué de plaques « HydroProof® BA13 » ou « HydroProof® BA18 » a bords amincis, respectivement de largeur
1200 mm et 900 mm et respectivement d'épaisseur 12,5 mm et 18 mm.

Les plaques sont assemblées sur chantier par vissage sur une ossature métallique Knauf. Pour le traitement des joints et des
différentes jonctions dans les locaux humides, la bande a joint en fibre de verre non-tissée Knauf HydroProof® est associée a
I'enduit Knauf Proplak® HydroProof®.

Les plaques sont composées d'un cceur spécialement formulé a hydrofugation renforcée et d'un voile spécifique pour étre
destinées a I'emploi en locaux humides.Ces plaques sont conformes a la norme EN 15283-1.

2.2.2. Caractéristiques des composants

2.2.2.1. Plaques HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18

Les plaques « Hydroproof ® BA13 » et « Hydroproof ® BA18 » relévent de la norme NF EN 15283-1. De couleur blanche, elles
sont composées d'un coeur spécialement formulé (platre, hydrofugeant et autres additifs) et d'un parement constitué de fibres
de verre et fibres organiques. Les plaques HydroProof® BA13 possédent des bords longitudinaux amincis conformes aux
spécifications de la norme NF EN 520:2004+A1:2009. Elles font I'objet d'un marquage CE.

Les caractéristiques des plaques HydroProof® BA13 figurent dans les tableaux suivants en annexe du Dossier Technique :
e Cf. Tableau 4 - Caractéristiques dimensionnelles des plaques HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18
e Cf. Tableau 5 - Caractéristiques mécaniques des plaques HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18
e Cf. Tableau 6 - Comportement en milieu humide - reprise en eau des plaques HydroProof®
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e Cf. Tableau 7 - Comportement en milieu humide - pelage des plagues HydroProof®

2.2.2.2. Autres plaques de platre visées

Les autres plaques qui sont visées pour certaines configurations du procédé « Cloisons et contre-cloisons HydroProof® BA13
et HydroProof® BA18 » dans sa mise en ceuvre dans le présent Dossier Technique sont les suivantes :

e Knauf KS BA13 : plaque de platre NF standard d'épaisseur 12,5 mm.

e Knauf KH BA13 : plaque de platre NF de type H1 d'épaisseur 12,5 mm.

e  Knauf KHD BA18/900 : plaque de platre NF standard d'épaisseur 18 mm.

e  Knauf KH-HD BA18/900 : plaque de platre NF de type H1 d'épaisseur 18 mm.

2.2.2.3. Ossatures métalliques
2.2.2.3.1. Performance contre la corrosion des ossatures métalliques

e Cf. Tableau 8 - Performance minimales au brouillard salin des éléments d'ossatures métalliques
2.2.2.3.2. Ossatures métalliques pour les locaux classés en EA, EB, EB+ privatifs

2.2.2.3.2.1. Eléments d'ossatures métalliques

Les éléments d'ossatures métalliques sont constitués de montants et rails, Ces éléments d'ossatures métalliques répondent aux
exigences suivantes :

e IIs sont conformes a la norme NF EN 14195 et comportent le marquage CE.
e IIs répondent aux spécifications définies dans la norme NF DTU 25.41.
e La protection contre la corrosion est assurée par galvanisation a chaud conformément a la norme NF EN 10346.

o Le grammage minimum de zinc de la protection est de Z140 pour les montants et Z275 pour les rails. Un
autre mode de protection peut étre utilisé a condition qu'il offre des garanties au moins équivalentes (exemple
: Alu Zinc).

e Les montants et rails bénéficient d'un certificat NF « Eléments d'ossature métalliques pour plaques de platre ».

Les éléments d'ossatures métalliques visés pour la mise en ceuvre du procédé de « Cloisons et contre-cloisons HydroProof®
BA13 et HydroProof® BA18 » sont ceux définis dans les tableaux suivants en annexe du Dossier Technique et font I'objet de la
marque NF « Eléments d'ossatures métalliques pour plaques de platre » :

. Cf. Tableau 9 - Montants KNAUF
. Cf. Tableau 10 - Rails KNAUF

2.2.2.3.2.2. Vis

Vis pointe clou TTPC 25, TTPC35, TTPC 45 et TTPC 55 de couleur noire.
Protection contre la corrosion par phosphatation : tenue au brouillard salin 48 h.

2.2.2.3.3. Ossatures métalliques pour les locaux classés EB+ collectifs et locaux a trés forte hygrométrie admis
au § 1.1.2

2.2.2.3.3.1. Eléments d'ossatures métalliques

Les éléments d'ossatures métalliques sont constitués de rails de de montants, de la gamme Knauf.

Les éléments d'ossatures métalliques rails sont ceux définis au paragraphe 2.2.2.3.2.1.

Les éléments d'ossatures métalliques répondent aux exigences suivantes :
e Ils sont conformes a la norme NF EN 14195 et comportent le marquage CE.
e IIs répondent aux spécifications définies dans la norme NF DTU 25.41 concernant les valeurs de rejet hors protection.
. La protection contre la corrosion est assurée par galvanisation a chaud conformément a la norme NF EN 10346.

o Le grammage minimum de zinc de la protection est de Z275 pour les montants et les rails. Un autre mode de
protection peut étre utilisé a condition qu'il offre des garanties au moins équivalentes (exemple : Alu Zinc).

Les éléments d'ossatures métalliques visés pour la mise en ceuvre du procédé de « Cloisons et contre-cloisons HydroProof®
BA13 et HydroProof® BA18 » sont ceux définis dans les tableaux suivants en annexe du Dossier Technique.

. Cf. Tableau 9 - Montants KNAUF
. Cf. Tableau 10 - Rails KNAUF

2.2.2.3.3.2. Vis

Les vis TTPC sont spécifiques aux types de locaux (Cf. Tableau 8 ):
. Locaux EB+ Collectifs : Vis pointe clou TTPC 25, TTPC35, TTPC 45 et TTPC 55 de couleur noire.
. Protection contre la corrosion par phosphatation : tenue au brouillard salin 48 h.

e Locaux a tres forte hygrométrie admis au §1.1.2 : vis pointe clou Knauf HydroProof TTPC 25, et Knauf HydroProof®
TTPC 35 de couleur noire.

Protection renforcée contre la corrosion : tenue au brouillard salin 500 h.
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2.2.2.4. Systeme de traitement de joints des plaques HydroProof® en partie courante

Enduit Knauf Proplak® HydroProof® associé a la Bande a joint HydroProof®

L'enduit Knauf Proplak® HydroProof® est fabriqué dans une usine de Knauf SAS conformément aux spécifications du cahier
des charges de Knauf SAS (CDC Knauf SAS référencé KO1_V1) déposé au CSTB.

Le systéme (enduit + bande) appliqué sur plaque HydroProof® BA13 ou HydroProof® BA18, est assujetti a un suivi annuel
d'Avis Technique par I'organisme certificateur CSTB pour le contrble qualité des matériaux visés dans le systéme et pour sa
conformité aux spécifications complémentaires du présent Dossier Technique :

e Selon le cahier des charges établi par la société Knauf et déposé au CSTB (mentionné ci-dessus) ;

e Surla base de celui demandé dans le cadre de la marque QB « QB06 - Systémes de traitement des joints entre plaques
» en usage élargi

e Selon les caractéristiques et spécifications du tableau suivant en annexe du Dossier Technique :
o Cf. Tableau 11 - Caractéristiques des composants du systéme de traitement des joints

2.2.2.5. Systémes de protection a I'eau de I'ouvrage cloison et mortiers colles associés

Dans les locaux a trés forte hygrométrie, un primaire d'accroche est obligatoire.
Les systémes font I'objet de la marque QB11 « Mortiers et produits connexes » et comportent le marquage QB.

Le primaire et la sous couche de protection a I'eau est choisi en association avec le mortier-colle a carrelage du fabricant ou en
systéme combiné tels que visés dans ce DTA.

Seuls les systemes dont la compatibilité a été vérifié sur la plaque Hydroproof dans le cadre de ce DTA sont applicables et sont
listés ci-dessous :

2.2.2.5.1. Systéme de la société MAPEI France

Sous couche de protection a I'eau : MAPEGUM SPEC (Certificat QB11 N° 007-84 PE 07)
Primaire associé : Primaire PRIMER G (Certificat QB11 N° 007-84 PE 07)

Mortier colle associé : KERAFLEX MAXI S (Certificat QB11 N° 284 MC 192).

Bande d'étanchéité a l'eau : se référer au certificat (Certificat QB11 N° 007-84 PE 07)

2.2.2.5.2. Systéme de la société SIKA France

Sous couche de protection a I'eau : 597 Prolimur Protec (Certificat QB11 N° 033-124-PE)
Primaire associé : 165 Proliprim Universel (Certificat QB11 N° 033-124-PE)

Mortier colle associé : 526 Proliaqua (Certificat QB11 N° 34 MC 573)
Bande d'étanchéité a I'eau associée : se référer au certificat (Certificat QB11 N° 033-124-PE)

2.2.2.5.3. Systéme combiné avec le Knauf Etanche de la société Knauf

Primaire : KNAUF Etanche dilué a 5%
Sous couche de protection a I'eau : KNAUF Etanche

e  Produit de sous couche de protection sous carrelage en pate prét a I'emploi couvert par la norme NF EN 14891, en
dispersion aqueuse a base de résines synthétiques de couleur bleue. Conditionné en seaux, le délai de conservation
est de 18 mois dans son emballage d'origine fermé, entreposé dans un endroit a I'abri du gel et du soleil. Il est assujetti
a un suivi ATec dans le cadre du présent Dossier Technique.

o Cf. Tableau 12 - Caractéristiques de la sous couche de protection a I'eau Knauf Etanche
Mortier colle :
e KERAFLEX MAXI S (Certificat QB11 N° 284 MC 192)
e 526 Proliaqua (Certificat QB11 N° 34 MC 573).
Bande d'étanchéité a l'eau :
e Bande Knauf Etanche : bande d'étanchéité a I'eau non tissée de fibres de verre de largeur 12 cm.

2.2.2.6. Finition par revétement céramique

2.2.2.6.1. Revétements céramiques

Les natures et formats de carreaux sont ceux définis dans le NF DTU 52.2. Les surfaces maximales de carreaux sont celles
précisées dans ce DTU pour support assimilé S7.

e Les carreaux sont collés au mortier colle visé au paragraphe 2.2.2.5.
e Les exigences vis-a-vis des masses surfaciques de revétement a respecter sont définies au paragraphe 2.4.4.2.1.

Dans les locaux a trés forte hygrométrie visés dans le présent Dossier Technique, seule la finition par revétement céramique
sont admis dans les zones exposées aux projections et/ou au ruissellement d'eau.

2.2.2.6.2. Mortier de jointoiement

Aprés la pose de revétement céramique, les joints sont traités :
e  Soit a I'aide d'un mortier de jointoiement de ciment
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e Soit a I'aide d'un mortier de jointoiement a base de résine époxy

Pour les locaux a trés forte hygrométrie, le joint de carreaux doit étre conforme a la norme NF EN 13888 « Mortiers de
jointoiement pour carreaux et dalles céramiques - Exigences, évaluation de la conformité, classification et désignation » et
justifié d'un classement CG2W.

Le mortier de jointoiement choisi doit étre adapté aux conditions de nettoyage des carrelages et du degré d'exposition a I'eau
du local. Dans le cas de nettoyage a I'eau chaude, il est nécessaire de vérifier auprés du fabricant la tenue du joint sous I'effet
de la chaleur.

Le mortier de jointoiement est choisi en association avec le mortier colle a carrelage du fabricant.
2.2.2.7. Finition par peinture
2.2.2.7.1. Primaire (tout type de locaux)
e  MAOLINE (ZOLPAN)
2.2.2.7.2. Peintures

e Familles de peintures admises sur les parements des cloisons coté locaux EB+ privatifs :

o Peintures conformes a la norme NF DTU 59.1 « Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais
» pour supports plaques de platre.

e  Peintures admises associées au primaire MAOLINE (ZOLPAN) sur les parements des cloisons coté EB+ collectifs locaux
ou locaux a trés forte hygrométrie admis au § 1.1.2 :

o 2 couches Ultra Solmur A peinture époxy en phase aqueuse
o 2 couches Ondikyd satin extra finition alkyde émulsionnée

Se référer a la fiche technique de ces produits pour les recommandations de mise en ceuvre et la compatibilité avec I'usage
prévu.

2.2.2.8. Autres matériaux associés

e  Profilés plastique de dilatation
e Bande d'angle PVC
e Joint mastic sanitaire conforme a la norme NF EN 15651-3 faisant I'objet du label SNJF

2.3. Dispositions de conception

2.3.1. Prescriptions Techniques de conception

Compte tenu des prescriptions techniques particuliéres aux locaux humides pour lesquelles les performances ont été vérifiées
dans le cadre du présent Document Technique, la constitution des cloisons et les prescriptions sur les dispositions de I'ouvrage
cloisons en fonction des types de locaux prévues dans le Dossier Technique doivent étre respectées.

Les composants ou produits utilisés (plaques, éléments d'ossatures métalliques, vis, enduit et bande a joint, primaire et bande
d'étanchéité, colles et mastics) doivent étre ceux décrits au paragraphe 2.2.2.
L'application des cloisons distributives et des cloisons de doublage de murs « HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18 » est
limitée a la réalisation des ouvrages dont les prescriptions techniques suivantes sont respectées :
e Hauteurs limites de dimensionnement définies dans le Dossier Technique (Cf. § 2.3.2) en fonction de la constitution
choisie dans le respect des exigences vis-a-vis de la sécurité en cas de séisme et de la performance de résistance au
feu.

e  Prescriptions de dispositions a mettre en ceuvre en fonction de I'exposition aux chocs telles que définies dans la norme
NF DTU 25.41.

e Nature des plaques a mettre en ceuvre en fonction des types d'exposition a I'eau des locaux.

e Dispositions particulieres de mise en ceuvre notamment les traitements des joints des plaques et les traitements en
pieds de cloisons selon les types de locaux.

e  Prescriptions relatives aux finitions mises en ceuvre sur 'ouvrage.

e Dans les zones soumises a ruissellement, la finition par carrelage doit étre utilisée. On utilisera les produits définis
dans le paragraphe 2.2.2 en respectant les dispositions particulieres de traitements des zones soumises aux projections
ou ruissellement d'eau, décrites dans le paragraphe 2.4.2. Les hauteurs minimales a carreler dans les locaux EB+
collectif sont celles définies dans les DPM ou a défaut, une hauteur minimale de 1,80 m par rapport au fond de
I'équipement » telle que précisée dans la NF DTU 52.2, et toute hauteur dans les locaux a tres forte hygrométrie admis
au § 1.1.2. La finition par carrelage est réalisée conformément au paragraphe 2.4.4.2.

o  Cf. Figure 1-Locaux a tres forte hygrométrie admis au § 1.1.2 - Protection de la cloison toute hauteur.

1l est rappelé que les hauteurs admissibles de cloisons distributives sont différentes selon la composition des parements plaque
de platre (nature du parement exposé a I'humidité et nature du parement opposé) a savoir :

e Hauteurs déterminées pour les cloisons distributives présentant uniquement des parements en plaques Knauf
HydroProof® BA13 (Cf. § 2.3.2.3) ou HydroProof® BA18 (Cf. § 2.3.2.4).

e Hauteurs calculées selon la méthode définie dans la NF DTU 25.41 pour toutes autres configurations de cloisons
distributives (cloisons de parement mixtes).
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Cas des ouvrages de cloisons recevant un revétement carrelage :

. Pour les carrelages dont la surface unitaire est supérieure a 1600 cm2, I'entraxe des lignes d'ossatures verticales est
limité a 0,40 m pour les cloisons a parement a une plaque d'épaisseur 12,5 mm conformément aux prescriptions du
NF DTU 25.41.

e Dans les zones exposées aux ruissellements, toutes fixations de charges supérieures a 30 kg non prévues a l'avance
avec les dispositifs de renfort sont exclues.

Compte tenu des conditions de mise en ceuvre particuliéres du procédé, les documents particuliers du marché (DPM) doivent
préciser les interventions des différents corps d'état et la nécessité de bonne coordination tels que prescris au § 2.4.1.2.

2.3.1.1. Composition des parements en fonction du type de local et des conditions d'exploitation du local

Selon les types de locaux et le type de cloison distributive ou de contre-cloison, la composition des parements est indiquée
dans le tableau suivant :

e Cf. Tableau 22 - Composition des parements en fonction du type de local et des conditions d'exploitation du local

La face exposée coté local EB+ Collectif ou locaux a trés forte hygrométrie admis au § 1.1.2 doit comporter systématiquement
un parement de plaque Knauf HydroProof® BA13 ou Knauf HydroProof® BA18.

2.3.1.2. Hauteur et mode de pose du revétement céramique selon les types de locaux

Le tableau suivant figurant en annexe du Dossier Technique défini les hauteurs de revétement céramique ainsi que le mode de
pose :

e Cf. Tableau 2 - Prescriptions relatives aux parements, aux profilés, enduits et revétement céramique en fonction du
type de local et des conditions d'exploitation pour les cloisons distributives et contre-cloisons.

2.3.2. Dimensionnement

2.3.2.1. Hauteurs limites

Les hauteurs limites d'emploi des cloisons de distribution et des contre-cloisons, ainsi que les dispositions de mise en ceuvre a
mettre en place en fonction de I'exposition aux chocs, sont données en fonction du type de cloison et de |'ossature prévue :

e Celles des cloisons de distribution et des contre-cloisons avec plaques « Knauf HydroProof® BA13 » avec parements
d'épaisseur 12,5 mm ;

e Celles des cloisons de distribution et des contre-cloisons avec plaques « Knauf HydroProof® BA18 » parements
d'épaisseur 18 mm.

L'entraxe de vissage des plaques est de 30 cm pour les plaques épaisseur 12.5mm et 25 cm pour les plaques épaisseur 18mm.
Dans le cas de parements a deux plaques, |'entraxe de vissage du premier parement est de 60 cm.

2.3.2.1.1. Cloisons de distribution

Les hauteurs des cloisons de distribution constituées de parements homogénes (plaques Knauf HydroProof® BA13
exclusivement ou plaques Knauf HydroProof® BA18 exclusivement) ont été calculées conformément au Guide pour la
présentation des éléments du dossier de demande d'Avis Technique relative a un procédé de cloisons distributives ou de
doublage de mur (2021), (§2.132 - Contenu des justifications-cas 1).

Les hauteurs des cloisons de distribution constituées de parements mixtes (plaques « Knauf HydroProof® BA13 » + plaque
Knauf KS BA13 ou Knauf KH BA13 ») ont été calculées conformément a I'annexe D.1 de la norme NF DTU 25.41 (méthode de
dimensionnement des cloisons).

Les modules d'élasticité utilisés dans ce dernier cas pour les calculs sont les suivants :
. Le module d'élasticité garanti, sens long des plaques « Knauf KS BA13 » et « Knauf KH BA13 » est de 2287 MPa.

e Le module d'élasticité garanti, sens long des plaques « Knauf KHD BA18/900 » et « Knauf KH-HD BA18/900 » est de
3828 MPa.

2.3.2.1.2. Contre-cloisons

Les hauteurs limites des contre-cloisons ont été calculées conformément a la méthode de calcul figurant dans I'annexe E.1 de
la norme NF DTU 25.41.

Les hauteurs des cloisons sont fixées conformément a la régle d'arrondi du NF DTU 25.1 aux 5 cm inférieurs par défaut.

Le critére de fleche est fixé a H/500 pour une pression répartie de 20 daN/m2, H étant la hauteur de la cloison ou de contre-
cloison.

2.3.2.2. Dispositions aux chocs

Rappel - Exposition aux chocs : le cas A de la norme NF DTU 25.41 correspond a une mise en ceuvre dans les maisons
individuelles et parties privatives des logements collectifs et dans les bureaux dont les chocs d'occupation ne sont pas supérieurs
a ceux des logements. Le cas B correspond aux autres mises en ceuvre que celles du cas A.

e Cf. Tableau 13 - Dispositions aux chocs des cloisons de distribution
e Cf. Tableau 14 - Dispositions aux chocs des contre-cloisons sur montants
Le dispositif de renfort lorsque nécessaire est le suivant :

. Entretoises serties, positionnées en quinconce a hauteur de choc < 1,50 m du sol (les entretoises sont composées
d'un morceau de rail grugé et plié a 90°).
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o Cf. Figure 2-Principe de dispositif de renfort pour cloisons et contre cloisons parements simple HydroProof®
BA18 a entraxe 900 mm

2.3.2.3. Cloisons de distribution et contre cloisons avec parements d'épaisseur unitaire 12,5 mm
2.3.2.3.1. Cloisons de distribution parement HydroProof® BA13

2.3.2.3.1.1. Cloisons distributives a parement simple

e Cf. Tableau 15 - Hauteurs limites - Cas des cloisons de distribution a simple parement d'épaisseur unitaire 12,5mm
Les cloisons a parements simples sont constituées :
. Pour les cloisons a parements homogeénes : 1 plaque Knauf HydroProof® BA13 sur chaque face

. Pour les cloisons a parements mixtes : 1 plaque Knauf HydroProof® BA13 sur une face + 1 plaque Knauf KS13 ou
Knauf KH13 sur face opposée

Rappel : Dans le cas de finition carrelage, afin d'améliorer la rigidité des ouvrages dans le sens horizontal, I'entraxe des
ossatures est limité a 0,40 m pour les cloisons avec parement simple.

2.3.2.3.1.2. Cloisons distributives a parement double

e Cf. Tableau 16 - Hauteurs limites - Cas des cloisons de distribution a double parements d'épaisseur unitaire de 12,5mm
Les cloisons a parements doubles sont constituées :

e  Soit d'une plaque standard Knauf KS BA13 (c6té ossature) et d'une plaque Knauf HydroProof® BA13 (coté visible)

e Soit d'une plaque Knauf KH BA13 (coté ossature) et d'une plague Knauf HydroProof® BA13 (coté visible)

e  Soit de deux plaques Knauf HydroProof® BA13

2.3.2.3.2. Contre-cloisons sur montants sans appuis intermédiaires avec parements HydroProof® BA13

e Cf. Tableau 17 - Hauteurs limites - Cas des contre-cloisons a parement simple d'épaisseur unitaire 12,5 mm sur
montants sans appuis intermédiaires

e Cf. Tableau 18 - Hauteurs limites - Cas des contre-cloisons a parement double d'épaisseur unitaire 12,5 mm sur
montants sans appuis intermédiaires

2.3.2.4. Cloisons de distribution et contre cloisons avec parements d'épaisseur unitaire 18 mm
2.3.2.4.1. Cloisons de distribution parement HydroProof® BA18

e Cf. Tableau 19 - Hauteurs limites - Cas des cloisons de distribution a simple parement d'épaisseur unitaire 18 mm
2.3.2.4.2. Contre-cloisons sur montants sans appuis intermédiaires avec parements HydroProof® BA18

e Cf. Tableau 20 - Hauteurs limites - Cas des contre-cloisons sur montants a parement simple d'épaisseur unitaire 18mm
e Cf. Tableau 21 - Hauteurs limites - Cas des contre-cloisons sur montants a parement double d'épaisseur unitaire 18mm

2.3.3. Utilisation sous sollicitations sismiques

Conformément au Guide de dimensionnement des éléments non structuraux du cadre bati (Guide ENS), lorsque I'article 3 de
I'arrété du 22 octobre 2010 modifié requiert des dispositions parasismiques pour l'ouvrage, il n'y a cependant pas lieu de
prendre en compte l'action sismique dans la conception et le dimensionnement du procédé de cloison ou contre-cloison objet
du présent dossier technique dans la mesure ou celui-ci est mis en ceuvre suivant les prescriptions suivantes :

e Masse surfacique inférieure a 25 kg/m2

e Hauteur de l'ouvrage inférieure ou égale a 3,50 m

La masse surfacique indiquée ci-dessus doit tenir compte du poids propre de la cloison ou contre-cloison i.e. de toutes les
surcharges (plaques, ossatures, enduit, fixations, finition, isolation éventuelle, ...).

Nota :

e Le poids du carrelage utilisé, fonction des épaisseurs, est a considérer au cas par cas pour une masse surfacique limite
de 40 kg/m?2.

. La masse surfacique des carreaux ainsi que le poids de la masse de colle sont a considérer pour la vérification des
critéres sismiques (le critére de masse surfacique (kg/m?2) de cloison intégre le poids global de cloison ou de contre-
cloison, finition et éléments rapportés comprises).

La hauteur a considérer dans le cas de cloisons en nez de plancher (cloison en surplomb), pour I'application des régles de
justifications parasismiques est la hauteur mesurée depuis le sommet de la cloison jusqu'au niveau de sa chute potentielle en
cas de rupture (ex : hauteur de I'étage dans lequel la cloison est mise en ceuvre + hauteur de I'étage inférieur).

Dans les autres cas (cas ou l'une des deux prescriptions de masse surfacique et hauteur de cloison n'est pas respecté), les
cloisons ou contre-cloisons « Knauf HydroProof® BA13 » et « Knauf HydroProof® BA18 », la pose en zone sismique n'est pas
visée dans ce DTA. il convient de se référer a I'assistance technique Knauf pour les aspects de dimensionnement.

Ces informations doivent étre communiquées au bureau d'étude en charge du dimensionnement de la structure du batiment.
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2.3.4. Performances de résistance au feu

Il convient de se reporter aux proces-verbaux de classement associés aux ouvrages pour les dispositions de mise en ceuvre, le
choix des éléments constitutifs et les performances obtenues lors de I'essai. Les informations données ci-dessous sont a titre
indicatif et ne sauraient se substituer aux procés-verbaux.

2.3.5. Raccordement avec les plafonds

Il convient d'appliquer les dispositions constructives définies permettant de répondre aux exigences en batiments d'habitation
(arrété du 31 janvier 1986-article 6) et en ERP Type U (arrété du 10 décembre 2004-article U 24).

Pour rappel :
e Les cloisons de distribution courante sont montées en butée sous les plafonds.

e Les cloisons de distribution de degré coupe-feu supérieur a 1/4 h ou dont l'isolation acoustique est supérieure a 45 dB
sont généralement montées avant la pose des plafonds.

e Le calfeutrement est assuré, dans les deux cas, par le traitement des joints (enduit et bande).

Les montages coupe-feu doivent étre conformes aux procés-verbaux d'essais qui précisent le nombre, le type et I'origine des
plagues et des composants, I'isolation et les dispositions constructives auxquels il convient de se référer.

2.3.6. Incorporation de boitiers électriques

Dans le cas d'intégration de boitiers électriques lors de la mise en ceuvre de la cloison, il convient de se reporter aux proces-
verbaux de référence et a leurs éventuelles extensions.

2.3.7. Joints horizontaux

Dans le cas de cloisons de hauteur supérieure a la longueur des plaques, il convient de se reporter aux procés-verbaux de
référence et a leurs éventuelles extensions pour les dispositions de mise en ceuvre des joints horizontaux.

2.4. Dispositions de mise en ceuvre

2.4.1. Prescriptions Techniques de mise en ccuvre

La mise en ceuvre du procédé est réalisée par des entreprises maitrisant les techniques propres aux ouvrages traditionnels en
plaques de platre, justifiant d'une qualification Qualibat 4132 minimum ou équivalente.

Les prescriptions générales de mise en ceuvre sont celles définies dans la norme NF DTU 25.41, notamment les conditions
préalables a I'exécution des ouvrages.

2.4.1.1. Condition de mise en ceuvre

Les dispositions particulieres de mise en ceuvre des cloisons distributives et des contre cloisons Knauf HydroProof® BA13 et
HydroProof® BA18 constituées de parement en plaques Knauf HydroProof® BA13 ou Knauf HydroProof® BA18 doivent étre
conformes a celles définies dans le présent Dossier Technique pour les locaux humides, en particulier celles concernant la mise
en ceuvre de I'ouvrage qui dérogent a celles indiquées dans la norme NF DTU 25.41 :

e La réalisation des points singuliers, notamment le traitement des joints de plaque,

e La réalisation des traitements spécifiques des zones exposées aux projections et ruissellement d'eau,
e Les dispositions de protection de pied de cloisons,

e La protection de la plaque au droit des percements.
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1l est rappelé que :

En cas de revétement céramique de format supérieur a 1 600 cm?, I'entraxe des lignes d'ossatures verticales des cloisons et
contre-cloisons a simple parement HydroProof BA13® est réduit a 0,40 m pour augmenter la raideur du parement sous
revétement carrelage, conformément aux prescriptions du NF DTU 25.41.

La mise en ceuvre de ce procédé en EB+ collectifs et dans les locaux a trés forte hygrométrie visés au § 1.1.2, n'est admise
que si les joints entre plaques sont traités avec I'enduit Knauf Proplak® HydroProof® et la bande HydroProof® en association
avec les plaques HydroProof®.

Le traitement des pieds de cloisons et des zones soumises au ruisselement doit étre réalisé conformément au NF DTU 52.2,
en particulier pour le recouvrement des zones et les distances minimales d'application de la sous couche de protection a l'eau
a respecter, complété des prescriptions décrites dans le Tableau 2 a I'annexe de I'Avis.

2.4.1.2. Coordination entre corps d'états

Compte tenu des dispositions particuliéres relatives aux pieds de cloisons et aux parois revétues de carrelage, les documents
particuliers du marché (DPM) doivent préciser :

e La référence commerciale de cette plaque spéciale,
e Le type de cloison, sa composition et en particulier I'entraxe des ossatures et la hauteur de revétement céramique,
e Et préciser qui est chargé de la réalisation de ces travaux :
o Du traitement des pieds de cloisons avec la sous-couche de protection a I'eau sous carrelage, de la bande
d'étanchéité,
o Du traitement des fourreaux de traversée de cloisons (plomberie, canalisations électriques, mastic sanitaire,

...) et traitement de I'étanchéités de ces traversées. A défaut, le lot carrelage est en charge de cette
réalisation.

Les différents corps d'états intervenants sur le chantier doivent étre informés qu'une plaque spéciale a base de platre a
hydrofugation renforcée est prévue comme support et connaitre sa référence commerciale.

Dans le cas de piéces humides, en particulier dans les locaux EB+ collectifs et dans les locaux a trés forte hygrométrie admis
dans le domaine d'emploi (cf. § 1.1.2), il est rappelé que :

e La protection du pied de cloison et le systéme de protection SPEC des cloisons tel que visé au paragraphe 2.4.2.4
doivent étre assurés. La répartition des travaux entre corps d'états devra alors étre précisée en amont dans les
Documents Particuliers du Marché.

e La protection de la plaque « Knauf HydroProof® » au droit d'un percement, avant ou aprés revétement doit étre
assurée par le corps d'état a I'origine du percement. Le rebouchage doit étre effectué selon les prescriptions du Dossier
Technique (cf. § 2.4.2.7).

e Les dispositifs particuliers de renforts doivent étre prévus et mis en place au montage de |'ossature pour les fixations
de charges supérieures a 30 kg et sont communiqués au Maitre d'ceuvre.

Pour I'emploi du systéme de cloison en particulier dans les locaux humides, une coordination des interventions sur l'ouvrage
doit étre assurée, équivalente a celle proposée dans le tableau suivant :

e Cf. Tableau 24 - Coordination des interventions sur I'ouvrage - PAQ chantier
2.4.2. Les dispositions particuliéres
2.4.2.1. Traitement des joints
Le délai de séchage pour les enduits est de 7 jours minimum avant tout travaux de finition des cloisons.
2.4.2.1.1. Cas des locaux classés EA, EB

Les joints entre les plagues de parement des cloisons sont traités conformément a la norme NF DTU 25.41 a I'aide des enduits
et bande couvert par la marque QB.

2.4.2.1.2. Cas de locaux humides

Dans les locaux classés EB+ Privatifs, EB+ Collectifs et locaux a trés forte hygrométrie admis au § 1.1.2 (en partie courante de
I'ouvrage), les joints entre les plaques Knauf HydroProof® sont traités a I'aide de I'enduit Knauf Proplak® HydroProof® associé
a la bande HydroProof® selon la mise en ceuvre ci-apres :

e 1ére passe d'enduit a la jonction des plaques
e Pose de la bande HydroProof® et serrage dans I'enduit frais
e 2éme passe d'enduit aprés séchage de la premiére passe (24 a 48 heures minimum)

La mise en ceuvre de I'enduit Knauf Proplak® HydroProof® doit étre réalisée lorsque la température de I'air ou du support est
comprise entre 5 et 30°C.

2.4.2.2. Traitement des cueillies

Les cueillies verticales et horizontales sont réalisées en ménageant un jeu d'environ 5 mm entre la plaque et le support. Ce jeu
est ensuite comblé avec un joint souple de mastic sanitaire label SNJF.

Dans le cas particulier des cueillies a réaliser dans les parties non exposées des locaux EB+ privatifs et EB+ collectifs, I'utilisation
d'une bande papier est admise.
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2.4.2.3. Traitement des angles verticaux saillants

La protection des angles saillants est assurée par la mise en ceuvre de corniéres de renfort en PVC, collées a I'aide de I'enduit
Knauf Proplak HydroProof. Cependant cette protection n'est pas indispensable dans le cas de finition carrelée.

2.4.2.4. Traitement des pieds de cloisons et contre-cloisons

2.4.2.4.1. Cas des locaux classés EB+ Privatifs

Conformément aux dispositions prévues dans la norme NF DTU 25.41, les pieds des cloisons distributives et des contre-cloisons
sont protégés par un joint souple centré dans I'épaisseur de la cloison ou deux cordons latéraux, interposés entre le rail et le
sol (brut ou fini). Sur sol brut, une protection complémentaire par film polyéthyléne de largeur telle qu'il dépasse, aprées relevé,
de 2 cm le sol fini, est mise en ceuvre en pied de cloison.

2.4.2.4.2. Cas de locaux classés EB+ Collectifs et locaux a trés forte hygrométrie admis au § 1.1.2

Les dispositions a prendre a la mise en ceuvre des ouvrages pour éviter les remontées d'eau par capillarité et assurer la
protection a la pénétration d'eau dans les locaux adjacents sont les suivantes :

e Mise en place de la sous-couche Knauf Etanche associée a la bande d'étanchéité Knauf Etanche sur toute la périphérie
du local.

e La sous-couche doit avoir une emprise au sol de 20 cm et doit remonter sur la plaque de I'ouvrage sur une hauteur de
10 cm minimum au-dessus du sol fini ou au moins de la hauteur de la plinthe.

La mise en ceuvre s'effectue de la fagon suivante :
e Dépoussiérer les supports ;

e Imprégnation au rouleau mousse alvéolaire par application de « Knauf Etanche » dilué a 1 pour 4 avec de l'eau (1
volume de « Knauf Etanche » pour 4 volumes d'eau). Consommation de « Knauf Etanche » de I'ordre de 100g/m?2
avant dilution - séchage de 2 a 3 h a 20°C et 65% HR.

e Application d'une premiére passe de « Knauf Etanche » non dilué sur toute la surface soumise au ruissellement ;
consommation 350 a 400 g /m?2

e Audroit des bacs a douche, la sous-couche est poursuivie jusqu'a 10 cm au-dessus de ces derniers (les receveurs sont
posés apres la mise en ceuvre du SPEC, la hauteur du relevé étant telle que le SPEC dépasse le bac de 10 cm ;

. Dans cette couche fraiche, collage et marouflage en partie basse et dans les angles de la bande non-tissée « Knauf
Bande »

e Apres séchage (2 a 3 heures a 20°C et 65% HR), application de la méme fagon d'une 2& couche non diluée de « Knauf
Etanche » sur I'ensemble de la surface soumise au ruissellement et en partie basse en périphérie ; consommation de
350 a 400 g / m2.

Délai de séchage :

e  Entre couches de « Knauf Etanche » : 2 a 3 heures a 20°C et 65% HR. Un temps froid ou une humidité relative plus
importante augmente ce délai.

e Avant collage de carrelage : minimum 12 heures c'est a dire attendre au moins le lendemain de I'application de la
derniére couche de « Knauf Etanche » avant de coller le carrelage.

En sol, pour la pose de revétements céramiques collés sur chape, les mortiers-colles a utiliser sont ceux prévus au§ 2.2.2.5.

Ces mises en ceuvre pour les locaux classés EB+ Collectifs et pour les locaux a tres forte hygrométrie admis au § 1.1.2 sont
illustrées dans les figures en annexe du Dossier Technique :

e Cf. Figure 3 - Liaisons avec les appareils sanitaires et carrelage

e Cf. Figure 4-Liaison avec sol-chape rapportée

e Cf. Figure 5-Protection pieds de cloison avec

e Cf. Figure 6-Protection pieds de cloison - Disposition de traitement des angles rentrants par le systéme
e  Cf. Figure 7-Protection pieds de cloison - Disposition de traitement des angles sortants par le systéme

2.4.2.5. Traitement en partie courante de cloisons

2.4.2.5.1. Cas des locaux classés EB+ Privatifs et EB+ Collectifs

La sous-couche de protection a I'eau sous carrelage n'est pas nécessaire en partie courante.

2.4.2.5.2. Cas des locaux a trés forte hygrométrie admis au § 1.1.2

Dans les zones exposées aux projections et/ou ruissellements d'eau, un Systéme de Protection a I'Eau sous Carrelage (SPEC)
est a appliquer en partie courante sur toute la hauteur de I'ouvrage. Seuls les systémes (Primaire / sous-couche de protection
a l'eau / mortier colle et bande d'étanchéité) tels que visés au § 2.2.2.5 sont applicables. L'application du primaire est

obligatoire.

2.4.2.6. Traitement des joints de fractionnement

Les joints de fractionnement sont traités conformément a la norme NF DTU 25.41 P1-1 (CCT).
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2.4.2.7. Rebouchage

Le rebouchage des trous est réalisé a I'aide de joint mastic sanitaire label SNJF. Si le rebouchage est effectué avec des produits
non hydrofuges, il est impératif d'appliquer deux couches de SPEC.

Les épaufrures sont traitées a I'aide de I'enduit Knauf Proplak® HydroProof®.

En cas d'intervention aprés le carrelage, le traitement doit étre effectué tel que prescrit pour les traversées de cloisons au
paragraphe 2.4.2.8.2.

2.4.2.8. Traitement des points singuliers

2.4.2.8.1. Liaisons avec les huisseries

L'étanchéité est assurée a la périphérie de I'huisserie par un joint souple mastic sanitaire label SNJF a la jonction entre la plaque
et I'huisserie.

2.4.2.8.2. Traversées de cloisons

Les travaux d'encastrement sont réalisés a I'aide d'un fourreau mis en place dans la cloison conformément aux dispositions de
la norme NF DTU 60.1. L'étanchéité entre le fourreau et la canalisation est réalisée au moyen d'un joint souple mastic sanitaire
conforme a la norme NF EN 15651-3, ayant le label SNJF. Une étanchéité est également réalisée entre le carrelage et le fourreau
par l'intermédiaire d'un joint souple mastic sanitaire label SNJF ou bien a I'aide du méme procédé que celui utilisé pour la
protection des pieds de cloisons (Cf. paragraphe 2.4.2.4).

e Cf. Figure 8-Traversée de cloison et étanchéité hors zone de ruissellement d'eau.
e Cf. Figure 9-Traversée de cloison et étanchéité en zone de ruissellement d'eau.

2.4.2.8.3. Rappel sur les travaux de plomberie
Un joint mastic sanitaire label SNJF doit étre mis en ceuvre au raccordement des bacs a douche et des baignoires avec les
parois verticales. Dans le cas de baignoires ou receveurs de douche acrylique, un dispositif d'appui doit étre mis en ceuvre sur

la paroi pour éviter la déformation du joint précédent lors du fonctionnement de ces appareils. Ces mises en ceuvre sont
rappelées dans les figures en annexe du Dossier Technique :

Cf. Figure 3 - Liaisons avec les appareils sanitaires et carrelage
2.4.2.8.4. Incorporation de canalisations électriques

Les travaux d'encastrement des canalisations électriques doivent étre exécutés conformément aux dispositions retenues dans
la norme NF C 15-100.

2.4.3. Accrochage, fixation de charges

Les fixations sont réalisées conformément aux dispositions prévues dans la norme NF DTU 25.41 P.1.1.
Les espaces ouverts a la suite de percages sont rebouchés a I'aide de joint mastic sanitaire label SNJF (Cf. paragraphe 2.4.2.7).

2.4.4. Travaux de finitions

2.4.4.1. Prescriptions générales

Un délai de séchage des joints des plaques de 7 jours minimum avant recouvrement doit étre respecté.
Le traitement des pieds de cloisons doit étre réalisé conformément au paragraphe 2.4.2.4.

Les différents types de finition se font uniquement a I'aide des produits visés au § 2.2.2.5, § 2.2.2.6, § 2.2.2.7. L'application
du primaire est obligatoire.

2.4.4.2. Finition par revétement céramique collé

Le support des cloisons ou doublages de murs avec les plaques Knauf HydroProof® est assimilable au support S7 défini dans
le NF DTU 52.2 et en ce sens les travaux préparatoires du support s'appliquent.

2.4.4.2.1. Pose des revétements en carreaux céramiques

Les préconisations visées dans les certificats des colles et de la norme NF DTU 52.2 doivent étre respectées pour la mise en
ceuvre.

Les joints de dilatation et de retrait du gros ceuvre doivent étre respectés dans la colle et le carrelage. Si un joint de
fractionnement est prévu dans la cloison, il doit également étre prévu au niveau de la pose du carrelage conformément aux
dispositions définies dans leurs certificats QB.

2.4.4.3. Finition par peinture

Lorsque des plinthes sont prévues, celles-ci doivent étre mises en ceuvre conformément a la norme NF DTU 59.1 .

2.4.4.3.1. Locaux EB+ privatifs

La peinture est mise en ceuvre sans autre préparation que celle prévue par la norme NF DTU 59-1 « Revétements de peinture
en feuil mince, semi-épais ou épais » pour supports plaques de platre.
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2.4.4.3.2. Locaux EB+ collectifs et locaux a trés forte hygrométrie admis au § 1.1.2

En dehors des zones soumises a des ruissellements ou des projections d'eau et sous réserve de la compatibilité avec les
contraintes d'exploitation du local, il est possible de réaliser une finition par peinture.

Le primaire MAOLINE (ZOLPAN) doit étre appliqué sur le parement des plaques Knauf HydroProof® BA13 ou HydroProof®
BA18.

Les peintures applicables définies dans le Dossier Technique sont alors mises en ceuvre sans autre préparation que celle prévue
par la norme NF DTU 59-1 « Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais » pour supports plaques de platre.

2.4.4.4. Revétements plastiques

En EB+ privatifs, dans les zones soumises a ruissellement, il est également possible de mettre en ceuvre un revétement
plastique vertical a joints soudés bénéficiant d'un Avis Technique. Dans ce cas, la mise en ceuvre de Knauf Etanche est inutile
en pied.

Cependant, un enduisage non armé ponctuel ou sur l'ensemble de la surface pourra étre nécessaire en fonction des
recommandations du fabricant de revétement PVC.

La mise en ceuvre du revétement se fera conformément aux dispositions prévues dans I'Avis Technique. Le traitement des rives
est réalisé par I'une des méthodes suivantes comme décrites dans la norme NF DTU 53.2 :

¢ remontée en plinthe du revétement,
e soudure du revétement a une plinthe plastique manufacturée souple,
e soudure du revétement a une plinthe confectionnée dans le revétement.

2.4.5. Ouvrage en surplomb

La fixation périmétrique des rails doit étre réalisée par chevillage tous les 0,60 m et a 5 cm au moins du bord libre de la dalle
béton. Si I'épaisseur et I'implantation de la cloison ne permettent pas de respecter cette distance minimale de 5 cm, une fixation
déportée doit étre réalisée, par exemple en entaillant au droit de chaque fixation I'aile intérieure du rail sur 40 mm et en le
rabattant pour permettre sa fixation.

Conformément aux dispositions prévues dans la norme NF DTU 25.41, les cloisons a parement simple doivent recevoir I'un des
renforcements suivants :

. mise en place d'un feuillard horizontal en tole d'acier galvanisé conforme a la NF DTU 25.41 P1-2, de 10 cm de hauteur
et vissé a 1m du sol entre la plaque de platre et I'ossature c6té choc,

e doublage du parement c6té choc par une seconde plaque.
Les contre-cloisons a parement double ne nécessitent pas de renforcement en partie courante.

2.5. Maintien en service du produit ou procédé

L'ouvrage de cloison réalisé avec les plaques Knauf HydroProof® BA13 ou Knauf HydroProof® BA18 est assimilé équivalent a
un ouvrage traditionnel de cloison relevant du NF DTU 25.41 et en ce sens traité comme tel en termes d'entretien et réparation.

2.6. Traitement en fin de vie

Pas d'information apportée dans le Dossier Technique.

2.7. Assistance technique

Les matériaux visés dans le paragraphe 2.2.2 sont commercialisés par la société KNAUF au travers d'un réseau de négoce.
La société KNAUF propose une assistance technique dédiée aux prescripteurs, négoces et entreprises de pose :
Support Technique Knauf :

e  Téléphone : 0 809 404068

e Mail : STK@knauf.com

2.8. Principes de fabrication et de contréle de cette fabrication

Le fabricant est tenu d'exercer sur sa fabrication un contréle permanent en usine, portant aussi bien sur les matiéres premieres
que sur les conditions du mélange et sur le produit fini, il est assorti d'un contréle extérieur.

Plaques HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18

Les plaques Knauf HydroProof® BA13 et Knauf HydroProof® BA18 sont fabriquées conformément aux spécifications du cahier
des charges Knauf déposé au CSTB :

e  CDC Knauf SAS référencé Plaque Hydroproof-BA13_rev4 en date du 09-06-2022
e  CDC Knauf SAS référencé Plaque Hydroproof-BA18_rev4 en date du 09-06-2022

. La fabrication, le stockage, le conditionnement et le transport des plaques Knauf HydroProof® BA13 et Knauf
HydroProof® BA18 sont réalisés en continu selon un procédé identique a celui de la fabrication des plaques de platre
cartonnées.
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Les usines de production des plaques Knauf HydroProof® BA13 et Knauf HydroProof® BA18 font I'objet d'un suivi ATec annuel
par I'organisme certificateur CSTB sur la base de ce cahier des charges et sur celui demandé dans le cadre de la marque NF «
Plaques de platre » (NFO81) en usage élargi. Les contrbles suivants sont effectifs en production et en suivi ATec :

Caractéristiques mécaniques (Cf. Tableau 5) :
e Force a la rupture ;
e  Masse surfacique (kg/m?2) ;
e  Fléche sous charge.
Comportement de la plaque a I'numidité (Cf. Tableau 6 et Tableau 7) :
. Reprise d'eau aprés immersion 2h, 24h ;
e Absorption d'eau en surface (Cobb) face et dos, aprés 2h ;
e Pelage a I'état sec ;
e Pelage a I'état humide 30°C, 90%HR ;
e  Force a la rupture (aprés immersion 24h et séchage) ;
e  Force a la rupture (aprés 7 jours 30°C, 90%HR).
Matériaux de traitement des joints

Les usines de fabrication des enduits visés au paragraphe 2.2.2.4 font I'objet d'un suivi par un organisme certificateur dans le
cadre de la marque QB.

Ces usines de production des enduits assurent un contréle qualité de I'enduit et du systéme de traitement de joint constitué
avec la bande Knauf selon les régles de certification de la marque QB « Systéme de traitement de joints entre plaques de platre
» (QB06) et font I'objet de suivi de fabrication par I'organisme certificateur.

Le systeme enduit Knauf Proplak HydroProof® associé a la bande Knauf HydroProof® mis en oceuvre sur les plaques Knauf
HydroProof®, et fait I'objet d'un suivi ATec annuel par I'organisme certificateur CSTB basé sur celui demandé dans le cadre de
la marque QB « Systéme de traitement des joints entre plaques des ouvrages de cloisons/plafonds » (QB06).

e  CDC Knauf SAS référencé KO1_V1 déposé au CSTB relatif a I'enduit Knauf Proplak® HydroProof® et la bande Knauf
HydroProof®.

Les contrdles des caractéristiques suivantes sont effectifs en suivi ATec (Cf. Tableau 11) :

e Absorption d'eau en surface (Cobb) aprés 2h (épaisseur 2 mm)

. Reprise d'eau (épaisseur 2 mm) aprés immersion totale (2h)

e  Efficacité de collage de la bande a sec (1ére passe d'enduit + 24h séchage)

e Résistance en flexion a I'état sec

e Résistance en flexion aprés 7 jours séchage (23°C/50%HR) + réhumidification (30°C/95%HR) + séchage
Eléments d'ossatures métalliques

Les usines de production de ces éléments d'ossatures Knauf font I'objet d'un suivi par I'organisme certificateur dans le cadre
de la marque NF « Eléments d'ossatures métalliques pour plaques de platre » (NF411). Les montants Knauf en Z275 sont
assujettis a un suivi d'Avis Technique selon les régles de certification de la marque NF411.

Sous couche de protection a I'eau Knauf Etanche

Le produit Knauf Etanche est assujetti a un suivi ATEc par I'organisme CSTB selon le cahier des charges référencé KNAUF CDC-
Knauf_Etanche-V1-20250730 en date du 30/07/2025 déposé au CSTB.

2.9. Mention des justificatifs

2.9.1. Résultats expérimentaux
Nota : le suivi externe de certains essais listés ci-dessous a été mené par le bureau de contréle SOCOTEC Mulhouse- COLMAR.
2.9.1.1. Caractérisation des éléments constitutifs

Caractérisation plaques HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18 en milieu humide

e Essai d'identification et caractérisation de la plaque (Résistance a la flexion et déformation sous charge a I'état sec,
module d'élasticité) :

o Rapport d'essais MRF 17 26069254 du CSTB

. Essais comparatifs sur plaques Hydro H1 KH BA13 et HydroProof BA13 - caractérisation de plaque et pelage de plaque
a 23°C / 50 % HR, 30°C / 90 % HR, 16h immersion + séchage 40°C, 28j immersion + séchage 40°C :

o F-LP-30-FR0145 -DE 2826 (plaque Hydroprrof BA13)
o  F-LP-30-FR0145-DE-2834 (plaque Hydro H1 BA13)
Systéme de traitement des joints

e Campagne d'essais, selon le référentiel QB06 (plaque Knauf HydroProof® BA13 d'épaisseur 12,5 mm, enduit Knauf
Proplak HydroProof® et bande Knauf HydroProof®) :

o Rapport MRF 17 26069254 du CSTB
o Rapport DSSF_22-13296-1
Essais de durabilité des plaques Knauf HydroProof® BA13 et plaques revétues de carrelage
. Essai cabine de douche (durabilité des traitements de traversées)
o Rapport d'essai KNAUF PRD/SOCOTEC - avec suivi extérieur CSTB/SOCOTEC : RE 5013 (2014-2015)
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o Rapport d'essai KNAUF PRD/SOCOTEC - avec suivi extérieur CSTB/SOCOTEC : RE 2393 (2017-2018)

e Complété par l'essai de comportement colle a carrelage apres action de ruissellement permanent durant 34 jours sur
Hydroproof + Knauf Etanche (essai accéléré et sévérisé pour une équivalence sur I'ouvrage en termes de sollicitations
d'une durée de 9 mois)

o Rapport d'essai KNAUF PRD/SOCOTEC - avec suivi extérieur SOCOTEC : RE 2395

e Complété par l'essai de comportement colle a carrelage apres action de ruissellement permanent durant 68 jours sur
Hydroproof + Knauf Etanche (essai accéléré et sévérisé pour une équivalence sur I'ouvrage en termes de sollicitations
d'une durée de 9 mois)

o Rapport d'essai KNAUF PRD/SOCOTEC - avec suivi extérieur SOCOTEC : RE 2395-2
Comportement a la résistance aux moisissures des matériaux/systémes

Souches testées : Aspergillus niger ; Penicillium brevicompactum ; Cladosporium sphaerospermum ; Chaetomium globosum ;
Stachybotrys chartarum

e Rapport CONIDIA 0620-004

2.9.1.2. Compatibilité des matériaux de finition

Revétements carrelage

Essais spécifiques sur le procédé de plaques HydroProof® associées aux systemes de mortiers- a I'état initiale — aprés action
de I'eau a 23°C - aprés action de I'eau a 40°C- avec et sans application du SPEC Knauf Etanche sur partie courante de plaque
et joint de plaque :

e  Systeme SPEC 597 PROLIMUR PROTEC + Mortier colle 526 PROLIAQUA
e Systeme SPEC MAPEGUM SPEC + Mortier colle KERAFLEX MAXI S
e  Systeme SPEC Knauf Etanche+ Mortier colle 526 PROLIAQUA
e  Systeme SPEC Knauf Etanche + Mortier colle KERAFLEX MAXI S
o Rapport d'essais n® CSTB DSR-5-25-43815/1, ...., DSR-525-43815/8)
Revétements systémes peintures
La tenue de finition peinture sur la plaque « HydroProof® » :
Essais en ambiance humide :
e Rapport d'essais CSTB n® MRF 17 26069254.
Essais de vieillissement de peinture :
e Rapport d'essais CSTB n°® MRF 14 26051182
Essais en ambiance chlorée :
e Rapport d'essais CSTB n°® DSSF 23 -20100

2.9.1.3. Performances mécaniques des cloisons et contre-cloisons

Plaques Knauf HydroProof® BA13
Essais sur cloisons simple parement :
Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de choc sur cloison simple peau Knauf HydroProof® BA13, montants simples M48/35,

entraxe 60 cm, H = 2,50 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-DE2449_1-Hydroproof 13_Choc_KM7248 - M4835 S@600 -
2.50m_YB210316

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de flexion sur cloison simple peau Knauf HydroProof® BA13, montants simples M48/35,
entraxe 60 cm, H = 2,50 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-Hydroproof 13_2448_Flexion-72-48_2.50m_YB210330

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de flexion sur cloison simple peau Knauf HydroProof® BA13, montants doubles M48/35,
entraxe 40 cm, H = 5.95 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-Hydroproof 13_2448_Flexion-125-100_5.95m_YB210330
Essais sur cloisons double parements :

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de choc sur cloison double peau Knauf HydroProof® BA13, montants simples M48/35,
entraxe 60 cm, H = 3.00 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-DE2449_3-Hydroproof 13_Choc_KM9848 - M4835 S@600 -
3.00m_YB210316

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de flexion sur cloison double peau Knauf HydroProof® BA13, montants simples M48/35,
entraxe 60 cm, H = 3.00 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-Hydroproof 13_2448_Flexion-98-48_3.00m_YB210330
Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de flexion sur cloison double peau Knauf HydroProof® BA13, montants doubles M48/35,
entraxe 40 cm, H = 6.65 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-Hydroproof 13_2448_Flexion-150-100_6.65m_YB210330

Essais sur contre-cloisons sur montants :

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de choc sur contre cloison simple peau Knauf HydroProof® BA13, montants simples M48/35,
entraxe 60 cm, H = 2,20 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-DE2449-7_19c-Hydroproof 13_Choc_CC113 - M4835 S@600 -
2.20m_YB221201

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de choc sur contre cloison double peau Knauf HydroProof® BA13, montants simples M48/35,
entraxe 60 cm, H = 2,75 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-DE2449_4-Hydroproof 13_Choc_CC213 - M4835 S@600 -
2.75m_YB200709

Plaques Knauf HydroProof® BA18

Essais sur cloisons simple parement :

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de choc sur cloison simple peau Knauf HydroProof® BA18, montants simples M48/35,
entraxe 90 cm, H = 3.00 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-DE2449-2_5e-Hydroproof 18_Choc_KM8448 — M4835 S@900 -
3.00m_YB211124
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Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de choc sur cloison simple peau Knauf HydroProof® BA18, montants simples M48/35,
entraxe 45 cm, H = 3.60 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-DE2449-2_5d-Hydroproof 18_Choc_KM8448 — M4835 S@450 -
3.60m_YB211116

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de flexion sur cloison simple peau Knauf HydroProof® BA18, montants simples M48/35,
entraxe 90 cm, H = 3.00 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-Hydroproof 18_2448_Flexion-84-48_3.00m_YB210330

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de flexion sur cloison simple peau Knauf HydroProof® BA18, montants doubles M48/35,
entraxe 45 cm, H = 6.80 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-Hydroproof 18_2448-2_Flexion-136-100_6.80m_YB210330

Essais sur contre-cloisons sur montants :

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de choc sur contre cloison simple peau Knauf HydroProof® BA18, montants doubles M48/35,
entraxe 90 cm, H = 2.20 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-DE2449-2_6g-Hydroproof 18_Choc_CC118 - M4835 D@900 -
2.20m_YB211116

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de choc sur contre cloison simple peau Knauf HydroProof® BA18, montants doubles M48/35,
entraxe 45 cm, H = 2.95 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-DE2449-7_21c-Hydroproof 18_Choc_CC118 - M4835 D@450 -
2.95m_YB221201

Rapport KNAUF/SOCOTEC : essais de choc sur contre cloison double peau Knauf HydroProof® BA18, montants simples M48/35,
entraxe 90 cm, H = 2.25 m ; rapport numéro F-LP-30-FR0145-DE2449-3_18-Hydroproof 18_Choc_CC218 - M4835 S@900 -
2.25m_YB220308

2.9.1.4. Sécurité en cas d'incendie

Résistance au feu
Hydroproof® BA13
. PV Efectis France EFR-17-003554 : cloisons parement simple (EI30)

. Extension de classement n°22/1 du PV Efectis France EFR-22-002846 : extension de cloisons distributives de plaques
standards a parement double aux plaques Hydroproof® BA13 (EI 60).

. PV Efectis France EFR-17-003555 : contre-cloison en double parements Hydroproof® BA13 (EI 30).
Hydroproof® BA18

e PV Efectis France EFR-18-000482 cloison simple parement HydroProof® BA18(EI60)

. Extension de classement au EFR-22-004612, contre cloison simple parement HydroProof® BA18
Réaction au feu
Classement des plaques HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18 : classement A2,s1-d0

e Rapport de classement RA17-0302

2.9.2. Références chantiers

Le procédé de cloisons distributives et de contre-cloisons HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18 a fait I'objet de plusieurs
centaines de milliers de m2 de réalisations depuis le début de sa commercialisation.

e 2022 - Thermes de St Lary - (classement locaux EB+C)
e 2022 - SDIS Bordeaux - (classement locaux EB+C)

. 2022 - Pool house / douche / sauna - OBERNAI (67) - Cloison distributive 98/48 - CC118 et CC113 (classement locaux
EB+C et EC)

e 2023 - Contre-cloison piscine + espace spa balnéo + Cloison piscine + espace spa balnéo + douches -
OBERHAUSBERGEN (67) - CC118 et CC113 (classement locaux EB+C et EC)

e 2023 - SPA - EVIAN LES BAINS (67) - Cloisons + Contre-cloison (classement locaux EB+C)

e 2023 - Douches collectives, SPA, Solarium, sauna - LIEUSAINT CARRE SENART (77) - cloisons - (classement locaux
EB+C et EC)
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2.10. Annexe du Dossier Technique — Schémas de mise en ceuvre

2.10.1. Annexe 1 - Tableaux

Désignation commerciale

Identification spécifique

Plagues HydroProof® BA13 et HydroProof®
BA18

Marquage CE
Plague de parement de couleur blanc

Marquage au dos des plaques : la référence commerciale, le code usine
la date et I'heure de fabrication

Eléments d'ossature de la gamme Knauf
M48/35 a M100/35 (Z2140)

Marquage CE
Marque NF

Marquage sur une aile : la référence commerciale, le code usine la date
et I'heure de fabrication

Eléments d'ossature de la gamme Knauf
M48/35 a M100/35 (Z275)

Marquage CE
Marquage NF
Marquage spécifique 2275

Marquage sur une aile : la référence commerciale, le code usine la date
et I'heure de fabrication

Vis a pointe clou Knauf TN Hydroproof

Couleur de la protection noire

Enduit « Knauf Proplak® HydroProof® »

Marquage CE
Prét a I'emploi de couleur blanche,

Bande a joint « Knauf HydroProof® »

Bande a joint en fibre de verre non-tissée de couleur blanche
Conditionnement : rouleau de 25 m.

Sous couche de protection sous carrelage
« SPEC Knauf Etanche »

Marquage CE
Conditionnement : seaux de 5kg ou 25kg

Sur I'emballage figurent les informations relatives a I'emploi, le numéro
du lot et la date de fabrication.

Bande Knauf Etanche

Bande non tissée en polyester- Rouleau de 50m

Tableau 3 - Identification des matériaux constitutifs

Plaques HydroProof® BA13 HydroProof® BA18
Caractéristique Valeur nominale Tolérances Valeur nominale Tolérances
Epaisseur en mm 12,5 +0,4/-0,4 18 +0,4/-0,4
Longueur en mm 2600 a 3000 +0/ -5 2600 a 3000 +0/ -5
Largeur en mm 1200 +0/ -4 900 +0/-4
Equerrage < 2,5 mm par m de largeur < 2,5 mm par m de largeur

Les modalités d'essais sont celles définies dans la norme NF EN 520:2004+A1:2009.

Tableau 4 - Caractéristiques dimensionnelles des plaques HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18

Page 23 sur 36




DTA n° 9/25-1081_V1

Caractéristiques des Plaques

HydroProof® BA13

HydroProof® BA18

Masse surfacique (kg/m?2) 11.1 £0,5 16,5 £0,4

Masse plaque hauteur 2,60 m (kg) Largeur 1,2m : 33,7£2 Largeur 0,9m : 38,6+1
Force a la rupture (& sec) selon NF EN sens long 2 60 daN 2 100 daN
15283-1 (*) sens travers > 21 daN > 40 daN
Force & la rupture (aprés stabilisation sens long 2 50 daN 2 85 daN
a 30°C, 95%HR) sens travers > 21 daN > 25 daN
Force a la rupture (aprés stabilisation sens long 2 50 daN 2 85 daN
a 30°C, 95%HR puis séchage) (*) sens travers > 21 daN > 25 daN
Force a la rupture sens long = 55 daN = 85 daN
(aprés immersion 24h et séchage) sens travers > 15 daN > 25 daN

Fléche sous charge (a sec) (*)

sens long

IA

2,0 mm sous 30 daN

< 0,8 mm sous 50 daN

sens travers < 1,2 mm sous 16 daN < 0,7 mm sous 24 daN
. L N sens long < 0,5 mm < 0,5 mm
Fleche résiduelle (a sec) (*)
sens travers <0,5mm <0,5mm

Fléche sous charge (aprés
stabilisation a 30°C, 95%HR)

sens long

IA

2,0 mm sous 30 daN

< 0,8 mm sous 50 daN

sens travers < 1,2 mm sous 16 daN < 0,7 mm sous 24 daN
Fléche résiduelle (aprés stabilisation a sens long <0,5mm <0,5mm
30°C, 95%HR) sens travers < 0,5 mm < 0,5 mm

Fléche sous charge (aprés
stabilisation a 30°C, 95%HR puis

sens long

IA

2,0 mm sous 30 daN

< 0,8 mm sous 50 daN

séchage) (*) sens travers < 1,2 mm sous 16 daN < 0,7 mm sous 24 daN
Fléche résiduelle (aprés stabilisation a sens long =0,5mm < 0,5mm
30°C, 95%HR puis séchage) sens travers < 0,5 mm < 0,5 mm
Dureté superficielle <15 mm <15 mm

Les modalités d'essais sont celles définies dans la norme NF EN 520+A1.
(*) caractéristiques complémentaires suivies dans le cadre du suivi d'Avis Technique

Tableau 5 - Caractéristiques mécaniques des plaques HydroProof® BA13 et HydroProof® BA18

Caractéristique Valeur

Reprise d'eau par immersion aprés 2h (*) < 3%

Reprise d'eau par immersion aprés 24h < 8%

Reprise d'eau par immersion aprés 48h < 12%
Absorption d'eau en surface en surface (Cobb) aprés 2h (*) < 100 g/m?2

Les modalités d'essais pour les caractéristiques de reprise en eau sont celles définies dans la norme NF EN 520+A1 et NF EN
15283-1.

(*) caractéristiques complémentaires suivies dans le cadre du suivi d'Avis Technique

Tableau 6 - Comportement en milieu humide - reprise en eau des plaques HydroProof®

Caractéristique Valeur
Pelage a I'état sec (a 23°C et 50%HR) (*) > 1700 g
Pelage a I'état humide (a 30°C et 90%HR) (*) > 1500 g
Pelage aprés immersion 16h et séchage 2h > 1200g

Les modalités d'essais pour les caractéristiques de pelage sont celles définies dans le Guide des justifications a fournir dans
le cadre d'une demande d'Avis Technique ou de Document Technique d'Application / Procédés de cloisons et contre cloisons
constituées de plaques spéciales a hydrofugation renforcée a base de platre - §3.131 (Juillet 2014).

(*) caractéristiques complémentaires suivies dans le cadre du suivi d'Avis Technique

Tableau 7 - Comportement en milieu humide - pelage des plaques HydroProof®
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Locaux a tres forte hygrométrie

Type de locaux EA-EB, EB+ privatifs EB+ collectifs admis au § 1.1.2

Exigence minimale de tenue
au brouillard salin des Conformément au NF DTU 25.41 P1-2 200h
éléments métalliques

Protection des montants

Knauf Z140 ou AZ100 Z275 ou AZ100 Z275 ou AZ100
Protection des rails Knauf Z275 ou AZ100 Z275 ou AZ100 Z275 ou AZ100
Type de vis Knauf Knauf TTPC Knauf TTPC Knauf HydroProof

Tableau 8 - Performance minimales au brouillard salin des éléments d'ossatures métalliques

Dénomination () | P8 S T | e ron. | emysos . | Inertie (cm?) e
M48/35 0,54 46,4 34/36 2,64 Z140 ou AZ100
M48/35 7275 0,54 46,4 34/36 2,64 Z275 ou AZ100
M48/50 0,54 46,4 49/51 3,52 7140 ou AZ100
M48/50 7275 0,54 46,8 49/51 3,52 2275 ou AZ100
M62/35 0,54 60,2 34/36 4,72 Z140 ou AZ100
M62/35 2275 0,54 60,2 34/36 4,72 2275 ou AZ100
M70/35 0,54 68,8 34/36 6,28 Z140 ou AZ100
M70/40 Z275 0,54 68,8 39/41 6,91 Z275 ou AZ100
M90/35 0,54 88,8 34/36 11,20 Z140 ou AZ100
M90/40 7275 0,54 88,8 39/41 12,29 Z275 ou AZ100
M100/35 0,54 98,5 34/36 14,37 Z140 ou AZ100
M100/40 7275 0,54 98,8 39/41 15,67 2275 ou AZ100

Tolérance longueur : suivant la longueur = 3 mm / + 4mm.

(*) Ces éléments d'ossatures métalliques sont conformes a la norme NF EN 14195, comportent le marquage CE et répondent
aux spécifications définies dans la norme NF DTU 25.41.

Ils font I'objet de la marque « NF Eléments d'ossatures métalliques » et répondent aux spécifications visées ci-dessus (hors
montants en classe de revétement Z275). Les montants de classe de revétement Z275 sont assujettis a un suivi d'Avis
Technique.

Tableau 9 - Montants KNAUF

SenemETeT 5 Epaisseur mini Largeur d'@me (mm) | Hauteur d'aile (mm) | Classe de revéFement
coeur nu (mm) +0,5 +0,5 de protection
R 48 0,46 48 28 2275 ou AZ100
R 62 0,46 62 28 2275 ou AZ100
R 70 0,46 70 28 2275 ou AZ100
R 90 0,46 90 28 Z275 ou AZ100
R 100 0,46 100 28 Z275 ou AZ100

Tolérance longueur : suivant la longueur £ 3 mm / £ 4mm

(*) Ces éléments d'ossatures métalliques sont conformes a la norme NF EN 14195, comportent le marquage CE et répondent
aux spécifications définies dans la norme NF DTU 25.41.

Ils font I'objet de la marque « NF Eléments d'ossatures métalliques » et répondent aux spécifications visées ci-dessus.

Tableau 10 - Rails KNAUF
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Systéme

Descriptif

Enduit mixte prét a I'emploi de type 3A séchage a l'air, conforme a la norme NF EN 13963

Caractéristique

Valeur

Taux de cendre (identification)

350 °C : 91,7%=0,5
900 °C : 54.6% %0,5

Masse volumique®™

1200 - 1550 g/m3

Enduit Knauf Consistance Baronnie 10-13
Proplak® pH*® 7-11
HydroProof® Pas de fissuration pour une épaisseur d'enduit** <1,5mm
Pouvoir de rétention d'eau®™® 99,7 %
Absorption d'eau en surface (Cobb) aprés 2h (épaisseur 2 mm sur < 160 g/m?
plague HydroProof® BA13)*") - 9
Reprise d'eau de I'enduit seul (épaisseur 2mm) aprés immersion totale o
(2h)™ < 3%
L ) +
Bande 2 joint Largelur (mm) 50+1
HydroProof® en Masse linéique (g/m2)*" 35 +0,5
fibre de. verre non- Résistance a la rupture (sens L) 120 N/50 mm
tissee Résistance a la rupture (sens L) 100 N/50 mm

Systéme (enduit +
bande) sur plaque
HydroProof® BA13

Résistance au décollement (a I'arrachement) du systéme HydroProof®
a sec
(%) (%)

Charge suivant I'axe de
traction (135°) = 1414 g

Composante normale au
plan de collage = 1000 g

Résistance en flexion a sec**)

> 30 daN

(***) Caractéristique déterminée selon le protocole d'essai validé par le GS9 et le comité particulier QB06 et déposé dans le

cahier des charges.

(**) Caractéristiques controlées en suivi ATec selon le cahier des charges déposé et conformément au référentiel QBO6.

Tableau 11 - Caractéristiques des composants du systéme de traitement des joints

Sous couche de protection a I'eau Caractéristiques
Knauf Etanche
Conditionnement : Seau de 5 kg
Masse volumique (kg/dm3) 1,54 £ 0,1
pH 93+1
Extrait sec 73 (£ 2) % a 100 °C
Viscosité 15 000 MPa s

Tableau 12 - Caractéristiques de la sous couche de protection a I'eau Knauf Etanche

Plagues Cloisons de distribution - Dispositions aux chocs
Parement Simple Double
Type de locaux Cas A: 601 CasB: 1201
HydroProof® BA13
Entraxe montant (m) 0,6 0,4 0,6 0,4
Renfort Sans Sans
Parement Simple
Type de locaux CasB: 1201
HydroProof® BA18
Entraxe montant (m) 0,9 0,45
Renfort Avec (Cf. §2.3.2.2) Sans

Tableau 13 - Dispositions aux chocs des cloisons de distribution
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Plagues Contre cloisons sur montants - Dispositions aux chocs
Parement Simple Double
Type de locaux Cas A: 60 CasB:120]
HydroProof® BA13
Entraxe montant (m) 0,6 0,4 0,6 0,4
Renfort Sans Sans
Parement Simple Double
Type de locaux CasB: 1201 CasB: 1201
HydroProof® BA18 Entraxe montant (m) 0,9 0,45 0,9 0,45
Avec
Renfort Sans Sans
(Cf. §2.3.2.2)
Tableau 14 - Dispositions aux chocs des contre-cloisons sur montants
Hauteurs limites - Cloisons de distribution parement simple
Parements homogénes : plaque Knauf HydroProof® BA13 sur chaque face
. 72/48- ) 95/70-35 | 115/90-35|125/100-35
Type de cloison 35 72/48-50 95/70-40 | 115/90-40 | 125/100-40
T EB+P M48/35 M48/50 M70/35 M90/35 M100/35
ype
d'ossature L s . |M48/35 M70/40 M90/40 M100/40
EB+C et locaux a tres forte hygrométrie 7275 M48/50 2275 7275 7275 7275
Epaisseur totale (mm) 72 72 95 115 125
Nombre et épaisseur de plaques (mm)/face 112X5 1x12,5 1x12,5 1x12,5 1x12,5
Masse surfacique cloison max. sans isolant LM (kg/m2)| 27,6 28,2 27,9 28,4 28,6
Hauteur maximale en m
Montants simples entraxe 0,60m 2,55 2,80 3,35 4,05 4,35
Montants simples entraxe 0,40m 2,90 3,20 3,85 4,60 4,95
Montants doubles entraxe 0,60m 3,20 3,50 4,20 5,00 5,35
Montants doubles entraxe 0,40m 3,65 3,95 4,75 5,65 6,05
Parements mixtes : plaque Knauf HydroProof® BA13 sur une face + plaque Knauf KS13 ou Knauf KH13 sur face
opposée
. 72/48- ) 95/70-35 | 115/90-35|125/100-35
Type de cloison 35 72/48-50 95/70-40 | 115/90-40 | 125/100-40
T EB+P M48/35 M48/50 M70/35 M90/35 M100/35
ype
d'ossature L . |M48/35 M70/40 M90/40 M100/40
EB+C et locaux a tres forte hygrométrie 7275 M48/50 2275 7275 7275 7275
Epaisseur totale (mm) 72 72 95 115 125
Nombre et épaisseur de plaques (mm)/face 112X5 1x12,5 1x12,5 1x12,5 1x12,5
Masse surfacique cloison max. sans isolant LM (kg/m2)| 27,1 27,7 27,4 27,9 28,1
Hauteur maximale en m
Montants simples entraxe 0,60m 2,50 2,60 3,20 3,90 4,20
Montants simples entraxe 0,40m 2,80 2,95 3,70 4,45 4,85
Montants doubles entraxe 0,60m 3,05 3,25 4,05 4,90 5,30
Montants doubles entraxe 0,40m 3,45 3,65 4,60 5,50 5,95
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Hauteurs limites - Cloisons de distributions parement double

Parements homogénes : plagues Knauf HydroProof® BA13 sur chaque face

98/48- | 120/70-35 | 140/90-35 | 150/100-35

Type de cloison 98/48-35 50 | 120/70-40 | 140/90-40 | 150/100-40

Type EB+P M48/35 M48/50 M70/35 M90/35 M100/35

d'ossature EB+C et locaux a trés forte M48/35 M48/50 M70/40 M90/40 M100/40
hygrométrie 2275 2275 2275 2275 2275
Epaisseur totale (mm) 98 98 120 140 150

Nombre et épaisseur de plaques (mm)/face 2x12,5 2x12,5 2x12,5 2x12,5 2x12,5
Masse surfacique maximale. sans isolant LM (kg/m2) 49,2 49,8 49,5 50 50,2

Hauteur maximale en m

Montants simples entraxe 0,60m 3,05 3,30 3,95 4,65 5,00
Montants simples entraxe 0,40m 3,45 3,75 4,40 5,20 5,60
Montants doubles entraxe 0,60m 3,75 4,05 4,80 5,65 6,05
Montants doubles entraxe 0,40m 4,20 4,55 5,35 6,30 6,75

Parements mixtes : plaques Knauf HydroProof® BA13 sur une face + plagues Knauf KS13 ou Knauf KH13 sur face opposée

98/48- | 120/70-35 | 140/90-35 | 150/100-35

Type de cloison 98/48-35 50 | 120/70-40 | 140/90-40 | 150/100-40
Type EB+P M48/35 M48/50 M70/35 M90/35 M100/35
d'ossature EB+C et locaux a trés forte M48/35 M48/50 M70/40 M90/40 M100/40
hygrométrie 2275 2275 2275 2275 2275
Epaisseur totale (mm) 98 98 120 140 150
Nombre et épaisseur de plaques (mm) / face 2x12,5 2x12,5 2x12,5 2x12,5 2x12,5
Masse surfacique maximale sans isolant LM (kg/m2) 48,2 48,8 48,5 49 49,2
Hauteur maximale en m
Montants simples entraxe 0,60m 3,00 3,10 3,85 4,60 5,00
Montants simples entraxe 0,40m 3,40 3,50 4,45 5,25 5,60
Montants doubles entraxe 0,60m 3,75 3,85 4,90 5,70 6,05
Montants doubles entraxe 0,40m 4,15 4,30 5,40 6,25 6,65
Tableau 16 - Hauteurs limites - Cas des cloisons de distribution a double parements d'épaisseur unitaire de
12,5mm
Hauteurs limites - Contre cloisons sur montants sans appuis intermédiaires a parement simple
Plagues Knauf HydroProof® BA13
Type EB+P M48/35 | M48/50| M62/35 M70/35 M90/35 M100/35
d'ossature EB+C et locaux a tres forte M48/35 | M48/50| M62/35 M70/40 M90/40 M100/40
hygrométrie Z275 Z275 Z275 Z275 2275 2275
Nombre et épaisseur de plaques (mm) /face 1x12,5 112,)(5 1x12,5 1x12,5 1x12,5 1x12,5
Masse surfacique maximale sans isolant LM 16,8 17,4 16,9 17,1 17,6 17,8
(kg/m?)
Hauteur maximale en m
Montants simples entraxe 0,60m 2,20 2,35 2,50 2,70 3,15 3,35
Montants simples entraxe 0,40m 2,40 2,60 2,80 3,00 3,45 3,70
Montants doubles entraxe 0,60m 2,60 2,80 3,00 3,20 3,75 3,95
Montants doubles entraxe 0,40m 2,85 3,10 3,35 3,55 4,15 4,40

Tableau 17 - Hauteurs limites - Cas des contre-cloisons a parement simple d'épaisseur unitaire 12,5 mm sur
montants sans appuis intermédiaires
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Hauteurs limites - Contre cloisons sur montants parement double

Plagues Knauf HydroProof® BA13

EB+P M48/35 | M48/50 M62/35 M70/35 M90/35 M100/35

Type d'ossature | EB+C et locaux a trés forte | M48/35 | M48/50 | M62/35 M70/40 M90/40 | M100/40
hygrométrie Z275 2275 Z275 2275 Z275 2275

Nombre et épaisseur de plaques (mm) /face 2x12,5 [ 2x12,5 2x12,5 2x12,5 2x12,5 2x12,5
Masse surfacique maximale sans isolant LM 27,6 28,2 27,7 27,9 28,4 28,6

(kg/m?)
Hauteur maximale en m

Montants simples entraxe 0,60m 2,75 2,95 3,15 3,40 3,90 4,20
Montants simples entraxe 0,40m 3,00 3,25 3,50 3,75 4,35 4,60
Montants doubles entraxe 0,60m 3,25 3,50 3,75 4,05 4,65 4,95
Montants doubles entraxe 0,40m 3,60 3,85 4,15 4,45 5,15 5,50

Tableau 18 - Hauteurs limites - Cas des contre-cloisons a parement double d'épaisseur unitaire 12,5 mm sur

montants sans appuis intermédiaires

Hauteurs limites - Cloisons de distribution parement simple

Parements homogénes : plaques Knauf HydroProof® BA18 sur chaque face ou
Parements mixtes : plaque Knauf HydroProof® BA18 sur une face + plague Knauf KHD18/900 ou Knauf KH-HD18/900 sur

face opposée

Type e clsor | sajanso | swiezas | 10970738 | 12018038 | 1zerion 3

EB+P M48/35 | M48/50 M62/35 M70/35 M90/35 M100/35

Type d'ossature | EB+C et locaux & trés forte | M48/35 | M48/50 M62/35 M70/40 M90/40 M100/40
hygrométrie 2275 2275 2275 2275 2275 2275
Epaisseur totale (mm) 84 84 98 106 126 136
Nombre et épaisseur de plaques (mm) /face 1x18 1x18 1x18 1x 18 1x18 1x18
Masse surfacique maximale sans isolant LM 38,6 39,2 38,8 38,9 39,3 39,6

(kg/m2)
Hauteur maximale en m

Montants simples entraxe 0,90m 3,05 3,25 3,50 3,75 4,30 4,55
Montants simples entraxe 0,45m 3,60 3,85 4,15 4,40 5,10 5,40
Montants doubles entraxe 0,90m 3,60 3,85 4,15 4,40 5,10 5,40
Montants doubles entraxe 0,45m 4,25 4,55 4,90 5,25 6,05 6,40

Tableau 19 - Hauteurs limites - Cas des cloisons de distribution a simple parement d'épaisseur unitaire 18 mm

Hauteurs limites - Contre cloisons sur montants sans appuis intermédiaires a parement simple

Plagues Knauf HydroProof® BA18

EB+P M48/35 M48/50 M62/35 M70/35 M90/35 M100/35
Type d'ossature EB+C et locaux a trés | M48/35 | M48/50 | M62/35 M70/40 M90/40 M100/40
forte hygrométrie 2275 2275 2275 2275 2275 2275
Nombre et épaisseur de plaques (mm) / face 1x18 1x18 1x18 1x18 1x18 1x18
Masse surfacique maximale sans isolant LM 22,1 22,7 22,3 22,4 22,8 23,1
(kg/m?)
Hauteur maximale en m
Montants simples entraxe 0,90m 1,80 1,95 2,10 2,25 2,65 2,80
Montants simples entraxe 0,45m 2,45 2,65 2,85 3,05 3,55 3,75
Montants doubles entraxe 0,90m 2,20 2,35 2,50 2,70 3,15 3,35
Montants doubles entraxe 0,45m 2,95 3,15 3,40 3,65 4,20 4,50

Tableau 20 - Hauteurs limites - Cas des contre-cloisons sur montants a parement simple d'épaisseur unitaire

18mm
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Hauteurs limites - Contre cloisons sur montants parement doubles

Plagues Knauf HydroProof® BA18

EB+P M48/35 | M48/50 | M62/35 M70/35 M90/35 M100/35

Type d'ossature EB+C et locaux a trés | M48/35 | M48/50 | M62/35 M70/40 M90/40 M100/40
forte hygrométrie 2275 2275 2275 2275 2275 2275
Nombre et épaisseur de plaques (mm) / face 2x18 2x18 2x18 2x18 2x18 2x18
Masse surfacique maximale sans LM (kg/m?2) 38,6 39,2 38,8 38,9 39,3 39,6

Hauteur maximale en m

Montants simples entraxe 0,90m 2,25 2,40 2,60 2,75 3,20 3,40
Montants simples entraxe 0,45m 2,65 2,85 3,05 3,30 3,80 4,05
Montants doubles entraxe 0,90m 2,65 2,85 3,05 3,30 3,80 4,05
Montants doubles entraxe 0,45m 3,15 3,40 3,65 3,95 4,55 4,85

Tableau 21 - Hauteurs limites - Cas des contre-cloisons sur montants a parement double d'épaisseur unitaire

18mm

Type de local

Parements

Plaques épaisseur 12,5 mm

Plaques épaisseur 18 mm

Composition de parement simple
d'épaisseur 12,5 mm

Composition de parement simple
d'épaisseur 18 mm

Coté local EB+C ou locaux a trés
forte hygrométrie admis au § 1.1.2

1 x Knauf HydroProof® BA13

1 x Knauf HydroProof® BA18

Coté local EB+P

1 x Knauf KH BA13

1 x Knauf KH-HD BA18/900

Coté local EA ou AB

1 x Knauf KS BA13

1 x Knauf KHD BA18/900

Composition de parement double
d'épaisseur 12,5 mm

Composition de parement double
d'épaisseur 18 mm

Coté local a trés forte hygrométrie
admisau § 1.1.2

2 x Knauf HydroProof® BA13

2 x Knauf HydroProof® BA18

Coté local EB+C

1 x Knauf KH BA13 + 1 x Knauf
HydroProof® BA13

1 x Knauf KH-HD BA18/900 + 1 x Knauf
HydroProof® BA18

Coté local EB+P

1 x Knauf KS BA13 + 1 x Knauf
HydroProof® BA13

1 x Knauf KHD BA18/900 + 1 x Knauf
HydroProof® BA18

Coté local EA ou AB

2 x Knauf KS BA13

2 x Knauf KHD BA18/900

Tableau 22 - Composition des parements en fonction du type de local et des conditions d'exploitation du local
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Masses surfaciques (kg/m2) *

Cloisons distributives Contre cloisons
HydroProof HydroProof HydroProof HydroProof HydroProof | HydroProof | HydroProof
Ossatures BA13 BA13 BA18 BA13 BA13 BA18 BA18
Simple Double Simple Simple Double Simple Double
parement parement parement parement parement parement parement
M48/35
25 46 36 14 25 20 36
M48/35 72275
M48/50
M48/50 Z275 25 47 37 15 25 20 37
Uel
M62/35
25 46 36 14 25 20 36
M62/35 72275
M70/35
25 47 37 14 25 20 37
M70/40 2275
M90/35
26 47 37 15 26 21 37
M90/40 2275
M100/35 27 48 38 15 27 21 38
M100/40 2275

* hors éventuel isolant - hors finition / max. ouvrage (ossature double entraxe resseré)

Tableau 23 - Masses surfaciques des ouvrages cloisons distributives et contre cloisons Knauf HydroProof BA13
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2.10.2. Annexe 2 - Coordination des interventions sur I'ouvrage — PAQ chantier

Intervenants

Missions(®)

Maitre d'ceuvre

Les différents corps d'états intervenants sur le chantier doivent étre informés :

e de la référence commerciale de cette plaque spéciale,

e du type de cloison, de sa composition et en particulier de I'entraxe des ossatures et
de la hauteur du revétement céramique,

o du Document Technique d'Application (DTA) en vigueur pour le procédé concerné.

Lot électricité

Réalisation des travaux d'encastrement des équipements électriques (canalisations, boitiers,
...) conformément aux dispositions retenues dans la norme NF C 15-100.

Lot plaquiste

Réalisation des ouvrages conformément au Document Technique d'Application (DTA) en
vigueur pour le procédé concerné : choix des composants, dimensionnement et détails de mise
en oeuvre, traitement des joints, mise en oeuvre le cas échéant des protections
complémentaires, ...

Vérification de la conformité des points suivants si pose de revétement céramique visé :
. Respect de I'entraxe des ossatures des cloisons

Lot plomberie

Traitement d'étanchéité des traversées de cloisons :
. entre le fourreau et la canalisation,

Lot carrelage

ou

Lot plaquiste si la
répartition des travaux
entre corps d'état est

précisée en amont dans
les Documents Particuliers
du Marché (DPM)

Traitement des pieds de cloisons avec le primaire + la sous-couche de protection a I'eau sous
carrelage et la bande d'étanchéité, lorsque le classement du local le nécessite (locaux EB+
collectifs et locaux a tres forte hygrométrie).

Protection avec le primaire et la sous-couche de protection de toutes les parois du local
exposées au ruissellement (locaux a tres forte hygrométrie uniquement).

Traitement d'étanchéité des traversées de cloisons :
e entre les équipements sanitaires et la paroi de cloison.

Lot carrelage (sol et mur)

Traitement du point singulier entre le carrelage et le fourreau
Vérification des points suivants avant la pose du revétement céramique :

Information sur le respect de I'entraxe des ossatures des cloisons,

Que le traitement de I'étanchéité des traversées de cloisons a bien été réalisé,
Informations sur les protections sur cloison (partie courant et pieds)
Information sur Nature et format des revétements visés.

Vérification du traitement de pied de cloison lorsque le classement du local le nécessite (locaux
EB+ collectifs et locaux a trés forte hygrométrie).

Pose du revétement céramique avec les mortiers-colles visés dans le Document Technique
d'Application (DTA) en vigueur relatif au systeme concerné.

Traitements des joints a I'aide d'un mortier de jointoiement adapté aux conditions de nettoyage
des carrelages et du degré d'exposition a I'eau du local.

Lot peinture

Vérification du classement du local et du systéeme de peinture admis dans le Document
Technique d'Application (DTA) en vigueur pour le procédé concerné.

(1) Compte tenu des conditions de mise en ceuvre particulieres du procédé, les documents particuliers du marché (DPM)
doivent préciser les interventions des différents corps d'état et la nécessité de bonne coordination.

Tableau 24 - Coordination des interventions sur I'ouvrage — PAQ chantier
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2.10.3. Annexe 2 - Figures

Nota sur les figures : Seuls les systemes (primaire/SPEC/ mortier colle et bande d'étanchéité associés) visés au § 2.2.2.5 du
Dossier Technique peuvent étre appliqués .

BHAMEUR DY CARREN AEE

Figure 1-Locaux a trés forte hygrométrie admis au § 1.1.2 - Protection de la cloison toute hauteur

— H

HI2

ou 1.5m

si H>3m
Renfort

par
entretoise
AT

Sertissage

Figure 2-Principe de dispositif de renfort pour cloisons et contre cloisons parements simple HydroProof® BA18 a
entraxe 900 mm

Page 33 sur 36




DTA n° 9/25-1081_V1

Support sanitaire

Mastic sanitaire — ~— Plagque Hydroproof

label SNIF _—— Primaire + Knauf étanche
£
Lavabo g
2
Joint ciment ~—+— Mastic sanitaire
label SNJF
Mastic sanitaire — o
label SNJF Baignoire
Carrelage Knauf bande entre 2 couches
de Knauf étanche
Figure 3 - Liaisons avec les appareils sanitaires et carrelage
Mortier colle ; \ Plaque Hydroproof
Joint ciment : c Primaire + Knauf étanche
o
| — | — Mastic sanitaire SNJF
Knauf bande entre |
2 couches de Knauf étanche —- ] (RN Carrelage
Bande de — Ce i _ Chape
désolidarisation [T~ CEr o e
- Plaque Hydroproof
Mortier colle
Joint carrelage
Carrelage
Knauf bande entre Mastic sanitaire SNJF
2 couches de Knauf étanche bk RN Carrelage
| : : Knauf bande + Knauf étanche
Bandede ~ —prer : I~ Chape rapportée
désolidarisation [=T— — = e Pe 4ppo

Figure 4-Liaison avec sol-chape rapportée
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1ére passe KNAUF étanche
2éme passe KNAUF étanche

KNAUF bande

Figure 6-Protection pieds de cloison — Disposition de traitement des angles rentrants par le systéme de
protection

L découpe
Piéce rabattue
et collée sur le mur
i E
piéce rapportée
Casa Casb

Figure 7-Protection pieds de cloison — Disposition de traitement des angles sortants par le systéme de protection
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Carrelage
Plaque Hydroproof

Enduit Hydroproof
Mastic Sanitaire label SNJF

- Tube

W Mastic Sanitaire label SNJF
DUE

~—— (Collerette
Fourreau

Figure 8-Traversée de cloison et étanchéité hors zone de ruissellement d'eau.

Primaire + Knauf etanche sous toute
_ la surface carrelée

Carrelage
Colle

Plaque Hydroproof
,— Enduit Hydroproof

Mastic Elastomere label SNJF

. \/ Tube
'—.\\ \i\ : Mastic Elastomere label SNJF
Collerette
Fourreau

Figure 9-Traversée de cloison et étanchéité en zone de ruissellement d'eau.
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